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Resumo
Nesta tese descreve-se o desenvolvimento de um novo me´todo de dopagem de sil´ıcio com
boro, para aplicac¸o˜es fotovoltaicas. Este novo me´todo de dopagem em volume baseia-
-se na pulverizac¸a˜o de uma folha de sil´ıcio com uma soluc¸a˜o de a´cido bo´rico, seguida
de recristalizac¸a˜o da folha atrave´s do me´todo da zona fundida. Este tese demonstra a
adequac¸a˜o deste me´todo para a dopagem de fitas de sil´ıcio que requerem um passo de
recristalizac¸a˜o por zona fundida.
No primeiro cap´ıtulo desta tese e´ discutido o papel a desempenhar pela energia fo-
tovoltaica na produc¸a˜o de energia ele´ctrica a n´ıvel mundial. De modo a enquadrar este
trabalho no contexto da indu´stria fotovolaica actual, e em particular das tecnologias de
produc¸a˜o de sil´ıcio para aplicac¸o˜es fotovoltaicas, e´ efectuada uma revisa˜o bibliogra´fica
dos diferentes me´todos de produc¸a˜o de sil´ıcio para aplicac¸a˜o fotovoltaica, e dos diferentes
me´todos de dopagem de sil´ıcio em volume.
No segundo cap´ıtulo descreve-se em detalhe o me´todo de dopagem, e e´ efectuado o
enquadramento teo´rico deste me´todo. Neste cap´ıtulo sa˜o tambe´m apresentados alguns
resultados preliminares.
No terceiro cap´ıtulo apresentam-se os resultados obtidos para a distribuic¸a˜o de boro
nas amostras dopadas com o novo me´todo de dopagem e discutem-se os mecanismos de
incorporac¸a˜o de boro nas amostras de sil´ıcio.
Para avaliar a qualidade das amostras obtidas com o novo me´todo de dopagem fabrica-
ram-se ce´lulas solares utilizando substratos de sil´ıcio dopados com este me´todo; no quarto
cap´ıtulo e´ descrito o processamento efectuado e sa˜o apresentados e discutidos os resultados
obtidos com estas ce´lulas.
Em seguida sa˜o apresentadas as concluso˜es deste trabalho e e´ perspectivado o trabalho
futuro.
Apresenta-se em anexo um me´todo de dopagem alternativo baseado na utilizac¸a˜o de
uma fonte so´lida de boro.
Palavras chave: sil´ıcio, dopagem, zona fundida, energia fotovoltaica.

Abstract
This thesis describes the development of a new doping method of silicon with boron, for
photovoltaic applications. This new method of bulk doping is based on the spraying of a
silicon sheet with a boric acid solution followed by recrystallization of the sheet using the
floating zone method. This thesis proves the suitability of this method for the doping of
silicon ribbons that require a floating zone crystallization step.
The first chapter of this thesis discusses the role to be played by the photovoltaic
energy in electricity production at world level. In order to place this work in the context
of the current photovoltaic industry, particulary in the technologies of production of silicon
for photovoltaic application, we make a review of different methods of producing silicon
for photovoltaic applications, and different methods of silicon bulk doping.
In the second chapter the doping method is described in detail, and the theoretical
framework of this method is presented. In this chapter some preliminary results are also
shown.
In the third chapter the results of the boron distribution in the samples doped with
new doping method are presented and the boron incorporation mechanisms are discussed.
To assess the quality of the samples doped with the new doping method, solar cells
were made using as substrates silicon wafers doped with this method; in the fourth chapter
the solar cell processing is described and solar cells results are presented and discussed.
Next the conclusions of this work are presented and a view of the future work is
proposed. Finally it is presented in appendix an alternative doping method based on the
use of a boron solid source.
Key words: silicon, bulk doping, floating zone, photovoltaic energy.
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O papel de energia fotovoltaica no contexto energe´tico mundial
O consumo energe´tico mundial tem aumentado progressivamente ao longo das u´ltimas
de´cadas. Nos u´ltimos 25 anos a procura de energia mundial aumentou mais de 6% ao
ano[1]. Este elevado crescimento do consumo tem-se baseado fundamentalmente no con-
sumo de energias na˜o renova´veis: actualmente mais de 80% da energia prima´ria consumida
prove´m de fontes de energia fo´sseis[1]. As fontes de energia fo´sseis (petro´leo, ga´s natural e
carva˜o) ale´m de terem reservas finitas, teˆm a importante desvantagem de ao seu consumo
estar associada a emissa˜o de elevadas quantidades de CO2. Sabendo-se que o CO2 cons-
titui a maior contribuic¸a˜o antropoge´nica para o aumento efeito de estufa da atmosfera e
para o aquecimento me´dio da temperatura terrestre[2], e´ cada vez mais importante limitar
as suas emisso˜es. A crescente tomada de conscieˆncia da limitac¸a˜o das reservas de energia
fo´ssil e a necessidade de limitar as emisso˜es de gases de efeito de estufa tem levado ao
aumento do interesse nas energias renova´veis.
Pela sua natureza as energias renova´veis teˆm reservas virtualmente inesgota´veis e as
quantidades de CO2 emitidas por kWh de energia produzido sa˜o consideravelmente infe-
riores a`s quantidades associadas a`s fontes de energia fo´sseis[3]. A energia solar fotovoltaica
e´ uma das formas de produc¸a˜o de energia ele´ctrica com maior potencial em todo o mundo.
O seu potencial e´ ta˜o elevado que poder´ıamos produzir toda a electricidade consumida
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no mundo recorrendo apenas a esta forma de energia[4]. O potencial da energia foto-
voltaica esta´ distribu´ıdo por todo o mundo, podendo ser aproveitado em todas as regio˜es
do planeta. Este potencial e´ particularmente elevado no nosso pa´ıs: Portugal tem o maior
nu´mero me´dio de horas de sol por ano da Europa continental[4]. A energia solar foto-
voltaica tem ainda a vantagem de poder abastecer sistemas ele´ctricos isolados da rede
ele´ctrica, podendo levar electricidade a locais remotos sem necessidade de construir uma
rede ele´ctrica ate´ esses locais. Outra vantagem da energia solar fotovoltaica e´ ser modular,
permitindo uma fa´cil adequac¸a˜o da capacidade instalada a`s evoluc¸o˜es das necessidades
de consumo. Em situac¸o˜es em que o aumento das necessidades energe´ticas o justifique,
e´ poss´ıvel aumentar a capacidade de produc¸a˜o de electricidade acrescentando paine´is fo-
tovoltaicos aos sistemas previamente existentes. Outro aspecto positivo da energia solar
fotovoltaica e´ o facto de a sua produc¸a˜o ser mais elevada nas horas de maior exposic¸a˜o
solar. Ha´ por isso uma coincideˆncia significativa entre horas cheias do diagrama de carga
do consumo de energia ele´ctrica e a produc¸a˜o de energia solar fotovoltaica. Isto e´ par-
ticularmente significativo no Vera˜o pois os per´ıodos de maior produc¸a˜o coincidem com os
per´ıodos de maior procura de electricidade que ocorrem nos per´ıodos mais quentes do dia,
provocados pelo uso intensivo de aparelhos de climatizac¸a˜o. Este facto torna a energia
solar fotovoltaica particularmente u´til para dar resposta a estes picos de procura. Uma
desvantagem importante da energia solar fotovoltaica e´ o facto de na˜o poder garantir o
fornecimento de energia sempre: durante a noite na˜o ha´ sol e em dias nublados a sua pro-
dutividade e´ fortemente reduzida. Para garantir a seguranc¸a do abastecimento energe´tico
em alguns per´ıodos e´ pois necessa´rio recorrer a sistemas de acumulac¸a˜o de energia (i.e
baterias), ou a outras formas de energia. O principal obsta´culo a` disseminac¸a˜o da ener-
gia solar fotovoltaica e´ o elevado custo de produc¸a˜o de um sistema fotovoltaico. Apesar
do custo de produc¸a˜o de 1kWh de energia fotovoltaica ter diminu´ıdo cerca de 15 vezes
nos u´ltimos 30 anos[4], o seu prec¸o ainda e´ demasiado elevado para que possa ser com-
petitivo com as formas de energia convencionais. O mercado fotovoltaico mundial tem
mantido taxas de crescimento muito elevadas nos u´ltimos dez anos, prevendo-se que na
de´cada de 2010-2020 a taxa de crescimento anual do mercado fotovoltaico seja da ordem
dos 20%[5]. E´ importante referir que este elevado crescimento tem-se baseado em fortes
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pol´ıticas de incentivo por parte dos governos de diversos pa´ıses. Para que o mercado fo-
tovoltaico continue a crescer e consiga atingir o esta´gio em que se torna competitivo com
as restantes formas de energia e´ essencial que os seus custos de produc¸a˜o diminuam. Para
alcanc¸ar a deseja´vel reduc¸a˜o do prec¸o do kWh de energia fotovoltaica ha´ duas estrate´gias
que podem ser seguidas em paralelo: 1) continuac¸a˜o do est´ımulo ao mercado, com incen-
tivos que permitam o seu crescimento, de modo a que o prec¸o diminua devido ao efeito
de escala; 2) investimento em investigac¸a˜o e desenvolvimento para acelerar o desenvolvi-
mento de inovac¸o˜es tecnolo´gicas que originem a reduc¸a˜o do custo de produc¸a˜o da energia
fotovoltaica. As inovac¸o˜es tecnolo´gicas que conduzem a` reduc¸a˜o de custos da energia
fotovoltaica podem seguir duas estrate´gias complementares: 1) aumento da eficieˆncia de
conversa˜o energe´tica dos sistemas fotovoltaicos sem aumentar o seu custo; 2) produc¸a˜o
de sistemas fotovoltaicos com eficieˆncias iguais a`s dos sistemas actuais a um prec¸o mais
baixo. A abordagem do aumento de eficieˆncia requer o desenvolvimento de ce´lulas em
material de elevada qualidade, utilizando processos que requerem elevados investimentos
em infra-estruturas e material. A opc¸a˜o do Laborato´rio de Aplicac¸o˜es Fotovoltaicas e
Semicondutores (LAFS-SESUL) foi concentrar-se no desenvolvimento de processos que
permitem a reduc¸a˜o do custo de produc¸a˜o, mantendo uma elevada eficieˆncia de conversa˜o
energe´tica.
1.2 Me´todos de produc¸a˜o de sil´ıcio cristalino
As ce´lulas solares representam a parte mais dispendiosa de um sistema fotovoltaico[6]; e´
por isso essencial reduzir o custo de produc¸a˜o das ce´lulas solares. Apesar de nos u´ltimos
anos terem surgido no mercado diversas tecnologias de produc¸a˜o de ce´lulas fotovoltaicas,
o sil´ıcio cristalino cont´ınua a ser a tecnologia dominante, representando cerca de 90% do
mercado fotovoltaico.
1.2.1 Me´todos de produc¸a˜o tradicionais
Cerca de 95% do sil´ıcio cristalino e´ crescido atrave´s de me´todos de crescimento em
lingote[7]. Neste tipo de me´todos o sil´ıcio cristalino e´ crescido em grandes lingotes que
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posteriormente sa˜o cortados de modo a obter-se bolachas de sil´ıcio com espessuras entre
200 a 300µm. Nesta subsecc¸a˜o descrevem-se os processos mais relevantes para o cresci-
mento de sil´ıcio na forma de lingote: Me´todo de Czochralski, te´cnica de Bridgman e da
zona fundida.
O me´todo de Czochralski (Cz) e´ um me´todo de crescimento de sil´ıcio monocristalino[8].
O equipamento do me´todo de Cz e´ constitu´ıdo por uma caˆmara de va´cuo, em que e´
mantida uma atmosfera de a´rgon, por um cadinho de quartzo que se encontra no seu
interior. O cadinho esta´ envolvido por um susceptor de grafite cil´ındrico, em torno do
qual se encontra um conjunto bobines de induc¸a˜o. As bobines induzem uma corrente
ele´ctrica no susceptor, promovendo deste modo o aquecimento do susceptor e do cadinho.
O sil´ıcio que serve como mate´ria prima para o crescimento e´ colocado no cadinho onde e´
fundido. O processo de crescimento inicia-se colocando um cristal-semente na ponta de
uma vareta e mergulhando-o no sil´ıcio fundido. Em seguida o cristal semente e´ retirado
muito lentamente, puxando a vareta para cima mantendo o cristal de sil´ıcio em contacto
com a superf´ıcie de sil´ıcio fundido e rodando-o, de modo a que o sil´ıcio cristalize a partir
do cristal-semente. Deste modo o lingote cresce com a mesma orientac¸a˜o cristalina que o
cristal semente, obtendo-se um cristal de sil´ıcio monocristalino com uma forma cil´ındrica
(Figura 1.1). E´ poss´ıvel crescer lingotes com diaˆmetros superiores a 150mm, com um
comprimento superior a 1 metro, e com mais de 200 kg. O me´todo de Cz permite utilizar
como mate´ria prima de sil´ıcio com uma grande variedade de formas e de concentrac¸o˜es de
dopantes, tendo atingido ja´ um elevado grau de maturidade que o torna economicamente
competitivo; existem no mercado sistemas de crescimento de cristais semi-automa´ticos,
que permitem que um operador controle va´rias ma´quinas em simultaˆneo.
A te´cnica mais comum para crescer lingotes de sil´ıcio multicristalino e´ a te´cnica de
Bridgman[10] tambe´m denominada de Direct Casting ou solidificac¸a˜o direccional.
Esta te´cnica consiste em colocar a mate´ria prima de sil´ıcio num cadinho de quartzo, que
em seguida e´ colocado num forno aquecido por bobinas de induc¸a˜o. O sil´ıcio e´ fundido
aproximando o cadinho da zona quente do forno. O cadinho de quartzo e´ revestido por
uma cobertura de SiN4 que evita a` adesa˜o do sil´ıcio ao quartzo, permitindo retirar o lingote
do cadinho sem ter que partir o lingote ou o cadinho. Apo´s a fusa˜o, o cadinho e´ lentamente
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Figura 1.1: Crescimento de sil´ıcio monocristalino pelo me´todo de Czochralski[9].
afastado da zona de acc¸a˜o da bobinas de induc¸a˜o, iniciando-se a cristalizac¸a˜o (Figura
1.2). Este me´todo produz sil´ıcio cristalino com comprimentos de gra˜o muito elevados
na direcc¸a˜o de solidificac¸a˜o. Devido a` solidificac¸a˜o direccional do sil´ıcio, as impurezas
presentes no sil´ıcio fundido ficam concentradas na zona em que termina a solidificac¸a˜o.
Esta parte final do lingote e´ cortada e de novo introduzida no cadinho. O mesmo se faz
com as porc¸o˜es de lingote que esta˜o em contacto com o cadinho, pois apesar da elevada
pureza do cadinho o sil´ıcio e´ fortemente contaminado por este. A` semelhanc¸a do me´todo
Figura 1.2: Crescimento de sil´ıcio atrave´s da te´cnica de Bridgman[11].
de Czochralski a te´cnica de Bridgman permite a utilizac¸a˜o de sil´ıcio com uma grande
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variedade de formas e dopantes. Com esta te´cnica e´ poss´ıvel crescer sil´ıcio multicristalino
a uma taxa de 10 kg/hora.
Tanto no processo de Cz como na te´cnica de Bridgman verifica-se que, durante o
crescimento se liberta alguma silica do cadinho, dissolvendo-se SiO2 no sil´ıcio l´ıquido. Por
esta raza˜o o sil´ıcio obtido por estes me´todos de crescimento tem elevadas concentrac¸o˜es
de oxige´nio.
A te´cnica de crescimento por zona fundida ou zona flutuante evita a utilizac¸a˜o de
um cadinho e permite cristalizar o material sem contacto com substaˆncias estranhas;
utilizando um cristal semente e´ mesmo poss´ıvel obter lingotes de sil´ıcio monocristalino a
partir de lingotes de sil´ıcio multicristalino[12]. Esta te´cnica baseia-se na concentrac¸a˜o de
Figura 1.3: Processo de recristalizac¸a˜o por zona fundida[13].
uma fonte de calor numa zona da amostra ate´ se atingir a temperatura de fusa˜o do sil´ıcio,
e obter uma zona fundida. Em seguida a zona fundida e´ deslocada ao longo da amostra
permitindo recristalizar a amostra em todo o seu comprimento (Figura 1.3).
A zona fundida pode ser obtida utilizando uma fonte de radio-frequeˆncia para induzir uma
corrente ele´ctrica, utilizando uma fonte de luz concentrada, ou introduzindo uma corrente
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ele´ctrica na amostra[14]. Durante o crescimento por zona fundida na˜o existe contacto
entre o sil´ıcio fundido e outros materiais, por isso a contaminac¸a˜o com impurezas durante
este processo e´ reduzida. Ale´m disso as impurezas meta´licas presentes na amostra inicial,
devido ao facto de terem coeficientes de segregac¸a˜o muito baixos (10−4 - 10−6)[15], durante
o crescimento va˜o-se concentrar no sil´ıcio l´ıquido sendo por isso arrastadas para a zona em
que termina a recristalizac¸a˜o. Deste modo utilizando o me´todo da zona fundida podemos
remover a maior parte das impurezas meta´licas presentes na amostra inicial.
O crescimento de sil´ıcio por zona fundida permite obter material com uma elevada qua-
lidade, por isso e´ uma te´cnica muito utilizada na indu´stria electro´nica. No entanto a sua
utilizac¸a˜o na indu´stria fotovoltaica e´ limitada devido aos custos inerentes a este processo.
Esta te´cnica e´ normalmente utilizada para crescer sil´ıcio em lingotes, mas tambe´m pode
ser utilizada para recristalizar fitas de sil´ıcio.
Apo´s a obtenc¸a˜o de um lingote de sil´ıcio, e´ necessa´rio cortar o lingote em placas com
uma espessura adequada para aplicac¸o˜es fotovoltaicas (cerca de 200-300µm). Durante o
processo de corte as perdas de material sa˜o muito significativas, chegando em algumas
tecnologias a ser superiores a 50%[16]. Estas perdas de material aumentam significati-
vamente o custo de produc¸a˜o do sil´ıcio para aplicac¸o˜es fotovoltaicas. Se estas perdas
de material forem evitadas e´ poss´ıvel reduzir significativamente os custos de um sistema
fotovoltaico.
Recentemente tem-se procurado optimizar o processo de corte dos lingotes, de modo
a reduzir a quantidade de material perdida neste passo[16, 17, 19].
1.2.2 Crescimento de sil´ıcio em fita
Uma forma de reduzir a quantidade de sil´ıcio utilizada para fabricar um painel fotovoltaico
e conseguir baixar o custo de produc¸a˜o dos sistemas fotovoltaicos, e´ efectuar o crescimento
do sil´ıcio em fitas com a espessura adequada para serem utilizadas em aplicac¸o˜es foto-
voltaicas, evitando o passo dispendioso do corte do material. Para alcanc¸ar este objectivo
as duas abordagens mais utilizadas teˆm sido o crescimento em fita a partir do sil´ıcio
l´ıquido e a deposic¸a˜o qu´ımica de filmes de sil´ıcio a partir de fase gasosa.
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Crescimento a partir do l´ıquido
O crescimento em fita a partir do sil´ıcio l´ıquido e´ uma das formas poss´ıveis de reduzir os
custos de um sistema fotovoltaico, pois conseguem-se importantes poupanc¸as de material
e evita-se o custo da operac¸a˜o de corte e limpeza associada. O crescimento de sil´ıcio em
fita pode ainda permitir utilizar menos energia que o crescimento em lingote na medida
em que se efectua um melhor aproveitamento do material fundido. Apesar de ser uma
abordagem muito promissora, o crescimento em fita e´ muito mais fa´cil de enunciar do que
de executar. De todas as tecnologias de crescimento em fita propostas ate´ hoje so´ duas
chegaram a` fase produc¸a˜o em grande escala (EFG, String Ribbon).
As tecnologias de crescimento em fita a partir do l´ıquido dividem-se em dois grandes
grupos, as te´cnicas de crescimento vertical nas quais a frente de solidificac¸a˜o e´ perpen-
dicular a` superf´ıcie, e as de crescimento horizontal nas quais a frente de solidificac¸a˜o esta´
(quase) no mesmo plano que a superf´ıcie da fita.
(a) Crescimento horizontal
Nas tecnologias de crescimento horizontal a a´rea da interface so´lido/l´ıquido e´ muito ex-
tensa o que facilita a remoc¸a˜o do calor latente de fusa˜o e permite obter taxas de cresci-
mento muito elevadas, chegando a atingir-se taxas de crescimento de m2/min.
A tecnologia de crescimento horizontal mais bem sucedida e´ a te´cnica RGS (Ribbon
Growth on Substrate). Esta te´cnica foi desenvolvida pela Bayer nos anos 90 do se´culo
XX, e mais recentemente tem sido desenvolvida pela ECN na Holanda. Esta tecnologia
iniciou em 2001 a sua de fase experimental de produc¸a˜o[16, 18].
O me´todo RGS consiste no deslocamento de uma se´rie de substratos de grafite a alta
velocidade (tipicamente 10 cm/s) debaixo de uma moldura que conte´m sil´ıcio l´ıquido. As
dimenso˜es da moldura definem a largura das fitas e da frente de solidificac¸a˜o (Figura 1.4).
Durante o arrefecimento a diferenc¸a do coeficiente de expansa˜o te´rmica entre o subs-
trato e a fita de sil´ıcio provoca a separac¸a˜o da fita de sil´ıcio do substrato e permite a sua
reutilizac¸a˜o.
Esta te´cnica tem como grande vantagem permitir uma elevada velocidade de extracc¸a˜o
e tem como principais desvantagens a baixa qualidade do material produzido, e o elevado
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Figura 1.4: Processo RGS[17].
gasto de material; a te´cnica RGS produz fitas relativamente espessas (300 a 400µm) com
uma superf´ıcie superior irregular e com uma forte contaminac¸a˜o de carbono na superf´ıcie
traseira, o que tem obrigado a remover uma camada de 50µm na superf´ıcie frontal e de
25µm na superf´ıcie traseira. Outra desvantagem do processo RGS e´ o facto de o material
obtido ter elevadas tenso˜es residuais que originam deslocac¸o˜es na rede: a densidade de
deslocac¸o˜es de uma fita RGS e´ de 105-107/cm2. As fitas RGS teˆm tambe´m elevadas
concentrac¸o˜es de impurezas: a concentrac¸a˜o de carbono t´ıpica e´ de 1-2×1018/cm3 e de
oxige´nio e´ de 2×1018/cm3[19]. O ra´pido crescimento cristalino limita a dimensa˜o do gra˜o
cristalino de uma fita RGS a diaˆmetros t´ıpicos de gra˜o e´ de 0.1 a 0.5mm.
Recentemente a Sharp apresentou um processo de crescimento de sil´ıcio em fita de-
nominado CDS (Crystallization on Dipped Substrate)[20]. Este processo consiste em
mergulhar um substrato na˜o identificado, num lago de sil´ıcio l´ıquido de modo que a folha
de CDS cresc¸a sobre o substrato (Figura 1.5).
Figura 1.5: Processo CDS[20].
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Em seguida a folha e´ separada do substrato e cortada com um laser. Esta te´cnica tem
como grande vantagem a rapidez do processo e a sua elevada produtividade. A maior
desvantagem deste processo parece ser novamente a qualidade do material. A dimensa˜o
do gra˜o e´ pequena, devido a` ra´pida recristalizac¸a˜o, o que pode comprometer a qualidade
das fitas CDS.
A te´cnica SSP (Silicon Sheet from Powder) e´ uma te´cnica de crescimento horizontal que
utiliza um um substrato na˜o reutiliza´vel. Esta te´cnica tem sido desenvolvida atrave´s da
colaborac¸a˜o dos grupos IMEC (KU Leuven) e do Fraunhofer ISE. A tecnologia SSP baseia-
-se na compactac¸a˜o de graˆnulos de sil´ıcio sobre um substrato, seguido do aquecimento do
po´ de sil´ıcio com uma laˆmpada de haloge´neo. Durante o aquecimento a camada superior
dos graˆnulos de sil´ıcio funde-se e espalha-se sobre as camadas inferiores, combinando-se
com as part´ıculas destas camadas e formando uma pre´-fita auto-sustenta´vel. Seguida-
mente efectua-se uma recristalizac¸a˜o por zona fundida da pre´-fita, de modo a aumentar o
tamanho do gra˜o[21, 19]. Uma das vantagens desta te´cnica e´ que o sil´ıcio l´ıquido na˜o entra
em contacto com quaisquer fontes de poss´ıvel contaminac¸a˜o. Tipicamente as fitas teˆm
350µm de espessura e 80×150mm2. Os gra˜os obtidos teˆm larguras de alguns milimentros
e comprimentos de alguns cent´ımetros.
Crescimento vertical
As te´cnicas de crescimento vertical na˜o permitem taxas de crescimento ta˜o elevadas como
as te´cnicas de crescimento horizontal mas em contrapartida o material obtido tem uma
concentrac¸a˜o de impurezas mais baixa, e o gra˜os cristalinos teˆm uma dimensa˜o maior. Os
dois processos de crescimento vertical de fitas de sil´ıcio mais bem sucedidos sa˜o o EFG e
o String Ribbon, ja´ tendo ambos chegado a` fase de produc¸a˜o industrial.
A te´cnica EFG (Edge defined Film Growth) e´ actualmente comercializada pela RWE
Solar[16]. Neste processo o sil´ıcio l´ıquido sobe atrave´s do molde de grafite por capilaridade,
solidificando apo´s esta subida, sendo puxado mecanicamente[22]. Num sistema de EFG o
molde e o cadinho sa˜o de grafite (Figura 1.6).
O molde ajuda a estabilizar as extremidades da fita mas tambe´m introduz impurezas[19].
Usando escudos radiativos, partes frias e aquecimento posterior, pode obter-se um gradien-
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Figura 1.6: Processo EFG[17].
te de temperatura na fita mais apropriado, permitindo a deformac¸a˜o pla´stica do sil´ıcio e a
obtenc¸a˜o de taxas de crescimento mais elevadas[19]. Durante o crescimento pode ocorrer
a dissoluc¸a˜o do molde de grafite provocando o aumento da largura e da espessura da fita.
As fitas de sil´ıcio obtidas por EFG esta˜o supersaturadas com carbono mas conte´m pouco
oxige´nio[17]. As dimenso˜es dos cristais sa˜o tipicamente da ordem de alguns mil´ımetros de
largura mas podem atingir comprimentos elevados na direcc¸a˜o de crescimento cristalino.
Para evitar a existeˆncia de problemas de extremidade, o crescimento e´ efectuado em tubos
octogonais. Tipicamente os tubos teˆm 5m de altura, faces com mais de 10 cm de largura
e 300µm de espessura. Para obter placas de sil´ıcio os tubos sa˜o cortados usando um
laser[23].
O processo String Ribbon foi desenvolvido no National Renewable Energy Laboratory
e na Arthur D Little, e e´ comercializado pela Evergreen Solar Inc[16]. Este processo
consiste na utilizac¸a˜o de dois fios resistentes a altas temperaturas que atravessam o sil´ıcio
contido num cadinho (Figura 1.7).
Mantendo uma distaˆncia de 8 cm entre os dois fios, os fios sa˜o puxados arrastando o
sil´ıcio l´ıquido que solidifica formando a fita. Na te´cnica de String Ribbon o controlo de
temperatura na interface so´lido l´ıquido e´ muito menos cr´ıtico do que na te´cnica EFG,
sendo toleradas variac¸o˜es de ±10K, o que permite o uso de construc¸o˜es de fornos menos
dispendiosas. As fitas String Ribbon teˆm espessuras de 200 a 300µm, e teˆm uma densidade
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Figura 1.7: Processo String Ribbon[24].
de deslocac¸o˜es da ordem de 105/cm2[25]. A dimensa˜o t´ıpica do gra˜o e´ de cerca de 1 cm para
fitas de 300µm, podendo ser superior para fitas mais finas. A concentrac¸a˜o de carbono
numa fita String Ribbon e´ da ordem de 7 ppmA e a de oxige´nio e´ inferior a 1 ppmA[25].
Para aumentar a produtividade do processo podem ser crescidas duas a quatro fitas no
mesmo forno em simultaˆneo. Para se obterem taxas de crescimento elevadas e´ tambe´m
utilizado um sistema de enchimento do cadinho que permite o crescimento cont´ınuo das
fitas que sa˜o posteriormente cortadas em placas com 8× 15 cm 2.
O EZ Ribbon (Electric Zone Ribbon) e´ um processo que esta´ a ser desenvolvido no
LAFS-SESUL com o apoio financeiro da BP Solar e da FCT. Este processo faz uso do
facto de a condutividade ele´ctrica do sil´ıcio aumentar fortemente com a temperatura e
de a condutividade te´rmica diminuir com a temperatura[26]. Nesta te´cnica utiliza-se
uma fita de sil´ıcio como molde. O processo de crescimento inicia-se fazendo passar uma
corrente ele´ctrica pelo sil´ıcio. Devido ao efeito da reduc¸a˜o da condutividade ele´ctrica com
a temperatura, a corrente vai concentrar-se na zona da amostra mais quente. Com a
passagem da corrente ele´ctrica esta zona vai sendo cada vez mais aquecida por efeito de
Joule. A` medida que a temperatura aumenta as linhas de corrente va˜o-se concentrando
cada vez mais nesta zona da amostra, devido a` reduc¸a˜o da resistividade ele´ctrica, e as
perdas de calor por conduc¸a˜o va˜o sendo cada vez menos importantes, devido a` reduc¸a˜o da
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condutividade te´rmica. Para correntes ele´ctricas suficientemente elevadas e´ estabelecida
uma zona fundida linear em toda a largura da amostra. Esta zona fundida divide a
amostra em duas partes. Em seguida inicia-se o deslocamento de uma das partes da
amostra. A zona fundida e´ alimentada com sil´ıcio fundido proveniente de um lago (Figura
1.8). Deste modo inicia-se o crescimento de uma fita de sil´ıcio entre as duas partes so´lidas
da fita inicial; a nova fita tem espessura e largura igual a` fita inicial, e pode ser crescida
em modo cont´ınuo se o lago for realimentado durante o crescimento. Este processo e´
bastante promissor pois permite grandes poupanc¸as de material e de energia. Ale´m disso
como na˜o existe qualquer contacto de sil´ıcio fundido com outros materiais preveˆ-se que a
concentrac¸a˜o de impurezas na fita resultante seja baixa.
Figura 1.8: Processo Ez Ribbon.
Crescimento a partir de fase gasosa
O crescimento de filmes de sil´ıcio por deposic¸a˜o qu´ımica a partir do vapor (CVD) envolve
uma tecnologia complexa e dispendiosa. Para obter um processo de crescimento de baixo
custo e´ pois essencial que o aproveitamento dos gases utilizados seja ma´ximo, e que o
processo seja facilmente escala´vel. Para efectuar a deposic¸a˜o qu´ımica de filmes a partir
do vapor e´ necessa´rio usar um substrato sobre o qual se efectua a deposic¸a˜o. As tecnologias
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de deposic¸a˜o de filmes dividem-se em dois grandes grupos: as que utilizam um substrato de
baixa qualidade que e´ incorporado na amostra e aquelas em que e´ utilizado um substrato
de melhor qualidade, que e´ reutilizado.
Os processos que utilizam substratos reutiliza´veis podem fazer uso de substratos de
melhor qualidade sem isso implique o encarecimento do processo. O processo de deposic¸a˜o
de filmes de sil´ıcio em substratos reutiliza´veis que ate´ agora apresentou melhores resultados
foi o processo VEST (Via hole Etching for the separation of thin Films) desenvolvido pela
Mitsubishi Electric Corporation[19]. Este processo inicia-se com a deposic¸a˜o de uma
camada fina de SiO2 sobre o substrato de sil´ıcio cristalino (c-Si). Em seguida efectua-se
uma recristalizac¸a˜o por zona fundida para promover o contacto entre o substrato de c-Si
e a camada de SiO2. O passo seguinte e´ efectuar a deposic¸a˜o de uma camada espessa de
sil´ıcio (camada activa) sobre a camada de SiO2. Em seguida utiliza-se uma ma´scara para
efectuar um ataque qu´ımico selectivo, de modo a criar uma matriz de buracos de 100µm2
(via holes) que atravessam a camada activa de sil´ıcio ate´ a` camada de SiO2[27, 28].
Introduzindo HF atrave´s destes buracos remove-se a camada de SiO2 e promove-se a
separac¸a˜o da camada activa do substrato, que pode ser reciclado. O processo VEST
permite obter filmes de sil´ıcio policristalino com 77µm de espessura, com gra˜os de elevadas
dimenso˜es.
O processo SDS (Silicon on Dust) esta´ a ser desenvolvido no LAFS-SESUL. O SDS
e´ um processo de CVD de baixa temperatura[29, 30]. A abordagem SDS consiste na
utilizac¸a˜o de um substrato de baixo custo formado por uma cama de po´ de sil´ıcio, sobre o
qual e´ efectuada um passo de CVD ra´pido durante o qual e´ depositado um filme de sil´ıcio.
Durante a deposic¸a˜o uma parte do po´ de sil´ıcio e´ incorporada, sendo a parte restante pos-
teriormente separada obtendo-se uma pre´-fita de sil´ıcio espessa e auto-sustenta´vel. Dado
que o processo de CVD efectuado e´ ra´pido, de baixa temperatura e a` pressa˜o ambiente,
o gra˜o que se obte´m na pre´-fita tem dimenso˜es microcristalinas. Para obter fitas com
uma maior dimensa˜o cristalina, e tambe´m para efectuar segregac¸a˜o de impurezas, e´ efec-
tuado um passo de recristalizac¸a˜o por zona fundida utilizando um forno de recristalizac¸a˜o




1.3.1 Formac¸a˜o de uma junc¸a˜o pn
Numa ce´lula fotovoltaica t´ıpica e´ formada uma junc¸a˜o p-n. Um semicondutor do tipo p
e´ um semicondutor com excesso de portadores positivos, ou buracos. O sil´ıcio tipo p e´
tipicamente (propositadamente) contaminado (dopado) por um material que tem menos
electro˜es de valeˆncia que o sil´ıcio, contribuindo para que a rede do semicondutor tenha
falta de electro˜es e excesso de carga positiva. Um semicondutor do tipo n tem excesso
de portadores negativos, ou electro˜es; o sil´ıcio tipo n e´ tipicamente (propositadamente)
contaminado por um material que tem mais electro˜es de valeˆncia que o sil´ıcio, contribuindo
para que a rede do semicondutor tenha excesso de electro˜es. Como ja´ foi referido a maior
parte das ce´lulas fotovoltaicas produzidas a n´ıvel mundial usam como material de base o
sil´ıcio. O me´todo usual para fabricar uma ce´lula fotovoltaica e´ dopar todo o volume de uma
amostra de sil´ıcio com uma determinada concentrac¸a˜o de impurezas, obtendo-se sil´ıcio tipo
n ou tipo p consoante o tipo de impurezas introduzidas. Em seguida, para formar a junc¸a˜o,
introduz-se numa das superf´ıcies da amostra uma elevada concentrac¸a˜o de um dopante de
sinal contra´rio. Isto e´, se o material de base for sil´ıcio tipo p a amostra e´ dopada com uma
elevada concentrac¸a˜o (tipicamente ate´ cinco ordens de grandeza acima da concentrac¸a˜o da
dopagem em volume) de uma impureza com excesso de electro˜es de valeˆncia, formando-
-se junto a essa superf´ıcie a zona n, obtendo-se assim uma junc¸a˜o pn. No caso de o
semicondutor ter uma dopagem em volume tipo n, introduz-se numa das superf´ıcies uma
elevada concentrac¸a˜o de uma impureza com menos electro˜es que o material semicondutor
base, formando a zona p, e obte´m-se uma junc¸a˜o np. O coeficiente de segregac¸a˜o do boro
no sil´ıcio[31] e´ muito pro´ximo de 1, o que facilita a obtenc¸a˜o de distribuic¸o˜es homoge´neas
deste dopante nas amostras. Por esta raza˜o o me´todo mais comum de fabrico de ce´lulas
solares consiste em introduzir uma concentrac¸a˜o uniforme (da ordem de 1016cm−3) de
boro, obtendo-se uma amostra de sil´ıcio do tipo p, contaminando em seguida a superf´ıcie
superior da amostra com uma concentrac¸a˜o de fo´sforo muito superior a` concentrac¸a˜o de
boro anteriormente introduzida (ate´ aproximadamente 1021cm−3). Ao efectuar a difusa˜o
de fo´sforo forma-se uma camada junto a` superf´ıcie difundida em que se verifica um excesso
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de electro˜es. Com a formac¸a˜o desta camada com excesso de electro˜es numa amostra
previamente dopada com buracos, formam-se na amostra duas zonas com dopagens muito
diferentes, a zona em que ha´ excesso de electro˜es junto a` superf´ıcie em se efectuou a difusa˜o
de fo´sforo, denominada zona n, e a zona com excesso de buracos, denominada zona p.
Quando se forma a zona n, a parte da amostra onde na˜o houve difusa˜o de fo´sforo constitui
a zona p. Ao formar-se a zona n na vizinhanc¸a de uma zona p va˜o ocorrer dois feno´menos
de difusa˜o: os electro˜es va˜o-se difundir para fora da zona n em direcc¸a˜o a` zona p deixando
na zona n io˜es positivos na˜o compensados, e os buracos va˜o-se difundir para fora da zona
p em direcc¸a˜o a` zona n deixando na zona p io˜es negativos na˜o compensados. Os electro˜es
e os buracos va˜o encontrar-se numa regia˜o entre a zona n e zona p e recombinar-se sendo
assim criada uma regia˜o interme´dia em que na˜o ha´ portadores de carga livres, que se
denomina zona de deplec¸a˜o.
1.3.2 Dopagem ideal
Quando se efectua a dopagem em volume do sil´ıcio, a concentrac¸a˜o de dopante que se
pretende introduzir e´ aquela que permita maximizar a eficieˆncia das ce´lulas feitas com
esse material. Consideremos uma amostra de sil´ıcio dopada com boro. Esta amostra
forma a zona p ou base da ce´lula, sobre a qual sera´ depositada a zona n que constitui
o emissor da ce´lula. A dopagem de base que optimiza a eficieˆncia da ce´lula, a dopagem
ideal, resulta do compromisso entre a diminuic¸a˜o da corrente de saturac¸a˜o de base da
ce´lula e da majorac¸a˜o do tempo de vida dos portadores de carga. A corrente de saturac¸a˜o
de uma ce´lula solar e´ uma medida da quantidade de corrente que atravessa a ce´lula solar
em sentido contra´rio ao da corrente fotogerada. A corrente de saturac¸a˜o limita a eficieˆncia
da ce´lula, pelo que para maximizar a eficieˆncia da ce´lula devemos garantir a obtenc¸a˜o de
uma baixa corrente de saturac¸a˜o. A corrente de saturac¸a˜o de uma ce´lula solar resulta do
contributo das correntes de saturac¸a˜o de base, do emissor e da zona de deplec¸a˜o.
A corrente de saturac¸a˜o de base de uma ce´lula solar diminui linearmente com o au-
mento da concentrac¸a˜o de a´tomos aceitadores de carga na base NA (i.e. concentrac¸a˜o
de boro) e portanto aumentando esta concentrac¸a˜o estamos a diminuir a corrente de
saturac¸a˜o de base e tambe´m da ce´lula, contribuindo para o aumento da eficieˆncia da
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ce´lula[32]. A partir de um determinado valor de concentrac¸a˜o de dopante na base a
eficieˆncia da ce´lula comec¸a a diminuir. Esta diminuic¸a˜o ocorre devido a` diminuic¸a˜o do








em que τ0 e´ o valor do tempo de vida dos portadores em sil´ıcio na˜o dopado. O valor
de τ0 depende da qualidade do material, em particular do seu n´ıvel de impurezas e de
defeitos. O valor de dopagem ideal para uma amostra depende da sua espessura, sendo
mais elevado para amostras menos espessas[33].
Considerando uma ce´lula solar t´ıpica com uma espessura de 300µm, com uma con-
centrac¸a˜o de dopante no emissor optimizada e taxas de recombinac¸a˜o de superf´ıcie cons-
tantes, usou-se o programa PC1D[34] para estudar a variac¸a˜o da eficieˆncia da ce´lula com
a dopagem de base. Neste estudo consideram-se dois valores para τ0, 20 e 200µs (Figura
1.8). τ0 = 20µs e´ um valor t´ıpico para amostras de sil´ıcio multicristalino, enquanto que o
valor de 200µs so´ pode ser obtido tipicamente em amostras de sil´ıcio monocristalino. Para
amostras em que τ0 = 20µs a dopagem que maximiza a eficieˆncia da ce´lula e´ da ordem
de 2× 1016cm−3, enquanto que para amostras em que τ0 = 200µs a dopagem o´ptima e´ de
4× 1016cm−3.
Este pequeno estudo teve como objectivo balizar os n´ıveis de dopagem pretendidos, e
sobretudo entender a sua influeˆncia na qualidade das ce´lulas.
1.3.3 Me´todos de dopagem em volume
Existem diversos me´todos para dopar sil´ıcio de uma forma homoge´nea. Naturalmente
que o me´todo de dopagem utilizado deve adequar-se ao me´todo de crescimento de sil´ıcio
utilizado. Vamos descrever em seguida alguns dos me´todos utilizados para introduzir
dopantes em sil´ıcio crescido a partir do l´ıquido (em lingote ou em fita), CVD e por zona
fundida.
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Figura 1.9: Dopagem o´ptima para dois valores de τ0; Linha a cheio τ0 = 20µs, Linha a trace-
jado τ0 = 200µs.
Dopagem no l´ıquido
Nos me´todos de crescimento de sil´ıcio a partir de sil´ıcio fundido num cadinho, como sejam
o me´todo de Czocralski, a te´cnica de Bridgman, RGS, EFG, entre outros, a dopagem em
volume do sil´ıcio efectua-se introduzindo a substaˆncia dopante no sil´ıcio fundido. As
quantidades de dopante a introduzir no sil´ıcio l´ıquido sa˜o muito pequenas, por isso a
substaˆncia dopante na˜o e´ introduzida no seu estado puro. Habitualmente introduzem-
-se no sil´ıcio l´ıquido pequenas esferas de sil´ıcio so´lido com uma elevada concentrac¸a˜o de
dopante[35]. As esferas dissolvem-se no sil´ıcio l´ıquido obtendo-se uma boa mistura do
dopante no sil´ıcio fundido.
O elemento mais utilizado para a dopagem de sil´ıcio em volume e´ o boro. Como
ja´ foi referido, uma das razo˜es para isso e´ o facto de o coeficiente de segregac¸a˜o, k, do
boro no sil´ıcio ser muito pro´ximo de 1 (para o boro tem-se k=0.8[31]). Considerando que
durante o crescimento do lingote de sil´ıcio a partir do l´ıquido se verifica o denominado
arrefecimento normal, a concentrac¸a˜o de dopante C(x), varia ao longo do comprimento
do lingote segundo a relac¸a˜o de Pfann[36, 37]:
C(x) = kC0(1− g)k−1 (1.2)
em que C0 e´ a concentrac¸a˜o de dopante no l´ıquido e g e´ fracc¸a˜o de sil´ıcio incorporada. Esta
expressa˜o determina que a concentrac¸a˜o inicial de dopante no so´lido e´ de kC0, aumentando
18
ao longo do comprimento do lingote (Figura 1.10).
Figura 1.10: Variac¸a˜o da concentrac¸a˜o de dopante ao longo de um lingote, com k= 0.8.
Para as elevadas velocidades de crescimento habitualmente utilizadas, a taxa de re-
jeic¸a˜o de dopante para o l´ıquido e´ mais elevada do que a taxa de transporte de dopante
da camada de l´ıquido junto a` interface so´lido-l´ıquido para o volume do sil´ıcio fundido.
Por essa raza˜o na˜o se verifica uma mistura completa entre a zona de interface e o l´ıquido
restante, tendo-se uma camada de espessura δ junto a` interface so´lido-l´ıquido em que
a concentrac¸a˜o de dopante e´ superior a` concentrac¸a˜o no l´ıquido restante. O efeito da
existeˆncia desta camada junto a` zona de solidificac¸a˜o, com uma concentrac¸a˜o de dopante
superior, e´ a obtenc¸a˜o de um coeficiente de segregac¸a˜o efectivo ke dado por[35]
ke =
k
k + (1− k)e−Rδ/D (1.3)
em que R e´ a taxa de crescimento do cristal e D e´ a difusividade dos a´tomos dopante
no sil´ıcio. No caso do boro, para taxas de crescimento elevadas, vem ke ∼= 1, pelo que
a concentrac¸a˜o de boro varia muito pouco ao longo do comprimento do lingote. Para
elevadas taxas de crescimento cristalino verifica-se tambe´m que a variac¸a˜o radial da con-
centrac¸a˜o de boro e´ pouco significativa[35] pelo que se obte´m uma concentrac¸a˜o de boro
praticamente uniforme ao longo do lingote.
Quando se utilizam como dopantes elementos cujo coeficiente de segregac¸a˜o e´ muito
menor do que 1 (exemplos: As, Ga, P[31]), e´ mais dif´ıcil obter distribuic¸o˜es homoge´neas,
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sendo necessa´rio introduzir algumas alterac¸o˜es no processo de crescimento, como sejam a
utilizac¸a˜o de um cadinho duplo, ou a variac¸a˜o da velocidade de recristalizac¸a˜o[15, 13].
Dopagem no vapor
A dopagem de sil´ıcio crescido por deposic¸a˜o a partir de fase gasosa, ou vapor (CVD) e´
normalmente efectuada introduzindo no vapor uma substaˆncia que conte´m a impureza a
introduzir[38]. A concentrac¸a˜o de superf´ıcie da impureza e´ mantida de forma dinaˆmica e
depende linearmente da pressa˜o parcial da substaˆncia dopante. Um a´tomo de impureza
ao depositar-se no sil´ıcio em crescimento, liga-se aos a´tomos da camada superior, de modo
que fica aprisionado quando a camada seguinte e´ depositada. Como todos os elementos
utilizados para dopar sil´ıcio sa˜o difusores lentos[38], os a´tomos de impureza na˜o teˆm tempo
de se difundir para o interior da fita, antes da deposic¸a˜o da camada seguinte. Assim, a
concentrac¸a˜o de dopante incorporado e´ uma func¸a˜o linear da concentrac¸a˜o a` superf´ıcie, e
consequentemente da pressa˜o parcial da espe´cie dopante.
A concentrac¸a˜o de dopante no sil´ıcio e´ determinada pela probabilidade de um a´tomo
de impureza formar uma ligac¸a˜o qu´ımica com os a´tomos de sil´ıcio que chegam a` camada
superior, por isso o valor da concentrac¸a˜o de dopante na fita de sil´ıcio e´ bastante inferior
ao da concentrac¸a˜o de superf´ıcie.
As substaˆncias mais utilizadas para dopar sil´ıcio crescido por CVD sa˜o o diborano
(B2H6) e a fosfina (PH3), consoante se quiser depositar boro e obter sil´ıcio do tipo p, ou
fo´sforo e obter sil´ıcio do tipo n. Ambas as substaˆncias sa˜o altamente to´xicas e explosivas
pelo que a sua utilizac¸a˜o requer cuidados especiais. Durante o processo de CVD estas
substaˆncias dopantes devem ser fortemente dilu´ıdas (cerca 99.9%) sendo essencial ventilar
fortemente a instalac¸a˜o, de forma a remover reagentes na˜o gastos. Para aumentar a
seguranc¸a da instalac¸a˜o sa˜o ainda colocadas nas linhas de entrada de ga´s armadilhas com
soluc¸o˜es a´cidas, de HF no caso do diborano e de CuCl no caso da fosfina, que removem
mole´culas dos gases dopantes que na˜o se tenham dissociado.
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Dopagem na zona fundida
Recentemente Ciszek[39] propoˆs um me´todo de dopagem de sil´ıcio com boro na zona
fundida, utilizando uma fonte so´lida de BN. Este me´todo foi utilizado para introduzir
uma concentrac¸a˜o uniforme de boro num lingote de sil´ıcio monocristalino recristalizado
com o me´todo da zona fundida. A fonte so´lida utilizada foi uma fonte de nitreto de
boro (BN) de elevada pureza. O processo de dopagem consistiu em mergulhar pequenos
pedac¸os desta fonte na zona fundida, dissolvendo boro no sil´ıcio l´ıquido. A concentrac¸a˜o





em que A e´ a superf´ıcie de BN imersa no sil´ıcio l´ıquido, S e´ a taxa a que o boro se dissolve
dos pedac¸os de BN na zona fundida, d e´ o diaˆmetro do cristal (i.e do lingote), e v e´ a
velocidade de crescimento cristalino. Dado que o coeficiente de segregac¸a˜o efectivo para
o boro e´ muito pro´ximo de 1, apo´s alguns cent´ımetros de crescimento a concentrac¸a˜o
de boro incorporado no cristal, NB, e´ muito pro´xima da concentrac¸a˜o de boro no sil´ıcio
l´ıquido, ou seja
NB ≈ C0
O valor da taxa de dissoluc¸a˜o de boro na zona fundida S foi determinado obtendo-se
S ≈ 3.3× 1019 a´tomos.cm−2.min−1. Fazendo uso deste valor e crescendo um cristal com
um diaˆmetro conhecido a uma velocidade fixa, e´ poss´ıvel controlar a concentrac¸a˜o de boro
incorporada no cristal variando a a´rea de BN mergulhada no sil´ıcio l´ıquido. Introduzindo
um tubo de BN com uma secc¸a˜o de 0.01× 0.015 cm2, num cristal fundido com 3.4 cm de
diaˆmetro, crescido a uma velocidade constante e variando a profundidade a que este tubo
foi introduzido entre 0.14 e 0.19 cm, obtiveram-se concentrac¸o˜es de boro no cristal entre
7 × 1016 e 1 × 1017 cm−3. Este me´todo mostrou ser eficaz na obtenc¸a˜o de dopagens em
volume uniformes para sil´ıcio crescido em lingote, tendo-se demonstrado o controlo do
n´ıvel de dopagem atrave´s da variac¸a˜o da a´rea da fonte de BN mergulhada.
No entanto a aplicac¸a˜o deste me´todo a` dopagem de fitas de sil´ıcio crescidas pelo
me´todo da zona fundida na˜o e´ via´vel, visto que para obter uma concentrac¸a˜o volu´mica
de boro da ordem de 1016cm−3, adequada para aplicac¸o˜es fotovoltaicas, a a´rea de BN a
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mergulhar no sil´ıcio l´ıquido seria da ordem do µm2, o que torna o controlo do processo
muito dif´ıcil.
1.4 Aˆmbito deste trabalho
Durante este trabalho procurou-se desenvolver um processo de dopagem de fitas de sil´ıcio
intr´ınseco, que introduza uma concentrac¸a˜o de boro uniforme em todo o volume da
amostra. Um dos processos analisados consistiu na dopagem de sil´ıcio por aquecimento de
graˆnulos de boro; o desenvolvimento experimental deste processo de dopagem foi efectuado
pela aluna de Mestrado Ana Isabel Ferreiro, e os detalhes deste processo sa˜o apresentados
no anexo A.
O processo de dopagem desenvolvido neste trabalho baseou-se na pulverizac¸a˜o das
amostras de sil´ıcio com uma soluc¸a˜o de a´cido bo´rico, seguida de uma recristalizac¸a˜o da
amostra atrave´s do me´todo da zona fundida. Este processo e´ particularmente adequado
para dopar amostras que necessitam, durante o seu crescimento, de um passo de recrista-
lizac¸a˜o por zona fundida. As fitas produzidas com o processo SDS necessitam durante
o seu crescimento de um passo de recristalizac¸a˜o por zona fundida, pelo que o processo
de dopagem desenvolvido e´ particularmente indicado para dopar estas amostras[30]. O
desenvolvimento deste me´todo de dopagem teve em vista a sua fa´cil integrac¸a˜o num




Descric¸a˜o experimental do processo
SBA
2.1 Introduc¸a˜o
O objectivo deste trabalho e´ desenvolver um me´todo de dopagem em volume de fitas de
sil´ıcio intr´ınseco que durante a sua produc¸a˜o necessitem de um passo de recristalizac¸a˜o
por zona fundida[30]. Pretendeu-se desenvolver um me´todo de dopagem que seja simples
de implementar, e que efectue dopagens de forma homoge´nea e reprodut´ıvel.
Figura 2.1: Me´todo de dopagem por pulverizac¸a˜o com a´cido bo´rico.
O me´todo denominado SBA (sprayed boric acid) consiste na contaminac¸a˜o superficial
da amostra com uma soluc¸a˜o de a´cido bo´rico. Apo´s secar, a amostra e´ introduzida num
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forno de recristalizac¸a˜o, onde e´ recristalizada usando o me´todo da zona fundida[40](figura
2.1).
Durante o aquecimento da amostra a soluc¸a˜o de a´cido bo´rico sofre va´rias trans-
formac¸o˜es f´ısicas e qu´ımicas que conduzem a` incorporac¸a˜o de boro nas amostras.
A uma temperatura de 100oC toda a a´gua da amostra ja´ se evaporou, ficando apenas
H3BO3. Continuando a aumentar a temperatura inicia-se a dissociac¸a˜o da mole´cula de
a´cido bo´rico.
No diagrama de solubilidade do sistema H3BO3-B2O3 (figura 2.2) podemos ver que
a mole´cula de H3BO3 ao ser aquecida vai sendo desidratada formando a´cido metabo´rico
(HBO2) e o´xido de boro (B2O3) consoante a temperatura a que nos encontramos. Por sua
vez a mole´cula de HBO2 ao ser aquecida vai tambe´m ser desidratada formando B2O3.
Figura 2.2: Diagrama de solubilidade do sistema H3BO3-B2O3[41].
H3BO3 → HBO2 +H2O (2.1)
2HBO2 → B2O3 +H2O (2.2)
2H3BO3 → B2O3 + 3H2O (2.3)
A desidratac¸a˜o de H3BO3 segundo a equac¸a˜o (2.1), da´ origem a treˆs formas cristalinas de
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HBO2[41]: HBO2III que se forma a 159
oC, HBO2I e HBO2II que se formam a 169
oC. Para
esta gama de temperaturas, a formac¸a˜o de B2O3 atrave´s da equac¸a˜o (2.3) e´ competitiva
com a formac¸a˜o de HBO2, sendo que para 171
oC ja´ todo o H3BO3 se transformou em
HBO2 ou B2O3, verificando-se uma proporc¸a˜o 3:1 entre estas duas substaˆncias.
Continuando a aumentar a temperatura, vai ocorrer a transformac¸a˜o de HBO2 em B2O3
atrave´s de (2.2), tendo-se a 200 oC quantidades iguais de HBO2 e B2O3. A 450
oC ja´ so´
existe B2O3, sendo esta tambe´m a temperatura de fusa˜o desta substaˆncia.
Com o aumento da temperatura aumenta tambe´m a pressa˜o de vapor do o´xido de boro
com a temperatura1 (Figura 2.3). A 900 oC a evaporac¸a˜o de o´xido de boro da superf´ıcie
da amostra comec¸a a ser relevante.
Figura 2.3: Pressa˜o de vapor do o´xido de boro[42].
A esta temperatura comec¸a tambe´m a ser significativa a difusa˜o de boro para o interior
do sil´ıcio segundo a reacc¸a˜o[43]
2B2O3(s) + 3Si(s)→ 3SiO2(s) + 4B(s) (2.4)
Por isso, a partir de T= 900 oC verifica-se uma competic¸a˜o entre os processos de difusa˜o
de boro e de evaporac¸a˜o do o´xido de boro.
1O ca´lculo da variac¸a˜o da pressa˜o de vapor do o´xido de boro com a temperatura e´ efectuado na
subsecc¸a˜o 3.1.2.
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Quando se atinge 1200 oC, como se demonstra adiante, ja´ todo o o´xido de boro se
encontra no estado gasoso. Para temperaturas superiores a 1200 oC todos os a´tomos de
boro dispon´ıveis encontram-se na forma de o´xido de boro gasoso. Uma parte deste o´xido
de boro gasoso vai depositar- -se numa regia˜o mais fria da superf´ıcie da amostra, podendo
ser incorporada. Quando se atinge a temperatura de fusa˜o do sil´ıcio (1412 oC[44]) todo o
boro difundido para o interior da amostra vai dissolver-se no sil´ıcio l´ıquido. A convecc¸a˜o
do sil´ıcio l´ıquido durante a fusa˜o promove a homogeneizac¸a˜o da concentrac¸a˜o de boro no
sil´ıcio e garante uma distribuic¸a˜o homoge´nea do boro ao longo da espessura da amostra.
Para determinar a quantidade de boro incorporada nas amostras mediu-se a sua re-
sistividade superficial (de folha) usando o me´todo dos quatro pontos (subsecc¸a˜o 2.3.1).
Na fase inicial dos trabalhos o me´todo de dopagem por pulverizac¸a˜o com a´cido bo´rico
foi aplicado a fitas de sil´ıcio ja´ dopadas com boro, com uma concentrac¸a˜o de portadores da
ordem de 1016 a´tomos/cm3, pelo que se efectuaram dopagens entre 1017 e 1018 a´tomos/cm3.
A efica´cia do me´todo de dopagem foi demonstrada, e verificou-se uma dependeˆncia da
quantidade incorporada (subsecc¸a˜o 2.4.1), na quantidade de boro depositada na amostra[45].
Verificou-se tambe´m a uniformidade da distribuic¸a˜o de boro ao longo da espessura das
amostras(subsecc¸a˜o 2.4.2).
2.2 Procedimento experimental
Nesta secc¸a˜o sa˜o descritos os processos de dopagem e caracterizac¸a˜o das amostras dopadas.
Sa˜o tambe´m apresentados os ca´lculos que se efectuaram para determinar a taxa de incor-
porac¸a˜o de boro nas amostras.
2.2.1 Processo de dopagem
Ao longo deste trabalho foram dopados por pulverizac¸a˜o com a´cido bo´rico dois tipos
de amostras: amostras de sil´ıcio previamente dopado com boro (Silso), de dimenso˜es
100 × 30 × 0.3mm3; e amostras de sil´ıcio de elevada resistividade (gentilmente cedidas
pela Deutsche Solar) de dimenso˜es 156× 35× 0.27mm3 nas quais a concentrac¸a˜o de boro
e´ inferior a 1× 1014cm−3.
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O processo de dopagem destes dois tipos de amostras foi semelhante, tendo como
principal diferenc¸a o me´todo de pulverizac¸a˜o utilizado; para as amostras Silso foi usado
um sistema de pulverizac¸a˜o esta´tico, enquanto que para as amostras de sil´ıcio de ele-
vada resistividade foi usado um sistema de pulverizac¸a˜o mo´vel. A escolha de um sistema
de pulverizac¸a˜o mo´vel para depositar a´cido bo´rico nas amostras de elevada resistividade
deveu-se ao facto de o comprimento destas amostras ser demasiado elevado para permitir
que a pulverizac¸a˜o esta´tica cobrisse, de forma homoge´nea, toda a superf´ıcie. O sistema de
pulverizac¸a˜o mo´vel permite pulverizar de forma homoge´nea amostras de qualquer com-
primento, e e´ portanto mais compat´ıvel com um processo de dopagem industrial.
Os restantes passos do processo de dopagem foram iguais para os dois tipos de amostras.
O processamento das amostras inicia-se com uma limpeza com soluc¸a˜o de POLISH (75%
de a´cido n´ıtrico (HNO3), 15% de soluc¸a˜o de a´cido hidrofluor´ıdrico (H2O+HF) e 10% de
a´cido ace´tico (CH3COOH)) para remoc¸a˜o de impurezas meta´licas e de o´xido da superf´ıcie
da amostra [46, 47]. O processo baseia-se nas reacc¸o˜es[46]
Si + 4HNO3 → SiO2 + 4NO2 +H2O (2.5)
SiO2 + 6HF → H2SiF6 + 2H2O (2.6)
O a´cido n´ıtrico oxida a amostra, sendo o o´xido de sil´ıcio removido pelo HF; o papel do
CH3COOH e´ diluir a soluc¸a˜o[48] de forma a que o processo seja mais controlado
2. Em
seguida, a soluc¸a˜o de POLISH e´ removida com a´gua destilada e e´ feita uma passagem em
HF para remover o o´xido que ainda se encontre na superf´ıcie da amostra. A amostra e´
lavada com a´gua destilada e seca, ainda dentro da hotte, usando uma pistola de pressa˜o
de azoto.
O passo seguinte e´ a deposic¸a˜o de uma soluc¸a˜o aquosa de a´cido bo´rico na superf´ıcie da
amostra. Esta soluc¸a˜o e´ preparada dissolvendo uma determinada massa de H3BO3 so´lido
em a´gua destilada.
A a´gua destilada utilizada e´ obtida purificando a´gua corrente, usando um sistema
de filtragem e de troca io´nica que remove os io˜es da a´gua. Numa primeira fase a a´gua
destilada utilizada nas experieˆncias era do tipo III. Esta a´gua e´ obtida fazendo passar a
2Tambe´m se poderia usar H2O mas e´ prefer´ıvel CH3COOH porque H2O e´ um dos produtos das
reacc¸o˜es (2.28) e (2.29).
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a´gua corrente atrave´s de um filtro de pregas que elimina part´ıculas em suspensa˜o, de um
filtro de carva˜o activado que elimina a mate´ria orgaˆnica, cloro e mate´rias em suspensa˜o
que na˜o tenham sido eliminadas no primeiro filtro. Em seguida a a´gua atravessa um
mo´dulo de resinas que promove uma permuta io´nica removendo io˜es da a´gua. Por u´ltimo
a a´gua atravessa um filtro de polipropileno de 10µm que remove pequenas part´ıculas que
ainda se encontrem em suspensa˜o[49]. Mais tarde foi poss´ıvel utilizar a´gua destilada do
tipo I. Esta a´gua para ale´m de atravessar os filtros de pregas, de carva˜o activado e de
polipropileno referidos anteriormente, e´ tratada usando o sistema de purificac¸a˜o Direct-
Q 3. No interior deste sistema a a´gua atravessa uma membrana de osmose inversa que
remove part´ıculas, io˜es e bacte´rias, e um filtro de membrana de 0.22µm que remove
part´ıculas de tamanho superior aos poros do filtro[50]. Esta a´gua tem uma concentrac¸a˜o
de io˜es inferior a` a´gua do tipo III, pelo que passou a ser a utilizada.
A condutividade ele´ctrica EC da a´gua destilada e´ medida a` sa´ıda do sistema de pu-
rificac¸a˜o, podendo-se obter a concentrac¸a˜o ma´xima de io˜es dissolvidos na a´gua TDS,
atrave´s da expressa˜o[51]
TDS = 500ECmg.l−1 (2.7)
em que EC e´ expresso em µS.cm−1. Na tabela 2.1 apresentam-se os valores de condutivi-
dade ele´ctrica e de concentrac¸a˜o ma´xima de io˜es para as a´guas tipo III e tipo I.
A´gua EC (µS.cm−1) TDS (mg.l−1)
tipo III 0.1 50
tipo I 0.05 25
Tabela 2.1: Condutividade ele´ctrica e concentrac¸a˜o ma´xima de io˜es dissolvidos para as a´guas
tipo III e tipo I.
Apresentam-se em seguida os dois me´todos de pulverizac¸a˜o esta´tica e mo´vel.
Pulverizac¸a˜o esta´tica
Para estudar a viabilidade deste me´todo de dopagem, o me´todo de pulverizac¸a˜o esta´tica
foi utilizado na dopagem de amostras Silso com uma concentrac¸a˜o inicial de boro de
1016 cm−3, procurando-se introduzir nestas amostras uma concentrac¸a˜o de boro da ordem
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de 1017−1018 cm−3. De modo a garantir que as amostras eram pulverizadas com soluc¸o˜es
de igual concentrac¸a˜o, foi preparada uma soluc¸a˜o de H3BO3 com uma concentrac¸a˜o de
Csol = 8.44 g.l
−1, com cerca de dois litros, que foi usada para todas as amostras pulveri-
zadas3. Antes de se efectuar o depo´sito, a amostra e´ colocada na horizontal debaixo do
pulverizador. A soluc¸a˜o de H3BO3 e´ depositada na face superior da amostra.
Numa fase inicial do presente trabalho utilizou-se um pulverizador de aerossol para
fazer o depo´sito de soluc¸a˜o de a´cido bo´rico. Verificou-se no entanto que as pulverizac¸o˜es
obtidas na˜o eram suficientemente homoge´neas pelo que se passou a utilizar um aero´grafo.
Foi utilizado um aero´grafo Badger 250 ligado a uma torneira de azoto, que fornece a
pressa˜o (constante) de ga´s necessa´ria ao seu funcionamento.
Antes de cada pulverizac¸a˜o a amostra e´ colocada debaixo do pulverizador, que se
encontra a 80 cm de altura relativamente a` amostra (figura 2.4). Entre o pulverizador
e a amostra e´ colocado um tubo, com 22 cm de diaˆmetro, para reduzir perturbac¸o˜es da
pulverizac¸a˜o provocadas por correntes de ar. O tubo encontra-se a cerca de 10 cm da
amostra, para que exista alguma circulac¸a˜o de ar, de modo a facilitar a dispersa˜o da
soluc¸a˜o pulverizada.
Para comparar a variac¸a˜o espacial da massa depositada pelo aerossol e do aero´grafo,
foram pulverizadas com a´gua oito tiras de sil´ıcio de 3 cm de comprimento e 0.5 cm de
largura colocadas lado a lado, medindo-se a variac¸a˜o de massa das tiras quando pulveri-
zadas. Foi usada uma balanc¸a digital, com uma resoluc¸a˜o4 de 0.1mg.
Na figura 2.5a podemos observar o resultado deste estudo5. O desvio padra˜o obtido foi
3A soluc¸a˜o utilizada tem uma concentrac¸a˜o de H3BO3 muito inferior ao limite de solubilidade desta
substaˆncia a` temperatura ambiente[52]. Na˜o existindo qualquer precipitac¸a˜o, sabemos que a concentrac¸a˜o
se mante´m constante ao longo do tempo.
4Inicialmente procurou-se fazer a calibrac¸a˜o do pulverizador de aerossol pulverizando as tiras de sil´ıcio
com uma soluc¸a˜o com uma elevada concentrac¸a˜o de cloreto de so´dio e medindo a variac¸a˜o de massa depois
das tiras secarem. No entanto as variac¸o˜es de massa obtidas eram da ordem de grandeza da resoluc¸a˜o da
balanc¸a, na˜o podendo por isso ser determinadas com rigor.
5Quando se efectuou este estudo surgiram alguns problemas ao pesar as fitas depois de molhadas pois
estas frequentemente colavam-se umas a`s outras. Para evitar este problema, ao efectuar o mesmo estudo
para o aero´grafo optou-se por deixar um intervalo de 2mm entre as fitas. Este espac¸o e´ representado no
gra´fico por um intervalo entre as barras (figura 2.5b). Esta modificac¸a˜o na˜o influencia os resultados da
experieˆncia, apenas facilita a sua execuc¸a˜o.
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Figura 2.4: Sistema de pulverizac¸a˜o.
de σ = 16.8%; ao efectuar o mesmo estudo para o aero´grafo obteve-se um desvio padra˜o
de σ = 2.4% (figura 2.5b).
A amostra e´ pulverizada durante um intervalo de tempo ∆t definido para cada pulveri-
zac¸a˜o consoante a concentrac¸a˜o da soluc¸a˜o de a´cido bo´rico utilizada e a concentrac¸a˜o de
portadores pretendida. Foram usados intervalos de tempo entre 1 e 5 segundos. A escolha
do intervalo de tempo a utilizar resulta do compromisso entre os seguintes factores:
i. Quanto menor for o tempo de pulverizac¸a˜o mais importante se torna o erro intro-
duzido pelo sistema de disparo.
ii. Quanto maior for o tempo de pulverizac¸a˜o (para a mesma abertura do aero´grafo),
maior a quantidade de a´gua sobre a amostra; o excesso de a´gua sobre a amostra
tem treˆs inconvenientes:
(a) Coalesceˆncia das gotas de soluc¸a˜o pulverizada, o que provoca um aumento da
anisotropia da distribuic¸a˜o devido a` formac¸a˜o de cristais na secagem (ver figura
2.6).
(b) Aumento da quantidade de impurezas introduzidas na amostra atrave´s da a´gua.
(c) Aumento da quantidade de o´xido na amostra, originado pelo maior volume de
a´gua.
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Figura 2.5: Variac¸a˜o espacial da massa depositada na pulverizac¸a˜o; (a) com aerossol, (b) com
aero´grafo.
Verificou-se que o fluxo do aero´grafo e´ menos homoge´neo no in´ıcio e no final de cada
pulverizac¸a˜o pelo que foi usado um sistema de disparo constitu´ıdo por um obturador
accionado por um rele´. Quando se inicia a pulverizac¸a˜o, a amostra encontra-se tapada
pelo obturador; 2 s depois o obturador e´ deslocado, descobrindo a amostra e permitindo a
sua pulverizac¸a˜o; terminado o tempo de pulverizac¸a˜o estipulado, o obturador volta a cobrir
a amostra e so´ enta˜o termina a pulverizac¸a˜o. Deste modo os per´ıodos de inhomogeneidade
inicial e final do fluxo sa˜o evitados, na˜o contribuindo para a pulverizac¸a˜o da amostra, o
que garante uma maior homogeneidade e reprodutibilidade das pulverizac¸o˜es.
Os intervalos de tempo que o obturador demora a tapar e a destapar a amostra,
ambos de 0.4 s, na˜o sa˜o despreza´veis quando comparados com os tempos de pulverizac¸a˜o
utilizados (1 a 5 s) mas dado que o tempo de pulverizac¸a˜o e´ medido entre a abertura do rele´
e o fecho deste, o atraso na abertura e´ igual ao atraso no fecho, pelo que o tempo efectivo
de pulverizac¸a˜o e´ igual ao tempo medido. Durante este per´ıodo, o obturador descreve um
aˆngulo de 34o. Tomando como raio da trajecto´ria descrita pelo obturador, a distaˆncia do
eixo de rotac¸a˜o ao centro do obturador, r = 20.5 cm, posso estimar o tempo que um ponto
no obturador demora a percorrer a largura de 3 cm da amostra como sendo de 8ms. O
intervalo de tempo que decorre entre o (des)tapar de um bordo da amostra e o (des)tapar
do outro bordo origina uma inhomogeneidade da pulverizac¸a˜o visto que um dos bordos e´
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Figura 2.6: Pulverizac¸a˜o anisotro´pica de uma amostra.
pulverizado durante mais 16ms do que o outro. Esta inhomogeneidade, que corresponde
a 0.4% para uma pulverizac¸a˜o de 5 s, poderia ser eliminada usando um obturador que,
em lugar de rodar num sentido na abertura e no sentido oposto no seu fecho, fizesse uma
rotac¸a˜o completa tapando e destapando de forma uniforme toda a superf´ıcie da amostra.
Dado que existem outros erros mais significativos, como por exemplo o erro resultante de
(des)ligar o sistema de disparo que se estima ser de 0.25 s, optou-se por na˜o introduzir
esta modificac¸a˜o no sistema6.
A quantidade de soluc¸a˜o depositada na amostra depende de diferentes factores tais
como o tempo de pulverizac¸a˜o, a abertura do aero´grafo, a posic¸a˜o do aero´grafo relati-
vamente a` amostra e o fluxo de azoto que alimenta o aero´grafo. Depois de uma fase
preliminar de explorac¸a˜o da te´cnica, determinou-se para cada ensaio a quantidade de
soluc¸a˜o depositada, pesando a massa da amostra antes e depois da pulverizac¸a˜o.
Determinac¸a˜o da quantidade de boro depositada
Para determinar a quantidade de soluc¸a˜o de a´cido bo´rico depositada numa pulverizac¸a˜o
mediu-se com uma balanc¸a digital a massa da amostra a pulverizar antes e imediatamente
depois da pulverizac¸a˜o. A massa de soluc¸a˜o depositada sobre a amostra mdep, e´ calculada
6O per´ıodo de tempo associado ao accionamento do sistema de disparo foi estimado usado duas
metodologias distintas; primeiro foi cronometrado o tempo que demora a (des)ligar o sistema de disparo,
depois foi medido o tempo de reacc¸a˜o do utilizador; os resultados foram concordantes.
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usando
mdep = mf −mi +mevap (2.8)
em que mi e´ a massa inicial da amostra, mf e´ a massa da amostra apo´s a pulverizac¸a˜o e
mevap e´ a massa de soluc¸a˜o evaporada durante o percurso entre o sistema de pulverizac¸a˜o
e a balanc¸a. As massas mi e mf sa˜o medidas com um erro ma´ximo de 0.1mg e o valor de
mevap e´ calculado usando
mevap = e∆t (2.9)
em que e = (6.4 ± 0.2) × 10−2mg/s e´ a taxa de evaporac¸a˜o de soluc¸a˜o da amostra e
∆t = (7± 0.6) s e´ o intervalo de tempo decorrido entre pulverizac¸a˜o e pesagem. O valor
de e foi obtido pulverizando a amostra com uma grande quantidade de soluc¸a˜o, e pesando-
-a va´rias vezes durante alguns minutos; e e´ o declive da recta deste modo obtida (figura
2.7).










Figura 2.7: Massa de soluc¸a˜o evaporada ao longo do tempo.
O valor de ∆t foi obtido medindo cinco vezes o tempo de transporte da amostra, e
calculando a me´dia obteve-se
mevap = (0.45± 0.05)mg.
O erro associado a` medida da massa depositada mdep e´
δmdep = δmf + δmi + δmi = 0.25mg (2.10)
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Pulverizac¸a˜o mo´vel
As amostras de sil´ıcio de elevada resistividade, devido ao seu elevado comprimento (15.56 cm),
na˜o podem ser pulverizadas de forma homoge´nea com um sistema de pulverizac¸a˜o esta´tico.
Foi por isso desenvolvido um sistema no qual a amostra se desloca relativamente ao pul-
verizador durante a pulverizac¸a˜o, permitindo a cobertura homoge´nea da sua superf´ıcie
com soluc¸a˜o de a´cido bo´rico.
O sistema de pulverizac¸a˜o e´ constitu´ıdo por um aero´grafo alimentado por um fluxo de
azoto. O fluxo de azoto que alimenta o aero´grafo pode ser controlado variando a pressa˜o
de entrada do circuito de azoto. Apo´s efectuar algumas experieˆncias variando a pressa˜o de
entrada de azoto, conclui-se que introduzindo uma pressa˜o 2.4Bar de azoto na entrada do
aero´grafo se obtinham pulverizac¸o˜es homoge´neas e reprodut´ıveis, pelo que se utilizou esta
pressa˜o de azoto em todas as experieˆncias. O sistema de pulverizac¸a˜o e´ ainda constitu´ıdo
por uma cobertura de metal e por um porta-amostras com uma base de 25× 12 cm2 que
se desloca num sistema de translac¸a˜o, com a ajuda de um motor dc. A cobertura de metal
tem uma ranhura de 0.5× 5 cm2, sobre a qual e´ colocado o aero´grafo (figura 2.8).
Figura 2.8: Sistema de pulverizac¸a˜o mo´vel.
O porta-amostras desloca-se num eixo transversal a` direcc¸a˜o de pulverizac¸a˜o. Antes
de se iniciar a pulverizac¸a˜o o aero´grafo e´ colocado na abertura apropriada. A amostra e´
colocada e centrada na base do porta-amostras, e o porta-amostras e´ colocado de modo
que a sua extremidade frontal se encontre debaixo da ranhura. Uma vez posicionados a
amostra e o porta-amostras, inicia-se a pulverizac¸a˜o e o movimento do porta-amostras.
Quando se atinge a posic¸a˜o definida para terminar a pulverizac¸a˜o o aero´grafo e´ desligado
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e o porta-amostras e´ parado.
O facto de se fazerem pulverizac¸o˜es consideravelmente longas (cerca de 120s), pode
originar problemas de homogeneidade da pulverizac¸a˜o. Verificou-se que o fluxo de soluc¸a˜o
emitido pelo pulverizador depende do n´ıvel da soluc¸a˜o no seu depo´sito. Para efectuar
pulverizac¸o˜es homoge´neas e reprodut´ıveis e´ pois essencial fazer uma boa escolha do n´ıvel
de enchimento do depo´sito do aero´grafo. Apo´s uma se´rie de experieˆncias com o sistema
de pulverizac¸a˜o, concluiu-se que enchendo o depo´sito do pulverizador ate´ sensivelmente
metade da sua capacidade se obtinham pulverizac¸o˜es homoge´neas e reprodut´ıveis.
Durante as pulverizac¸o˜es verificou-se frequentemente a queda de gotas grossas, o que
obrigava a repetir a pulverizac¸a˜o das amostras. Para resolver este problema foi intro-
duzida uma alterac¸a˜o ao sistema de pulverizac¸a˜o, colocando o pulverizador numa posic¸a˜o
obl´ıqua, sendo a amostra pulverizada por um fluxo que faz um aˆngulo de 70o com a sua
superf´ıcie7. A alterac¸a˜o introduzida no sistema de pulverizac¸a˜o cumpriu dois objectivos:
por um lado, com esta configurac¸a˜o, o pulverizador (aero´grafo) passa a estar numa posic¸a˜o
mais pro´xima da sua posic¸a˜o normal de funcionamento (a vertical), tornando o seu fun-
cionamento mais fia´vel e caindo menos gotas; por outro lado, as gotas grossas que ainda
ca´ırem durante a pulverizac¸a˜o, ficam retidas no obturador, na˜o atingindo a amostra.
Dado que nesta montagem o aero´grafo esta´ muito mais pro´ximo da amostra (35 cm)
do que na montagem experimental utilizada na pulverizac¸a˜o esta´tica, verifica-se que a
amostra esta´ sob uma forte acc¸a˜o do fluxo de azoto que alimenta o aero´grafo. Este fluxo
tem o efeito de acelerar a evaporac¸a˜o da soluc¸a˜o da superf´ıcie da amostra, na˜o sendo de
excluir que o fluxo de azoto retire tambe´m uma parte da soluc¸a˜o depositada na superf´ıcie
da amostra. Este feno´meno dificulta a determinac¸a˜o da quantidade de boro depositada,
que so´ pode ser feita de forma indirecta como veremos mais a` frente.
Antes de iniciar as pulverizac¸o˜es com o sistema de pulverizac¸a˜o mo´vel efectuou-se a
calibrac¸a˜o da velocidade de deslocamento do porta-amostras. Para calibrar a velocidade
de deslocamento do porta-amostras fez-se variar a tensa˜o no motor dc e mediu-se o tempo
que o porta-amostras demorou a efectuar um determinado deslocamento. Verificou-se que
7Apo´s a alterac¸a˜o do aˆngulo de pulverizac¸a˜o repetiram-se estudos de homogeneidade, que demons-
traram a homogeneidade das pulverizac¸o˜es efectuadas com a nova configurac¸a˜o.
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para tenso˜es entre 14 e 30V a velocidade de deslocamento varia de forma linear com a
tensa˜o aplicada (Figura 2.9), obtendo-se a expressa˜o para velocidade v (cm/min) em
func¸a˜o da tensa˜o V (V):
v = (0.50± 0.01)V − (2.05± 0.10)
Durante as pulverizac¸o˜es opta´mos por aplicar ao motor, uma tensa˜o de V=18V, obtendo-
-se uma velocidade de pulverizac¸a˜o de v=7.3 cm/min.
Figura 2.9: Velocidade do porta-amostras em func¸a˜o da tensa˜o aplicada ao motor dc.
Determinac¸a˜o da quantidade de boro depositada
O tempo de durac¸a˜o das pulverizac¸o˜es efectuadas com este sistema e a rapidez do processo
de evaporac¸a˜o da soluc¸a˜o devido a` acc¸a˜o do fluxo de azoto, na˜o nos permite medir directa-
mente a quantidade de massa de soluc¸a˜o depositada. A determinac¸a˜o desta quantidade foi
feita atrave´s de dois me´todos indirectos. O primeiro baseou-se em pulverizac¸o˜es esta´ticas
de uma amostra e o segundo consistiu em colocar uma caixa com a´gua no porta-amostras,
efectuar uma pulverizac¸a˜o dessa caixa e medir a variac¸a˜o da massa da caixa durante a
pulverizac¸a˜o.
Para efectuar as medic¸o˜es da massa depositada em pulverizac¸o˜es esta´ticas, a amostra
foi pesada e colocada sobre o porta-amostras, que se encontra imobilizado, numa posic¸a˜o
em que o centro se encontra alinhado com a ranhura. O aero´grafo foi colocado na menor
abertura para a qual a mancha de soluc¸a˜o depositada cobre homogeneamente toda a
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largura da amostra. Para esta abertura a soluc¸a˜o pulverizada cria uma mancha com
cerca de 5 cm de diaˆmetro. Foi utilizado um obturador para tapar a ranhura antes e
depois de cada pulverizac¸a˜o, de modo a eliminar as instabilidades iniciais e finais.
A amostra foi pulverizada durante 10 s e pesada em seguida, num processo muito seme-
lhante ao efectuado com o sistema de pulverizac¸a˜o esta´tico. A massa depositada mdep, foi
determinada usando a expressa˜o (2.8). O valor da massa evaporada mevap, no percurso
entre o sistema de pulverizac¸a˜o e a balanc¸a, foi obtido de modo semelhante ao do sistema
de pulverizac¸a˜o esta´tico. Primeiro foi cronometrado o tempo de deslocamento ∆t, entre
o porta-amostras e a balanc¸a, obtendo-se ∆t = 10.4 ± 0.5 s. Depois utilizou-se o valor
da taxa de evaporac¸a˜o de a´gua de uma amostra pulverizada8 e, previamente obtido e
substituindo em (2.9) obteve-se o valor da massa evaporada
mevap = 0.7± 0.1mg.
O valor de mf foi determinado fazendo quinze pulverizac¸o˜es consecutivas de 10s (i.e. sem
encher o depo´sito do aero´grafo), pesando a amostra apo´s cada pulverizac¸a˜o. Verificou-se
que durante as primeiras doze pulverizac¸o˜es o valor de ∆m toma um valor aproximada-
mente constante, comec¸ando a diminuir a partir da de´cima terceira pulverizac¸a˜o. Tendo
em conta que uma pulverizac¸a˜o com este sistema demora cerca de 120 s, para calcular a
massa me´dia depositada numa pulverizac¸a˜o de 10 s considera´mos apenas os doze primeiros
ensaios, obtivemos
mf −mi = 6.7± 0.4mg.
Usando (2.8) obtemos o valor da massa depositada numa pulverizac¸a˜o de 10 s
mdep = 7.4± 0.5mg.
Para uma velocidade de pulverizac¸a˜o v=7.3 cm/min, a massa depositada numa amostra
t´ıpica e´
M = 94.4± 6.4mg.
8Este valor de massa evaporada esta´ subestimado pois foi obtido medindo a evaporac¸a˜o de a´gua de
uma amostra dentro da balanc¸a, na˜o tendo portanto em conta o efeito do fluxo de azoto sobre a soluc¸a˜o
depositada que para este sistema e´, como veremos adiante, muito importante.
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O segundo me´todo para determinar a quantidade de soluc¸a˜o depositada pelo sistema de
pulverizac¸a˜o mo´vel baseou-se na ana´lise da variac¸a˜o da massa de uma caixa com a´gua
quando pulverizada com este sistema. Nestas medic¸o˜es, ale´m do sistema de pulverizac¸a˜o
foi utilizada uma caixa de dimenso˜es 6 × 10.9 cm2, cheia com a´gua destilada, tendo-
se pulverizado a caixa tambe´m com a´gua destilada. Tal como no me´todo anterior, a
massa de soluc¸a˜o efectivamente depositada foi obtida usando (2.8). Numa primeira fase,
a quantidade de massa evaporada durante o processo de pulverizac¸a˜o foi obtida tendo
em conta a taxa de evaporac¸a˜o de a´gua de uma caixa dentro da balanc¸a. Verificou-se
que a estimac¸a˜o da quantidade de a´gua evaporada era demasiado baixa, muito inferior a`
diminuic¸a˜o de massa da caixa verificada durante a pulverizac¸a˜o. A evaporac¸a˜o de a´gua
de uma caixa durante a pulverizac¸a˜o com o aero´grafo e´ muito superior a` evaporac¸a˜o de
uma caixa em repouso dentro da balanc¸a, pois para ale´m da caixa se estar a mover sobre
o porta-amostras, esta´ tambe´m sujeita ao fluxo de azoto que alimenta o aero´grafo, que
aumenta significativamente a taxa de evaporac¸a˜o.
Para determinar o valor da massa de a´gua que se evapora durante a pulverizac¸a˜o,
mediu-se a variac¸a˜o de massa da caixa durante um ensaio em que esta foi sujeita a uma
pulverizac¸a˜o sem a´gua, isto e´, a caixa com a´gua foi pulverizada pelo aero´grafo tendo este
o depo´sito vazio. Deste modo a caixa foi submetida ao efeito conjunto do deslocamento
no porta-amostras e do fluxo de azoto (de longe o efeito mais importante) sem ser pul-
verizada com a´gua, permitindo-nos medir a quantidade de a´gua evaporada durante uma
pulverizac¸a˜o:
e = 0.77± 0.04mg/s
Efectuaram-se em seguida treˆs pulverizac¸o˜es da mesma caixa. Para cada pulverizac¸a˜o foi
medida a variac¸a˜o da massa entre o in´ıcio e o final da pulverizac¸a˜o e cronometrado o tempo
de pulverizac¸a˜o. Tendo em conta o valor de e, obteve-se que durante uma pulverizac¸a˜o de
uma caixa de dimenso˜es 6×10.9 cm2 e´ depositada uma massa de 63.4±4.0mg de soluc¸a˜o.
A quantidade de massa depositada por unidade de comprimento e´ 5.8 ± 0.4mg/cm pelo
que para uma amostra t´ıpica (L=15.56 cm) a quantidade de soluc¸a˜o depositada e´
M = 89.9± 6.2mg.
Os valores de massa depositada durante uma pulverizac¸a˜o com v = 7.3 cm/min, sa˜o
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muito semelhantes, apesar de os me´todos utilizados para determinar a quantidade de
soluc¸a˜o evaporada se basearem em hipo´teses distintas. Dado o acordo entre os resultados
obtidos por dois me´todos independentes, vamos considerar que numa pulverizac¸a˜o a esta
velocidade, mantendo constantes a abertura do aero´grafo e o fluxo de azoto que o alimenta,
a massa de soluc¸a˜o de a´cido bo´rico depositada, M, e´ dada pelo valor me´dio entre valores
obtidos pelos dois me´todos, ou seja admitimos que M = 92mg, e tomamos este valor para
determinar a concentrac¸a˜o de soluc¸a˜o de a´cido bo´rico a utilizar na dopagem das amostras.
2.2.2 Determinac¸a˜o da fracc¸a˜o de a´rea da amostra coberta por
B2O3
Como ja´ foi referido, as amostras de sil´ıcio depois de pulverizadas com uma soluc¸a˜o
de H3BO3 e secas, sa˜o colocadas no forno de recristalizac¸a˜o o´ptica onde sa˜o aquecidas
ate´ a` temperatura de fusa˜o (1412 oC[44]). A 450 oC ja´ so´ se encontra o´xido de boro na
superf´ıcie da amostra; com o aumento de temperatura no interior do forno vai iniciar-se
uma competic¸a˜o entre evaporac¸a˜o de o´xido de boro e difusa˜o de boro atrave´s da reacc¸a˜o
(2.4). Para podermos determinar a quantidade de o´xido de boro evaporada e a quantidade
de boro difundida para o interior da amostra, precisamos de saber qual a a´rea da amostra
que se encontra coberta por o´xido de boro, antes de os processos de evaporac¸a˜o de B2O3
e de difusa˜o de boro se iniciarem. Definimos o coeficiente ζ como representando a fracc¸a˜o
de a´rea da amostra que a 450 oC se encontra coberta por o´xido de boro. Vamos agora
determinar o valor de ζ para uma pulverizac¸a˜o t´ıpica.
A dopagem de uma amostra de sil´ıcio inicia-se com a sua pulverizac¸a˜o com uma
soluc¸a˜o de a´cido bo´rico com uma concentrac¸a˜o Csol. Apo´s a secagem, a amostra fica
com um depo´sito seco de massa mseco, sendo que uma fracc¸a˜o β desta massa e´ a´cido
bo´rico (H3BO3), e o restante e´ a´gua (H2O). Em seguida a amostra e´ aquecida ate´ a` sua
temperatura de fusa˜o.
A uma temperatura de 100oC ja´ toda a a´gua da amostra se evaporou, ficando apenas
o H3BO3. Quando se atinge a temperatura de 450
o C, todo o a´cido bo´rico se transformou
em o´xido de boro mais a´gua segundo as reacc¸o˜es (2.1)-(2.3); toda a a´gua tera´ enta˜o
abandonado a amostra, ficando apenas o o´xido de boro.
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A a´rea da amostra que a 450 oC se encontra coberta por o´xido de boro e´
A = ζAam (2.11)
em que Aam e´ a a´rea total da superf´ıcie da amostra.
Considerando por simplicidade que o o´xido de boro se encontra na amostra sob a
forma de gotas achatadas em que a coberta por o´xido de boro e´ proporcional a` massa de
B2O3 presente, m(B2O3), isto e´
A ∝ m(B2O3)
O coeficiente ζ pode ser escrito como
ζ = ζ0 β γ (2.12)
em que ζ0 e´ a fracc¸a˜o da superf´ıcie da amostra coberta pelo res´ıduo seco (H2O+H3BO3),
β e´ a fracc¸a˜o de massa do res´ıduo seco constitu´ıda por H3BO3 e γ e´ a fracc¸a˜o de massa
de H3BO3 que fica na amostra sob a forma de B2O3.







em que M(B2O3) e M(H3BO3) sa˜o respectivamente as massas molares do o´xido de boro e
do a´cido bo´rico. Como M(H3BO3)=61.83 g, e M(B2O3)=69.62 g vem
γ = 0.563.
Para obter os coeficientes ζ0 e β fizeram-se va´rias pulverizac¸o˜es de uma amostra com
uma soluc¸a˜o de a´cido bo´rico de concentrac¸a˜o Csol = 8.44 g/l. A massa da amostra foi
medida antes de cada pulverizac¸a˜o e imediatamente depois, obtendo-se a quantidade de
soluc¸a˜o depositada mdep usando a equac¸a˜o (2.8). Apo´s secar, a amostra foi de novo pesada
obtendo-se a massa de res´ıduo seco, mseco, atrave´s de
mseco = mps −mi (2.14)
em que mps e´ a massa da amostra depois de pulverizada e seca. Admitindo que a soluc¸a˜o
depositada tem a densidade da a´gua, o volume de soluc¸a˜o depositado Vdep vem
Vdep = ρ(H2O)mdep (2.15)
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Usando o valor da concentrac¸a˜o de soluc¸a˜o de a´cido bo´rico utilizada, Csol, obtemos a
massa a´cido bo´rico depositada na amostra m(H3BO3)
m(H3BO3) = CsolVdep (2.16)





Para as pulverizac¸o˜es analisadas obtivemos
β = 0.86± 0.03 (2.18)
Para determinar a fracc¸a˜o da superf´ıcie da amostra coberta por res´ıduo seco, ζ0, a amostra
foi fotografada com o aux´ılio de um microsco´pio, obtendo-se fotografias ampliadas de
zonas pulverizadas da amostra. Nestas fotografias podemos observar algumas manchas
mais escuras que correspondem a zonas ocupadas por gotas de res´ıduo seco (figura 2.10).
Figura 2.10: Fotografia de amostra analisada; as manchas escuras constituem o res´ıduo seco
(i.e. H3BO3+H2O).
Com a ajuda de um programa de ana´lise de imagem determinou-se para cada fotografia
o nu´mero de gotas de res´ıduo seco e a sua respectiva a´rea, obtendo-se deste modo a
a´rea de amostra coberta com res´ıduo seco, e o valor de ζ0. Neste estudo foram tambe´m
determinadas as dimenso˜es me´dias de uma gota obtendo-se uma a´rea me´dia de 40µm e
uma altura me´dia de 5µm. O valor obtido para ζ0 foi
ζ0 = 0.027± 0.004 (2.19)
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Usando os valores de β, γ e ζ0, obte´m-se
ζ = ζ0β γ = 0.013± 0.002. (2.20)
O que significa que numa experieˆncia t´ıpica aos 450oC, cerca de 1.3% da superf´ıcie da
amostra esta´ coberta com gotas de o´xido de boro.
2.3 Recristalizac¸a˜o
Apo´s a secagem, a amostra e´ introduzida no forno de recristalizac¸a˜o o´ptica, onde ocorrera´
a fusa˜o e a mistura de boro no sil´ıcio.
Figura 2.11: Forno de recristalizac¸a˜o o´ptica: (1) entrada de a´rgon, (2) ele´ctrodos, (3) entrada
de a´gua, (4) sa´ıda de a´gua, (5) janela, (6) fluxo´metro, (7) alimentac¸a˜o do motor,
(8) alimentac¸a˜o dos ele´ctrodos.
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A amostra e´ aquecida por duas laˆmpadas de haloge´neo de 1000W que sa˜o alimentadas
por um Variac, que permite controlar facilmente a tensa˜o aplicada.
Apo´s efectuar a focagem das laˆmpadas, de modo a que a radiac¸a˜o se concentre numa
zona com uma largura aproximada de 2mm, a amostra e´ colocada no porta-amostras9, o
forno e´ fechado e inicia-se a lavagem da sua atmosfera, introduzindo um fluxo de a´rgon
constante, para que o oxige´nio inicialmente presente no interior do forno seja expulso
para o seu exterior. O tempo de lavagem t´ıpico e´ de 20min (para um volume interno
de 6.3 l). O fluxo de a´rgon utilizado nestas experieˆncias variou entre 1.1 e 3 l/min, e em
cada experieˆncia foi mantido sempre constante ate´ ao final do processo de recristalizac¸a˜o.
O a´rgon e´ introduzido no forno por duas entradas que se situam nas tampas, inferior e
superior, e e´ retirado por duas sa´ıdas situadas na parte de tra´s do corpo do forno (Figura
2.11).
A amostra e´ aquecida aumentando a tensa˜o aplicada nas laˆmpadas, ate´ que se funda
a zona da amostra onde a radiac¸a˜o esta´ concentrada, formando-se a denominada zona
fundida (figura 2.12); a amostra e´ enta˜o deslocada com o aux´ılio de um motor passo-a-
passo, fazendo a zona fundida percorrer toda a amostra, que e´ assim recristalizada. O
corpo do forno e os ele´ctrodos das laˆmpadas sa˜o arrefecidos atrave´s de dois circuitos de
a´gua independentes.
Apo´s a lavagem da atmosfera do forno, o Variac e´ ligado com uma tensa˜o de 40V,
subindo-se 10V em cada 2 minutos ate´ se chegar os 90V. Considerando que na fase de
aquecimento a temperatura dentro do forno e´ aproximadamente proporcional ao quadrado
da tensa˜o aplicada, estima-se que entre os 90 e os 130V, o sil´ıcio tem a sua transic¸a˜o fra´gil-
du´ctil[53]. Nesta fase o risco de ocorrerem fracturas internas na amostra e´ elevado, raza˜o
9A amostra e´ presa ao porta-amostras por uma extremidade ficando na vertical, para verificar se
existe alguma perda de soluc¸a˜o de a´cido bo´rico por deslizamento quando esta e´ colocada na vertical,
pulverizaram-se duas amostras de sil´ıcio com uma soluc¸a˜o de a´cido bo´rico. Apo´s a secagem estas amostras
foram colocadas num forno, uma colocada na horizontal e a outra colocada na vertical. As amostras foram
aquecidas as 200 oC durante 10min numa atmosfera de azoto. Verificou-se que a variac¸a˜o da massa de
soluc¸a˜o depositada nas duas amostras foi semelhante, correspondendo a` evaporac¸a˜o da a´gua presente
na soluc¸a˜o e a` desidratac¸a˜o da mole´cula de a´cido bo´rico segundo as equac¸o˜es (2.1) a (2.3), mostrando
que apo´s a secagem, o escorregamento de soluc¸a˜o para fora de uma amostra colocada na vertical na˜o e´
significativo.
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Figura 2.12: Zona fundida (regia˜o mais escura).
pela qual se efectua uma subida mais lenta, 5V/2min, entre os 90 e os 130V. Acima dos
130V a tensa˜o e´ aumentada com maior rapidez ate´ surgir zona fundida (tipicamente aos
200V); a tensa˜o e´ ainda reajustada para que a zona estabilize. Na figura 2.13 podemos
observar o perfil t´ıpico de subida de tensa˜o das laˆmpadas que aquecem o forno.
Figura 2.13: Perfil de subida tensa˜o utilizado.
Depois de surgir a zona fundida utiliza-se o motor passo-a-passo para deslocar a
amostra, que e´ deste modo recristalizada. A recristalizac¸a˜o pode ser feita de cima para
baixo, ou de baixo para cima, consoante o movimento da amostra e´ efectuado de baixo
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para cima, ou de cima para baixo, respectivamente.
Terminada a recristalizac¸a˜o reduz-se a tensa˜o nas laˆmpadas de forma gradual e,
desliga-se o Variac, mantendo-se o a´rgon e a a´gua ligados durante mais 15 minutos.
Deste modo o forno ira´ arrefecer, mantendo-se a atmosfera limpa de oxige´nio durante o
arrefecimento do forno. Apo´s este per´ıodo de arrefecimento e´ fechada a torneira de a´rgon.
Fecha-se tambe´m a a´gua na mesma altura.
Depois de arrefecer, a amostra e´ retirada e limpa com uma soluc¸a˜o de HF que remove
o o´xido que estiver a` superf´ıcie.
2.3.1 Caracterizac¸a˜o das amostras
Determinac¸a˜o da resistividade
Na figura 2.14 podemos observar um esquema da configurac¸a˜o utilizada para medir a
resistividade. A corrente circula entre as pontas dos extremos, e a tensa˜o e´ medida entre
as pontas interme´dias; utilizaram-se distaˆncias entre pontas, s, de 1 e 2mm.
Figura 2.14: Esquema da configurac¸a˜o do me´todo dos 4 pontos utilizada.





em que i e´ a corrente introduzida, V e´ a diferenc¸a de potencial medida, t e´ a espessura da
amostra, e FC e´ um factor de correcc¸a˜o. Sempre que a espessura da amostra t e´ inferior a
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metade da distaˆncia entre pontas de prova (i.e. t ≤ s/2 ), e a distaˆncia do pontas de prova
ao bordos da amostra d e´ superior a quatro vezes a distaˆncia entre as pontas s (d ≥ 4s)
podemos considerar a aproximac¸a˜o infinita[54] para FC
10 pelo que temos FC = 4.532.
Apesar de ser de implementac¸a˜o mais dif´ıcil do que os me´todos de dois pontos, a
interpretac¸a˜o de resultados e´ muito mais directa. No me´todo dos quatro pontos as pontas
de prova medem a resistividade para a´reas relativamente grandes da amostra, o que limita
a sua resoluc¸a˜o espacial.
Numa fase inicial foram testados dois sistemas para medir a resistividade. O primeiro
constitu´ıdo por quatro pontas de tungste´nio malea´veis que quando sujeitas a forc¸as de
pressa˜o muito elevadas (por vezes necessa´rias para promover o contacto ele´ctrico entre a
ponta e a amostra) se dobravam sobre si, na˜o garantindo que a distaˆncia entre as pontas
se mantivesse constante. O segundo sistema de medic¸a˜o testado era constitu´ıdo por
quatro alfinetes de ac¸o, separados entre si por 2mm, pressionados contra a amostra por
duas molas, estabelecendo de uma forma eficiente o contacto ele´ctrico ponta-amostra, e
mantendo constante a distaˆncia entre as pontas de prova. Este sistema tinha como grande
inconveniente o facto de com frequeˆncia as amostras se partirem durante as medic¸o˜es.
Numa terceira fase foi adquirido um dispositivo SP4 Probe Head da Lucas Labs, com
pontas de tungste´nio r´ıgidas que distam entre si 1mm (figura 2.15).
Figura 2.15: Sistema de 4 pontos com ponta de prova SP4 Probe Head.
Este sistema produz resultados fia´veis e na˜o po˜e em risco as amostras a caracterizar,
10O erro ma´ximo cometido para d = 4 s e´ de 8%, e de 6% para d = 5 s.
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pelo que passou a ser utilizado.
Algumas amostras que tinham sido caracterizadas com o sistema de medic¸a˜o com
pontas de alfinete ac¸o foram de novo caracterizadas com o sistema SP4. Dado que os
valores de resistividade obtidos pelos dois sistemas foram ideˆnticos, conclui-se que estes
produzem resultados equivalentes pelo que os valores de resistividade obtidos com os dois
sistemas sa˜o apresentados de forma indiferenciada.
Tipicamente a resistividade foi medida em ambos os lados da amostra, sendo feitas
medic¸o˜es que distam entre si de 4 a 5mm(11).
Usando um espesso´metro desenvolvido no laborato´rio[56], e´ determinada a espessura
da amostra nos pontos onde previamente foi medida a resistividade. Esta medic¸a˜o e´
indispensa´vel para amostras recristalizadas, uma vez que a recristalizac¸a˜o pode fazer
variar a espessura da amostra. Sa˜o tambe´m eliminados erros devidos a` na˜o uniformidade
da espessura das amostras originais. O sistema e´ composto por dois transdutores de
movimento fixos a um suporte de alumı´nio em forma de U e por um circuito que soma
electronicamente os sinais dos dois transdutores e amplifica o sinal resultante (figura 2.16).
A tensa˜o de sa´ıda deste circuito e´ proporcional a` espessura da amostra, e pode produzir
resultados com uma precisa˜o de 2µm (no entanto, as medidas foram feitas com uma
precisa˜o de 10µm).
As dimenso˜es das amostras caracterizadas, e a distaˆncia ao bordo d a que as medic¸o˜es
foram efectuadas (d ≥ 8mm no caso do sistema com pontas de ac¸o, d ≥ 4mm no caso da
cabec¸a SP4) verificam as condic¸o˜es necessa´rias para que se possa considerar a aproximac¸a˜o
infinita para FC .
Determinac¸a˜o do nu´mero de portadores
Num semicondutor do tipo p, a resisteˆncia ele´ctrica diminui quando se aumenta a concen-
trac¸a˜o de portadores maiorita´rios (buracos). Para determinar a concentrac¸a˜o de dopante
introduzida, calculou-se a resistividade em func¸a˜o da concentrac¸a˜o de portadores N
11Nalguns casos em que se pretendeu fazer um estudo local mais detalhado, foram feitas medic¸o˜es de
2 em 2mm.
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Figura 2.16: Sistema para medir a espessura das amostras.





em que q e´ a carga do electra˜o, µp e´ a mobilidade dos portadores maiorita´rios. Neste
ca´lculo utilizaram-se valores de µp obtidos experimentalmente para diferentes valores de
concentrac¸a˜o[58].
Fazendo uma regressa˜o linear obteve-se uma expressa˜o que permite calcular a concen-
trac¸a˜o de portadores a partir da resistividade:
log (N) = m log (ρ) + b (2.23)
em que m = −1.051 e b = 16.177.
Quando N se encontra no intervalo 1016−1018 cm3, esta expressa˜o permite determinar
a concentrac¸a˜o de portadores com um erro ma´ximo inferior a 10%. Como neste trabalho
nos interessa sobretudo conhecer a ordem de grandeza da concentrac¸a˜o final de portadores,
a precisa˜o de N obtida atrave´s de (2.23) e´ suficiente.
Determinac¸a˜o da fracc¸a˜o de boro incorporada
Para obter a taxa de incorporac¸a˜o de boro nas amostras assumimos que o nu´mero de
a´tomos de boro e´ igual ao nu´mero de portadores de carga positiva existentes na amostra,
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Figura 2.17: Variac¸a˜o da concentrac¸a˜o de portadores com a resistividade para sil´ıcio dopado
com boro.
ou seja consideramos que todos os a´tomos de boro incorporados sa˜o electricamente activos.





em que N e´ a concentrac¸a˜o de portadores que se obte´m e Ndep e´ a concentrac¸a˜o de
portadores que se obteria se a totalidade de a´tomos de boro depositada fosse incorporada.
O erro associado a finc e´ dado por




em que δN e δNdep sa˜o, respectivamente, os erros associados a N e a Ndep. A concentrac¸a˜o








em que Csol = 8.44 ± 0.01 g/l e´ a concentrac¸a˜o da soluc¸a˜o utilizada, V e m sa˜o res-
pectivamente, o volume e a massa de soluc¸a˜o depositada, ρ(H2O) e´ a densidade da a´gua,
e NA e´ o nu´mero de Avogrado.
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A soluc¸a˜o de H3BO3 utilizada e´ bastante dilu´ıda, por isso consideramos que a densidade
desta soluc¸a˜o e´ igual a` da a´gua. A massa de soluc¸a˜o depositada sobre a amostra mdep, e´
calculada usando (2.8). Obtendo-se, como vimos na secc¸a˜o 2.2, δmdep = 0.25mg.








2.4 Resultados experimentais preliminares
Nesta secc¸a˜o sa˜o apresentados os primeiros resultados da caracterizac¸a˜o do me´todo de
dopagem por pulverizac¸a˜o de a´cido bo´rico (SBA). E´ analisada a dependeˆncia da quan-
tidade de boro incorporada com os diversos paraˆmetros de recristalizac¸a˜o e e´ demons-
trada a possibilidade de controlar a quantidade de boro incorporada fazendo variar estes
paraˆmetros. Sa˜o tambe´m apresentados os resultados da medic¸a˜o da resistividade em
profundidade de uma amostra Silso dopada com a´cido bo´rico.
2.4.1 Variac¸a˜o da fracc¸a˜o incorporada
O me´todo de dopagem por pulverizac¸a˜o com a´cido bo´rico foi inicialmente aplicado a
amostras de sil´ıcio, com concentrac¸o˜es de boro da ordem de 1016 cm−3, procurando-se
introduzir concentrac¸o˜es de boro superiores a 1×1017 cm−3. Estas amostras foram dopadas
usando o sistema de pulverizac¸a˜o esta´tico.
Numa primeira fase analisou-se a variac¸a˜o da quantidade de boro incorporada quando
se variavam diversos paraˆmetros tais como:
• tempo de pulverizac¸a˜o
• concentrac¸a˜o de soluc¸a˜o de a´cido bo´rico utilizada
• abertura do aero´grafo
Verificou-se que quando se aumenta qualquer um destes paraˆmetros a quantidade
de boro incorporada nas amostras tambe´m aumenta, pelo que foi demonstrado que a
quantidade de boro incorporada e´ maior quando a quantidade de a´cido bo´rico depositada
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e´ mais elevada, podendo-se controlar a quantidade de boro introduzida variando um dos
paraˆmetros referidos.
Na figura 2.18 apresentam-se os gra´ficos da variac¸a˜o da quantidade de boro incorporada
com a quantidade depositada para os dois sentidos de recristalizac¸a˜o, de baixo para cima e
de cima para baixo. A fracc¸a˜o de boro incorporada nas amostras recristalizadas de baixo
para cima e´ de (16.5± 3.8%), sendo de (12.8± 4.2)% para as amostras recristalizadas de
cima para baixo.
Figura 2.18: Variac¸a˜o de quantidade de boro incorporada (N) com a quantidade depositada
(Ndep) para amostras Silso; ¥ recristalizac¸a˜o de baixo para cima, ¤ recristalizac¸a˜o
de cima para baixo.
2.4.2 Distribuic¸a˜o de boro ao longo da espessura da amostra
Embora a pulverizac¸a˜o com a´cido bo´rico seja feita so´ num lado da amostra e´ de esperar
que devido a` convecc¸a˜o do l´ıquido a mistura na zona fundida distribua de forma eficiente
os a´tomos de boro ao longo da espessura amostra. Esta hipo´tese foi confirmada pela
obtenc¸a˜o em inu´meras amostras de distribuic¸o˜es de boro iguais em ambos lados.
Para analisar a distribuic¸a˜o de boro ao longo da espessura de uma amostra dopada com
a´cido bo´rico, mediu-se a resistividade em ambos os lados de uma amostra com 380µm de
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espessura dopada com a´cido bo´rico, utilizando o me´todo dos quatro pontos. Em seguida
submeteu-se a amostra a um ataque qu´ımico mergulhando-a numa soluc¸a˜o de POLISH
(75% de a´cido n´ıtrico (HNO3), 15% de soluc¸a˜o de a´cido hidrofluor´ıdrico (H2O+HF) e
10% de a´cido ace´tico (CH3COOH)) ate´ a sua espessura diminuir cerca de 10µm. Apo´s o
ataque qu´ımico mediu-se de novo a resistividade nas duas faces da amostra, fazendo-se em
seguida um novo ataque qu´ımico. Este procedimento foi repetido ate´ a amostra atingir
uma espessura de 210µm. Na figura 2.19 apresentam-se os resultados das medic¸o˜es de
resistividade. Os resultados sa˜o apresentados em duas se´ries que representam os conjuntos
de medic¸o˜es efectuadas em cada um dos lados da amostra, denominados lado A e lado B.
Figura 2.19: Variac¸a˜o da resistividade ao longo da espessura de uma amostra dopada com
H3BO3; (¥) lado A, (¤) lado B.
Podemos verificar que a distribuic¸a˜o de resistividade ao longo da espessura da amostra
e´ aproximadamente constante. Os resultados obtidos teˆm uma dispersa˜o compat´ıvel com
os erros associados a`s medic¸o˜es de resistividade e de espessura, pelo que se conclui que o
boro se distribui de forma homoge´nea ao longo da espessura da amostra.
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2.5 Concluso˜es
Neste cap´ıtulo foi determinada a fracc¸a˜o de a´rea coberta por a´cido bo´rico para uma pul-
verizac¸a˜o t´ıpica. Determinou-se tambe´m a fracc¸a˜o de a´rea da amostra que posteriormente
fica coberta por o´xido de boro. Calculou-se que, para uma pulverizac¸a˜o t´ıpica, quando se
atinge a temperatura de 450oC, 1.7% da superf´ıcie da amostra encontra-se coberta com
o´xido de boro.
Neste cap´ıtulo foi tambe´m efectuada uma caracterizac¸a˜o preliminar do me´todo de
dopagem SBA. Nesta caracterizac¸a˜o mostrou-se que a quantidade de boro incorporada
depende linearmente da quantidade de a´cido bo´rico depositada. A fracc¸a˜o de boro in-
corporada e´ diferente para cada um dos sentidos de recristalizac¸a˜o, sendo de 16.5% nas
amostras recristalizadas de baixo para cima, e de 12.8% nas amostras recristalizadas de
cima para baixo.
Nesta caracterizac¸a˜o preliminar verificou-se tambe´m que a resistividade de uma amostra
dopada com o me´todo SBA, varia muito pouco ao longo da espessura da amostra, mostrando




Modelac¸a˜o do processo SBA
Neste cap´ıtulo sa˜o apresentados os modelos teo´ricos que permitem descrever o processo
de dopagem SBA, e entender os seus resultados.
Na primeira secc¸a˜o deste cap´ıtulo e´ descrito o perfil de temperatura do forno de re-
cristalizac¸a˜o o´ptica. Sa˜o tambe´m apresentados os modelos que descrevem a evaporac¸a˜o
de o´xido de boro (B2O3) no interior do forno, e a difusa˜o so´lida de boro para o interior da
amostra. Na segunda secc¸a˜o deste cap´ıtulo sa˜o apresentados os resultados de uma simu-
lac¸a˜o de dinaˆmica de fluidos computacional (CFD) do forno de recristalizac¸a˜o o´ptica.
Sa˜o tambe´m discutidos os mecanismos que determinam a variabilidade da incorporac¸a˜o
de boro ao longo das amostras, e sa˜o apresentados resultados de distribuic¸o˜es de boro ao
longo das amostras.
3.1 Evaporac¸a˜o e difusa˜o de o´xido de boro
O processo de dopagem inicia-se com a pulverizac¸a˜o das amostras com uma soluc¸a˜o aquosa
de a´cido bo´rico de concentrac¸a˜o Csol. Apo´s secar, a amostra fica com um depo´sito seco de
massa mseco, sendo que uma fracc¸a˜o β desta massa e´ a´cido bo´rico (H3BO3), e o restante
e´ a´gua (H2O). A amostra e´ enta˜o aquecida ate´ fundir. Vimos no cap´ıtulo anterior que
durante o aquecimento da amostra ate´ a` sua fusa˜o, ocorre a evaporac¸a˜o de toda a a´gua
presente, verificando-se tambe´m a desidratac¸a˜o progressiva da mole´cula de a´cido bo´rico,
segundo as reacc¸o˜es (2.1)-(2-3), de modo que a 450oC o u´nico composto que se encontra
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na superf´ıcie da amostra e´ o o´xido de boro.
Embora a temperatura de ebulic¸a˜o de B2O3 seja de cerca
1 de 2000oC, a sua taxa de
evaporac¸a˜o comec¸a a ser significativa para T>900oC. Para esta ordem de temperaturas
comec¸a tambe´m a ser relevante a difusa˜o de boro para interior da amostra segundo a
reacc¸a˜o (2.4).
Para determinar a variac¸a˜o da taxa evaporac¸a˜o de B2O3 e da difusa˜o de boro com
a temperatura e´ necessa´rio conhecer o perfil de temperatura no interior do forno de re-
cristalizac¸a˜o.
3.1.1 Perfil de temperatura no forno
O sistema de aquecimento do forno de recristalizac¸a˜o e´ constitu´ıdo por duas laˆmpadas
de haloge´neo de 1000W e por dois espelhos el´ıpticos que focam a radiac¸a˜o numa zona
sobre a amostra onde ocorrera´ a fusa˜o. A amostra e´ posteriormente deslocada usando um
motor passo-a-passo, de modo a que zona fundida percorra a amostra.
Durante a recristalizac¸a˜o o perfil de temperatura no interior do forno tem a forma
apresentada na figura 3.1.
Figura 3.1: Perfil de temperatura no forno: Simulac¸a˜o nume´rica (curva), valores experimentais
obtidos por me´todo directo(c´ırculos) e por me´todo indirecto (triaˆngulos)[61].
1A literatura apresenta algumas incongrueˆncias no valor para a temperatura de ebulic¸a˜o do B2O3,
variando entre 1860 e 2065 oC[59, 60].
56
Figura 3.2: Componentes consideradas para a radiac¸a˜o; (a) componente difusa, (b) compo-
nente focada, e (c) componente redistribuida.
A curva representada foi obtida numericamente por J. M. Serra[61] considerando treˆs
contribuic¸o˜es diferentes para a radiac¸a˜o sobre a amostra (figura 3.2):
• contribuic¸a˜o da componente difusa (proveniente das laˆmpadas);
• componente focada (proveniente dos espelhos);
• componente redistribu´ıda (radiac¸a˜o que depois de emitida pela amostra, volta ao espelho
e e´ novamente redistribu´ıda pela fita).
Sa˜o tambe´m apresentados valores de temperatura no interior do forno, obtidos usando
dois me´todos distintos, um directo e outro indirecto. O me´todo directo consistiu em
colar um termopar de Pt/PtRd (i.e Platina/Platina Ra´dio 10%) na zona central da fita e
efectuar um varrimento da amostra com uma laˆmpada ligada, do lado oposto ao lado que
foi montado o termopar, evitando deste modo que o termopar receba radiac¸a˜o directa.
O me´todo indirecto baseou-se na relac¸a˜o conhecida entre a temperatura e a espessura
da camada de o´xido de sil´ıcio (SiO2) sobre a amostra[62]. Para determinar o perfil de
temperatura no interior do forno de forma indirecta, foi colocada uma amostra no seu
interior e durante cinco horas foi mantida uma zona fundida imo´vel com 2mm largura,
em atmosfera oxidante. Seguidamente obteve-se a distribuic¸a˜o de SiO2 sobre a amostra,
inferindo-se o perfil de temperatura no interior do forno usando a relac¸a˜o atra´s referida.
Para amostras sem o´xido, obteve-se um gradiente de temperatura junto a` zona fundida
de cerca de 50 oC/mm.
Foram tambe´m analisados os estudos do perfil de temperatura efectuados por J. C.
Henriques[63], neste caso o gradiente de temperatura obtido junto a` zona fundida foi de
84 oC/mm. As medic¸o˜es de temperatura foram efectuadas fazendo um varrimento com
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um termopar de Ni/NiCr(Nı´quel/Nı´quel Cro´mio) colocado sobre a amostra. Este me´todo
tem no entanto treˆs desvantagens importantes:
• o facto do termopar na˜o ser colado provoca uma deficieˆncia no acoplamento te´rmico
entre o termopar e a amostra, na˜o se podendo por isso garantir que a temperatura medida
pelo termopar seja de facto a temperatura da amostra;
• o termopar utilizado na˜o e´ o mais adequado para fazer estas medic¸o˜es, visto ter uma
temperatura ma´xima de operac¸a˜o de 1367 oC;
• o termopar estava exposto a` radiac¸a˜o directa das laˆmpadas, o que induz um erro im-
portante nas medidas efectuadas. Os resultados deste me´todo deveriam ter sido validados
por medic¸o˜es efectuadas com o forno aquecido com uma so´ laˆmpada, focando a radiac¸a˜o
do lado oposto ao do termopar evitando assim a radiac¸a˜o directa sobre o termopar.
Dado que todas as experieˆncias foram efectuadas com velocidades de recristalizac¸a˜o
inferiores a 10mm/min, e para estas velocidades na˜o existir qualquer efeito da velocidade
na distribuic¸a˜o de temperatura[64, 65], assumimos que para todas as recristalizac¸o˜es efec-
tuadas o gradiente de temperatura na vizinhanc¸a da zona fundida e´ dado por
dT
dx
= 50 oC/mm (3.1)
Considerando agora que a evaporac¸a˜o e difusa˜o de B2O3 so´ se tornam relevantes para
temperaturas superiores a T= 927 oC, e dado que na maior parte das experieˆncias se
utilizou uma velocidade de recristalizac¸a˜o de 3mm/min, utilizando o gradiente de tem-
peratura junto a` zona fundida apresentado podemos obter um perfil de temperatura que
varia linearmente com o tempo,
T = 927 + 2.5 t (3.2)
t e´ o tempo em segundos, e T e´ a temperatura em oC. Daqui em diante este perfil
de temperatura sera´ utilizado nos nossos ca´lculos, excepto quando houver indicac¸a˜o em
contra´rio.
58
3.1.2 Evaporac¸a˜o do o´xido de boro




em que A e´ a a´rea da amostra coberta por o´xido de boro e µ e´ a taxa de evaporac¸a˜o de
o´xido de boro por unidade de a´rea, que varia com a temperatura. Ja´ vimos que
A = ζAam (3.4)
em que Aam e´ a a´rea da superf´ıcie da amostra e ζ e´ a fracc¸a˜o da superf´ıcie da amostra
coberta por o´xido de boro. Na secc¸a˜o 2.2 determinou-se o valor do coeficiente ζ para uma
pulverizac¸a˜o t´ıpica, obtendo-se ζ = 0.013. O que significa que depois de se ter evaporado
toda a a´gua da amostra e de terem decorrido as reacc¸o˜es (2.1)-(2.3) cerca de 1.3% da
superf´ıcie da amostra esta´ coberta por o´xido de boro.
Taxa de evaporac¸a˜o






em que pv(T ) e´ a pressa˜o de vapor de B2O3 a` temperatura T.
Assim a massa de B2O3 que se evapora por unidade de tempo e´ dada por
dm
dt





A pressa˜o de vapor, pv(T ), obte´m-se usando a equac¸a˜o de van’t Hoff[67]:






+ ln (p0) (3.7)
em que p0 e´ a pressa˜o de refereˆncia, R e´ a constante dos gases perfeitos e ∆Hvap e ∆Svap
sa˜o, respectivamente, as variac¸o˜es de entalpia e de entropia na transic¸a˜o de fase do estado
l´ıquido para o estado gasoso:
∆Hvap(T) = Hgas(T)− Hliq(T) (3.8)
∆Svap(T) = Sgas(T)− Sliq(T) (3.9)
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Utilizando valores conhecidos[42] para Hgas, Hliq, Sgas e Sliq, e baseando-nos em resultados
ana´logos obtidos para outros compostos qu´ımicos[70], extrapolaram-se expresso˜es para
Hliq(T), Sliq(T), Hgas(T) e Sgas(T), va´lidas no intervalo de temperaturas entre 1000K e
1500K,
Hliq = 0.130T− 1.6× 10−7
1
T
− 1304.05 (kJ.mol−1) (3.10)
Sliq = 0.055T− 74707.51
1
T
+ 224.28 (J.K−1.mol−1) (3.11)
Hgas = 0.106T + 10184.28
1
T
− 892.46 (kJ.mol−1) (3.12)
Sgas = 0.048T− 47764.43
1
T
+ 382.68 (J.K−1.mol−1) (3.13)
Para determinar a quantidade de o´xido de boro que se evapora ao longo do tempo
utilizaram-se estas expresso˜es e as equac¸o˜es (3.5) a (3.9). Neste ca´lculo admitimos que a
evaporac¸a˜o de o´xido de boro se processa de modo que a a´rea coberta por B2O3 na˜o varia,
isto e´, assumimos que durante a evaporac¸a˜o de o´xido as gotas deste composto reduzem
apenas a sua altura, mantendo-se constante a a´rea da sua superf´ıcie. Neste ca´lculo tivemos
tambe´m em conta que para uma experieˆncia t´ıpica a velocidade de recristalizac¸a˜o foi
de 3mm/min, pelo que a temperatura na vizinhanc¸a da zona fundida varia segundo
(3.2). Usando esta relac¸a˜o, podemos escrever as expresso˜es de Hgas, Hliq, Sgas, Sliq e
consequentemente de pv em func¸a˜o do tempo.










Resolvendo numericamente a equac¸a˜o (3.14) conclu´ımos que, para uma recristalizac¸a˜o
t´ıpica ao fim de 90 s toda a massa depositada na amostra ja´ se evaporou, altura em que
a amostra se encontra a uma temperatura de 1150 oC.
Utilizando a expressa˜o obtida para a pressa˜o de vapor podemos tambe´m determinar
a forma como a velocidade de recristalizac¸a˜o influeˆncia o processo de evaporac¸a˜o.
Neste estudo, para ale´m da velocidade de 3mm/min, foram analisadas as velocidades de
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recristalizac¸a˜o, v= 6 e 9mm/min. Tendo em conta que na vizinhanc¸a da zona fundida o
gradiente de temperatura e´ de 50 oC/mm, o perfil de temperatura para estas velocidades
obedece a`s expresso˜es:
T = 927 + 5 t ⇐ v = 6mm/min (3.15)
T = 927 + 7.5 t⇐ v = 9mm/min (3.16)
Utilizando as expresso˜es (3.15) e (3.16) podemos obter equac¸o˜es ana´logas a (3.14) que nos
permitem determinar, para cada uma das velocidades, a variac¸a˜o com o tempo da massa
de o´xido evaporado da amostra. Na tabela 3.1 apresenta-se o tempo o fim do qual se
conclui evaporac¸a˜o de o´xido de boro, tevap, e a temperatura correspondente, Tevap, para
as treˆs velocidades de recristalizac¸a˜o analisadas.





Tabela 3.1: Tempo e temperatura de evaporac¸a˜o do B2O3 para v= 3, 6 e 9 mm/min.
Tendo em conta os perfis de temperatura (3.2), (3.15) e (3.16) que se verificam para
cada uma das velocidades, podemos tambe´m determinar a distaˆncia da zona fundida a
que ocorre a evaporac¸a˜o de o´xido de boro. Os ca´lculos efectuados permitem concluir que,
para as treˆs velocidades de recristalizac¸a˜o analisadas, a maior parte do o´xido de boro
(mais de 60%) se evapora a uma distaˆncia da zona fundida entre 4 e 6mm. Tomando
como refereˆncia um ponto na amostra a 6mm da zona fundida, determinou-se para as
treˆs velocidades a quantidade de o´xido de boro que falta evaporar neste ponto e o tempo
decorrido ate´ que a zona fundida chegue a esse ponto.
Os resultados obtidos permitem-nos concluir que, apesar de para velocidades de re-
cristalizac¸a˜o mais elevadas o o´xido de boro se evaporar mais rapidamente, permanecendo
menos tempo na superf´ıcie da amostra, a evaporac¸a˜o de o´xido de boro ocorre mais pro´ximo
da zona fundida e o tempo decorrido entre a evaporac¸a˜o de o´xido de boro e o surgimento









Tabela 3.2: Massa de B2O3 na˜o evaporada num ponto a 6mm da zona fundida e tempo decor-
rido ate´ se alcanc¸ar a temperatura de fusa˜o do sil´ıcio, para v= 3, 6 e 9 mm/min.
3.1.3 Difusa˜o so´lida de boro
Para temperaturas superiores a 900 oC os processos de evaporac¸a˜o de o´xido de boro e de
difusa˜o de boro ocorrem em simultaˆneo. O processo de difusa˜o de boro para o interior
da amostra decorre enquanto o o´xido de boro permanece na superf´ıcie da amostra, sendo
interrompido quando se conclui a evaporac¸a˜o de o´xido de boro. As concentrac¸o˜es de boro
introduzidas nas amostras sa˜o suficientemente baixas para que se possa utilizar o modelo
da difusa˜o cont´ınua de Fick[68] para descrever a difusa˜o de boro no sil´ıcio2 quando este
se encontra na fase so´lida. Para determinar a quantidade de a´tomos de boro difundidos
vamos admitir que a difusa˜o de a´tomos de boro e´ unidimensional, que se faz na direcc¸a˜o
perpendicular a` superf´ıcie da amostra e para o seu interior.
A teoria de Fick baseia-se na analogia entre transfereˆncia de material numa soluc¸a˜o e
transfereˆncia de calor por conduc¸a˜o, sendo a equac¸a˜o de difusa˜o de Fick ana´loga a` equac¸a˜o







em que C(x,t) e´ a concentrac¸a˜o de soluto a` profundidade x ao fim de um tempo de difusa˜o
t.
O processo de dopagem desenvolvido consiste em depositar uma determinada massa de
boro na superf´ıcie da amostra e aqueceˆ-la de modo a que os a´tomos de boro se difundam
para o seu interior. Dado que apenas uma pequena parte do boro depositado se vai
2Este modelo deixa de ser va´lido quando a concentrac¸a˜o de dopante e´ da ordem da concentrac¸a˜o
intr´ınseca de portadores no sil´ıcio ni, quando a difusividade depende da concentrac¸a˜o.
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difundir antes da sua evaporac¸a˜o , a soluc¸a˜o da equac¸a˜o (3.12) que mais se adequa a esta
situac¸a˜o e´ a que admite concentrac¸a˜o de dopante a` superf´ıcie Csup constante
3. Admitindo
que se teˆm as condic¸o˜es iniciais e de fronteira4
C(x,0) = 0
C(0,t) = Csup
C(∞, t) = 0
a soluc¸a˜o da equac¸a˜o de difusa˜o vem enta˜o








em que erfc e´ a func¸a˜o complementar de erro e D (cm2/s) e´ a difusividade do boro que
varia com a temperatura da forma[68]






em que D0 e´ o factor de frequeˆncia e E0 e´ a energia de activac¸a˜o para o boro.
Nestes ca´lculos vamos considerar que a concentrac¸a˜o de superf´ıcie e´ igual ao limite de
solubilidade do boro no sil´ıcio, na a´rea da superf´ıcie da amostra coberta com o´xido de
boro, A, e igual a zero na a´rea restante.
O limite de solubilidade do boro no sil´ıcio varia com a temperatura de acordo com[69]:






em que clim = 9.25× 1022 a´tomos/cm3 e Esol = 0.73 eV.
Por isso a concentrac¸a˜o de superf´ıcie, Csup e´ dada por






Considerando uma velocidade de recristalizac¸a˜o de 3mm/min, podemos utilizar (3.2)
para obter uma expressa˜o para a concentrac¸a˜o de superf´ıcie em func¸a˜o do tempo:






3A soluc¸a˜o da equac¸a˜o de Fick que admite concentrac¸a˜o total de dopante constante, denominada de
soluc¸a˜o gausssiana, pressupo˜e que todo o dopante introduzido se vai difundir para dentro da amostra, o
que na˜o se verifica nesta situac¸a˜o.
4Como o boro e´ introduzido na amostra sob a forma de B2O3, vamos admitir tambe´m que os a´tomos
de boro se separam dos a´tomos de oxige´nio e se va˜o difundir no sil´ıcio.
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Dado que a difusividade D e´ func¸a˜o da temperatura por (3.2) tem-se D(T)≡ D(t), pelo
que a concentrac¸a˜o de a´tomos difundidos para interior da amostra ao longo do tempo e´
dada por








Integrando esta expressa˜o ao longo da espessura podemos obter a variac¸a˜o ao longo do















E dado que o processo de difusa˜o de boro termina quando o o´xido de boro se evapora


















em que tevap e´ o tempo de evaporac¸a˜o do o´xido de boro.
Considerando este modelo de difusa˜o e admitindo que a a´rea da gota permanece cons-
tante, durante os processos de evaporac¸a˜o e difusa˜o, concluiu-se que numa experieˆncia
t´ıpica so´ 0.3% do boro depositado se difunde para o interior da amostra. Como vimos
anteriormente, o modelo utilizado assume que a evaporac¸a˜o de cada uma das gotas de
o´xido de boro se faz atrave´s da reduc¸a˜o da altura da gota (e portanto com a´rea constante).
Um poss´ıvel refinamento do modelo seria considerar que o o´xido de boro se deposita na
amostra sob a forma de gotas semi-esfe´ricas que se evaporam de forma isotro´pica e por-
tanto (1) a a´rea de evaporac¸a˜o e´ maior do que a a´rea de contacto com o sil´ıcio (a´rea
relevante para o processo de difusa˜o); e (2) a a´rea de difusa˜o diminui ao longo do pro-
cesso de evaporac¸a˜o. Esta variante do modelo de evaporac¸a˜o-difusa˜o foi implementada
numericamente tendo-se verificado que a fracc¸a˜o de a´tomos incorporados se mantinha da
ordem de 0.3%. Este valor parece-nos demasiado pequeno para explicar os resultados
experimentais obtidos. Esta discrepaˆncia entre resultados experimentais e previso˜es do
modelo podem estar associada a efeitos na˜o lineares originados pela variac¸a˜o da difusidade
com a concentrac¸a˜o ou a outros feno´menos como a reduc¸a˜o na eficieˆncia do processo de
evaporac¸a˜o devido a` formac¸a˜o de o´xidos durante o processo de recristalizac¸a˜o.
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Considerou-se no entanto que a inclusa˜o destes mecanismos mais complexos no modelo de
evaporac¸a˜o-difusa˜o nos afastaria do aˆmbito deste trabalho, sobretudo porque para inter-
pretar as fracc¸o˜es incorporadas e os perfis de incorporac¸a˜o obtidos e´ necessa´rio introduzir
outros mecanismos de incorporac¸a˜o de boro, que sera˜o descritos em seguida.
3.2 Mecanismos de incorporac¸a˜o de boro
Na primeira secc¸a˜o deste cap´ıtulo foi descrito o quadro teo´rico em que se insere o me´todo
de dopagem por pulverizac¸a˜o com a´cido bo´rico, que nos permite prever os resultados do
processo de dopagem. Nessa secc¸a˜o para ale´m de ser apresentado o perfil de temperatura
no forno, foram expostos os modelos de evaporac¸a˜o e de difusa˜o.
Apesar de a difusa˜o so´lida ser um processo fundamental para descrever a incorporac¸a˜o
de boro no sil´ıcio, os resultados experimentais na˜o podem ser explicados recorrendo apenas
a este mecanismo de incorporac¸a˜o.
Nos processos de dopagem efectuados verificaram-se variac¸o˜es importantes da quanti-
dade de boro incorporada ao longo do comprimento das amostras (Figura 3.3). Durante
estas experieˆncias verificou-se tambe´m que a fracc¸a˜o de boro incorporada nas amostras
varia com alguns paraˆmetros de recristalizac¸a˜o, como sejam a direcc¸a˜o de recristalizac¸a˜o
ou o fluxo de a´rgon utilizado.
Para explicar as variac¸o˜es da quantidade de boro incorporada ao longo das amostras,
e a variac¸a˜o da fracc¸a˜o de boro incorporada com as condic¸o˜es de recristalizac¸a˜o, foi
necessa´rio encontrar mecanismos que na˜o sa˜o descritos pelos modelos teo´ricos apresenta-
dos.
Uma das possibilidades de explicac¸a˜o analisadas foi a segregac¸a˜o de boro no sil´ıcio
l´ıquido. Utilizando um modelo de arrefecimento misto[36, 37], que considera um arrefeci-
mento t´ıpico de zona fundida em quase toda a recristalizac¸a˜o, e o ja´ referido arrefecimento
normal na extremidade final da recristalizac¸a˜o, com uma dimensa˜o igual a` largura da zona
fundida. Admitindo tambe´m uma concentrac¸a˜o inicial de boro constante, e tendo em conta
o valor do coeficiente de segregac¸a˜o de boro k= 0.8[31], determinou-se a distribuic¸a˜o de
boro ao longo das amostras, determinada pelo mecanismo de segregac¸a˜o. O modelo de
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Figura 3.3: Exemplo de perfil de incorporac¸a˜o de boro numa amostra Silso.
segregac¸a˜o utilizado preveˆ que a concentrac¸a˜o de boro seja no in´ıcio da recristalizac¸a˜o
de 0.8C0, subindo muito rapidamente ate´ ao seu valor de equil´ıbrio C0. A concentrac¸a˜o
atinge o seu valor de equil´ıbrio ao fim de alguns mil´ımetros e mante´m-se constante ate´
perto do final da recristalizac¸a˜o. Junto a` extremidade final, em regime de arrefecimento
o normal, a concentrac¸a˜o de boro aumenta de forma acentuada. Este modelo so´ preveˆ
variac¸o˜es da concentrac¸a˜o de boro incorporada em zonas muito pro´ximas das extremi-
dade inicial, e da extremidade final, na˜o permitindo portanto explicar as variac¸o˜es da
quantidade de boro incorporada que se observaram.
Para explicar o aumento de concentrac¸a˜o de boro da parte inferior das amostras para
a sua parte superior observado em algumas amostras, considerou-se a existeˆncia de um
mecanismo de evaporac¸a˜o-transporte-deposic¸a˜o de o´xido de boro[71] que e´ discutido em
detalhe na subsecc¸a˜o 3.2.2.
Verificou-se tambe´m que em algumas amostras a incorporac¸a˜o de boro era inferior
na extremidade em que terminava a recristalizac¸a˜o. Este efeito pode ser entendido con-
siderando que nesta zona o condicionamento te´rmico e´ diferente do resto da amostra,
como e´ discutido na subsecc¸a˜o 3.2.3.
Para ale´m destes efeitos e´ frequente observarem-se pontos em que a resistividade me-
dida sugere uma densidade de portadores muito diferente da obtida nos pontos vizinhos,
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estas grandes variac¸o˜es da resistividade podem ser atribu´ıdas ao facto de, estes pontos se
encontrarem na proximidade de fronteiras de gra˜o. Ao efectuar medic¸o˜es da resistividade
na proximidade de fronteiras de gra˜o, utilizando o me´todo dos quatro pontos, as linhas de
corrente que circulam entre as pontas de prova atravessam dois cristais diferentes cruzando
a fronteira de gra˜o. A resistividade deste modo obtida na˜o depende apenas da concen-
trac¸a˜o de portadores local, passando tambe´m a depender de outras varia´veis, tais como as
dimenso˜es dos gra˜os pro´ximos ou a concentrac¸a˜o de impurezas armadilha[72]. Este tipo
de efeitos sa˜o mais vis´ıveis em amostras com elevadas concentrac¸o˜es de impurezas, sobre-
tudo porque frequentemente a concentrac¸a˜o de impurezas e´ mais elevada na fronteira de
gra˜o do que nos cristais cont´ıguos[73]. Dado que as amostras de elevada resistividade teˆm
concentrac¸o˜es de ferro importantes[74] e´ de esperar que exista acumulac¸a˜o de ferro nas
fronteiras de gra˜o e que esta acumulac¸a˜o influencie fortemente os valores da resistividade
na proximidade dessa fronteiras.
Frequentemente a concentrac¸a˜o de impurezas e´ mais elevada na fronteira de gra˜o do
que nos cristais cont´ıguos[73] e esta diferenc¸a de concentrac¸o˜es tem uma importaˆncia
determinante para o valor da resistividade local[73, 72]. Antes de se iniciar a descric¸a˜o
dos mecanismos referidos sera˜o apresentados os resultados obtidos por simulac¸a˜o nume´rica
para as distribuic¸o˜es de temperatura e velocidade do ga´s no interior do forno de recrista-
lizac¸a˜o o´ptica, necessa´rios para a discussa˜o que se segue.
3.2.1 Simulac¸a˜o CFD do forno de recristalizac¸a˜o
Para poder compreender melhor os processos que decorrem no interior do forno de re-
cristalizac¸a˜o efectuou-se uma simulac¸a˜o de dinaˆmica de fluidos computacional (CFD), de
modo a determinar a distribuic¸a˜o de velocidades e de temperaturas do fluido que compo˜e
a atmosfera interior do forno.
Como em qualquer ferramenta de ca´lculo de elementos finitos, a definic¸a˜o do modelo
comec¸a pela definic¸a˜o do domı´nio computacional e da malha de integrac¸a˜o. Na preparac¸a˜o
do modelo para a simulac¸a˜o introduziram-se as dimenso˜es do forno de recristalizac¸a˜o e da
amostra de sil´ıcio, tendo-se considerado uma amostra com dimenso˜es 156×35×0.3mm3, ou
seja iguais a`s dimenso˜es das amostras de elevada resistividade processadas. Foram tambe´m
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introduzidas as propriedades termodinaˆmicas relevantes dos materiais que compo˜em a
forno e a sua atmosfera. Para descrever as propriedades da atmosfera de a´rgon, introduziu-
-se a constante adiaba´tica do a´rgon, bem como as variac¸o˜es com a temperatura do calor
espec´ıfico a pressa˜o constante Cp, da condutividade te´rmica κ, e da viscosidade dinaˆmica
para o a´rgon µ. Para os materiais so´lidos que compo˜em o corpo do forno e para o
sil´ıcio, foram introduzidas as temperaturas de fusa˜o dos materiais, e as variac¸o˜es com
a temperatura do calor espec´ıfico, da densidade, e da condutividade te´rmica de cada
material.
O passo seguinte e´ definir as condic¸o˜es iniciais e de fronteira. Neste estudo admitiram-
-se as condic¸o˜es fronteira seguintes:
• A zona fundida encontra-se a` temperatura de fusa˜o do sil´ıcio (1412 oC).
• As paredes do corpo central do forno (arrefecidas por um circuito de a´gua) encontram-
-se a uma temperatura de 27oC (300K).
• A parte exterior das laˆmpadas encontra-se a uma temperatura de 200 oC e na˜o existe
transmissa˜o de energia por radiac¸a˜o.
• O perfil de temperaturas na amostra de sil´ıcio e´ determinado pelos mecanismos de
conduc¸a˜o e convecc¸a˜o de calor.
• O fluxo de a´rgon que entra e sai do forno e´ fixo.
• O a´rgon entra no forno a uma temperatura de 10oC.
Como condic¸o˜es iniciais considerou-se que as chamine´s superior e inferior do forno e o
porta-amostras se encontram a` temperatura de 27oC.
Dado que com esta modelac¸a˜o se pretendia sobretudo descrever o mecanismo de con-
vecc¸a˜o do flu´ıdo no interior do forno, e descrever de uma forma qualitativa as distribuic¸o˜es
de temperatura e velocidade do ga´s no interior do forno, para reduzir a complexidade do
modelo e torna´-lo menos exigente do ponto de vista computacional o mecanismo de ra-
diac¸a˜o na˜o foi considerado, admitindo-se que no interior do forno so´ ha´ trocas de energia
por conduc¸a˜o e convecc¸a˜o.
Neste modelo na˜o foi tambe´m considerado o movimento da amostra, tendo sido apenas
estudadas algumas situac¸o˜es esta´ticas em que a zona fundida se encontra numa determi-
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nada posic¸a˜o da amostra. Dado que as velocidades de recristalizac¸a˜o utilizadas sa˜o muito
inferiores a`s velocidades do ga´s no interior do forno, o modelo esta´tico analisado permitem-
nos obter uma boa descric¸a˜o dos feno´menos que ocorrem durante a recristalizac¸a˜o, em
particular dos feno´menos que queremos que estudar com detalhe, como sejam a interacc¸a˜o
entre a atmosfera em torno da amostra, e em toda a zona quente do forno. Este modelo
permite-nos tambe´m conhecer a distribuic¸a˜o de temperatura, e velocidade do ga´s em toda
a atmosfera do forno.
Os estudos de distribuic¸o˜es de temperaturas e velocidades do fluido efectuados baseiam-
se na discretizac¸a˜o das equac¸o˜es de Navier-Stokes[75] para as treˆs direcc¸o˜es. As soluc¸o˜es
destas equac¸o˜es sa˜o resolvidas iterativamente ao longo da malha de integrac¸a˜o usando o
programa Solid Works e a sua ferramenta de CFD CosmoFloworks[76]. Com este modelo
simplificado foi poss´ıvel executar as simulac¸o˜es nume´ricas num computador pessoal em
intervalos de tempo relativamente curtos.
Figura 3.4: Distribuic¸a˜o de temperatura na amostra obtida atrave´s de simulac¸a˜o nume´rica,
com a zona fundida no centro da amostra.
Na figura 3.4 apresenta-se a distribuic¸a˜o de temperatura na amostra obtida com este
modelo. Esta distribuic¸a˜o e´ semelhante a` que foi previamente obtida por Serra[61] e que
foi apresentada no cap´ıtulo anterior, tendo-se obtido um gradiente de temperatura junto
a` zona fundida muito pro´ximo do valor de 50oC/mm obtido por Serra, demonstrando a
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validade do modelo utilizado.
Considerando as condic¸o˜es anteriores foram analisadas treˆs posic¸o˜es da amostra no
forno:
1. amostra colocada de modo que a zona fundida se encontra na extremidade inferior
da amostra;
2. amostra colocada de modo que a zona fundida se encontra no centro da amostra;
3. amostra colocada de modo que a zona fundida se encontra na extremidade superior
da amostra.
Para cada uma destas posic¸o˜es foram analisadas duas situac¸o˜es:
i. abertura da tampa de cima do forno estreita com fluxo de a´rgon de 1l/min.
ii. abertura da tampa de cima do forno alargada5com fluxo de a´rgon de 3 l/min.
Os resultados obtidos nas simulac¸o˜es efectuadas evidenciaram que, para qualquer das
treˆs posic¸o˜es da amostra, as distribuic¸o˜es de temperatura e de velocidade do fluido na
atmosfera do forno na˜o variam de forma significativa para as situac¸o˜es (i) e (ii), pelo que
na discussa˜o que se segue vamos apenas analisar os resultados das simulac¸o˜es efectuadas
com as condic¸o˜es de (ii), isto e´ com a abertura da tampa de cima do forno alargada e um
fluxo de a´rgon de 3 l/min.
Na figura 3.5 sa˜o apresentados os gra´ficos da distribuic¸a˜o de temperatura na atmosfera
junto a` amostra, para a situac¸a˜o em que a zona fundida se encontra no centro da amostra.
As curvas apresentadas representam a variac¸a˜o de temperatura ao longo de linhas paralelas
a` amostra. Foram analisadas distribuic¸o˜es de temperatura para linhas a distaˆncias de
0mm (sobre a superf´ıcie da amostra), 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5 e 2mm, a` frente e atra´s
das amostra. Para todas as linhas o ponto de ordenada y = 0 corresponde a` altura da
extremidade inferior da amostra, e seu comprimento e´ igual ao da amostra.
5A situac¸a˜o (i) corresponde a`s condic¸o˜es de recristalizac¸a˜o utilizadas no processamento das amostras
Silso, e de uma parte das amostras de sil´ıcio de elevada resistividade. Apo´s terem surgido alguns problemas
nas recristalizac¸o˜es passou a utilizar-se um fluxo de a´rgon de 3 l/min e optou-se por alargar a tampa de
cima do forno. Esta configurac¸a˜o foi utilizada na recristalizac¸a˜o da maior parte das amostras de sil´ıcio
de elevada resistividade.
70
Figura 3.5: Distribuic¸a˜o de temperatura na atmosfera: (a) junto a` superf´ıcie frontal, (b) junto
a` superf´ıcie traseira.
Para as treˆs posic¸o˜es da zona fundida analisadas, verificou-se que as distribuic¸o˜es de
temperatura junto a` amostra, ao longo da direcc¸a˜o paralela a` amostra, reproduzem as dis-
tribuic¸o˜es de temperatura na amostra, verificando-se um ma´ximo no valor da temperatura
num ponto pro´ximo da altura a que se encontra a zona fundida e uma forte diminuic¸a˜o da
temperatura quando nos afastamos desse ponto. Verifica-se tambe´m que a temperatura
ma´xima diminui muito rapidamente quando aumenta a distaˆncia a` amostra.
Podemos tambe´m observar que as distribuic¸o˜es de temperatura na˜o sa˜o sime´tricas
relativamente a` amostra, nomeadamente a diminuic¸a˜o de temperatura e´ muito mais ra´pida
junto a` parte da frente da amostra do que junto a` sua superf´ıcie traseira. Esta assimetria
na distribuic¸a˜o de temperatura justifica-se pelo facto de a circulac¸a˜o de a´rgon no forno
ser menos constrangida na parte da frente da amostra do que na sua parte de tra´s.
Na figura 3.6 e´ apresentado um diagrama da parte central do forno, com a amostra de
sil´ıcio colocada de modo que a zona fundida se encontra no centro da amostra. Podemos
verificar que junto a` superf´ıcie traseira o porta-amostras limita fortemente a circulac¸a˜o
de a´rgon o que na˜o acontece junto a` superf´ıcie frontal da amostra, por isso a taxa de
renovac¸a˜o de a´rgon e´ muito mais elevada junto a` parte da frente da amostra do que
atra´s da amostra. Este facto e´ comprovado pelas diferenc¸as verificadas na distribuic¸a˜o de
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Figura 3.6: Diagrama da parte central do forno de recristalizac¸a˜o, com a amostra colocada na
posic¸a˜o central.
velocidades do ga´s entre a parte da frente e de tra´s da amostra; para a situac¸a˜o em que
a zona fundida se encontra no centro da amostra, a uma distaˆncia 0.25mm da amostra
a velocidade me´dia do ga´s e´ da ordem de 20 cm/s, enquanto que a` mesma distaˆncia na
parte de tra´s da amostra e´ de 4 cm/s.
Esta assimetria na distribuic¸a˜o na temperatura tambe´m foi verificada para a situac¸a˜o
em que a zona fundida se encontra no topo da amostra. Na situac¸a˜o em que a zona
fundida se encontra na extremidade inferior da amostra, esta assimetria e´ muito menos
significativa. Dado que para generalidade das amostras dopadas, a amostra foi colocada
no forno com a face pulverizada com a´cido bo´rico virada para a frente, para estudar o
transporte de o´xido de boro na atmosfera do forno interessa-nos sobretudo analisar as
distribuic¸o˜es de temperatura e velocidade do ga´s junto a` superf´ıcie frontal da amostra.
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Para as treˆs posic¸o˜es da amostra analisadas, o gradiente de temperatura junto a` superf´ıcie
frontal e´ superior a 450 oC/mm. Verificou-se tambe´m que, para as treˆs posic¸o˜es da amostra
a velocidade do ga´s junto a` amostra tem uma componente na direcc¸a˜o vertical muito
elevada (vy > 10 cm/s) que transporta o ga´s de baixo para cima.
Na figura 3.7 apresenta-se a distribuic¸a˜o de temperaturas na parte central do forno
para as treˆs posic¸o˜es da amostra analisadas. Podemos verificar que para as treˆs posic¸o˜es
da amostra analisadas a temperatura so´ toma valores iguais ou superiores a 900 oC numa
pequena regia˜o em torno da zona fundida. Quando nos afastamos desta regia˜o mais
quente a pressa˜o de vapor do o´xido de boro e´ muito baixa e este composto tem tendeˆncia
a condensar-se.
Figura 3.7: Distribuic¸a˜o de temperaturas em torno da amostra.
Na figura 3.8 podemos observar a variac¸a˜o da componente da velocidade na direcc¸a˜o
y num plano bidimensional perpendicular ao centro da amostra, para as treˆs posic¸o˜es da
zona fundida analisadas. Nesta figura e´ tambe´m representado o campo de velocidades
do fluido em torno da amostra. Podemos observar a existeˆncia de fortes correntes de
convecc¸a˜o junto a` amostra que transportam o ga´s paralelamente a` amostra de baixo para
cima. Na proximidade da amostra, a componente y da velocidade do ga´s e´ bastante
elevada, chegando a atingir valores da ordem de 40 cm/s. Podemos tambe´m observar a
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existeˆncia de algumas zonas em que a componente da velocidade do ga´s na direcc¸a˜o y
e´ negativa, sobretudo junto a`s paredes do forno. Este efeito torna-se mais evidente se
observarmos a distribuic¸a˜o de velocidades no plano em frente a` amostra.
Figura 3.8: Distribuic¸a˜o de velocidades em torno da amostra.
Na figura 3.9 podemos observar a distribuic¸a˜o de velocidades no plano x-y em frente
da amostra para uma situac¸a˜o em que a zona fundida se encontra no centro. Nesta
imagem ale´m de podermos observar zonas junto a`s paredes do forno em que o fluxo de
ga´s e´ descendente, podemos verificar a existeˆncia de duas zonas ao lado da amostra em
que o ga´s se desloca com uma velocidade negativa na direcc¸a˜o y. Dado que junto a` parte
de tra´s da amostra se encontram as sa´ıdas de ga´s do forno, pensamos que as correntes de
ga´s descendente se dirigem para estas sa´ıdas. E´ importante referir que a resoluc¸a˜o deste
mapeamento de velocidades e´ limitada, pensamos que se verifica alguma circulac¸a˜o de ga´s
no sentido negativo de y em zonas em que a em me´dia a componente y da velocidade e´
positiva, existindo nestas zonas deslocamento de mole´culas de o´xido de boro de cima para
baixo.
As distribuic¸o˜es de temperatura e velocidade verificadas no interior do forno, e em
particular junto a` superf´ıcie frontal da amostra, permitem-nos concluir que o o´xido de
boro que se evapora da amostra para temperaturas entre 1000 oC e 1200 oC e´ transportado
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Figura 3.9: Distribuic¸a˜o de velocidades junto a` superf´ıcie frontal da amostra.
pelas correntes de convecc¸a˜o preferencialmente para cima. Dado que so´ se verificam
temperaturas superiores a 1000 oC na vizinhanc¸a da zona fundida, o o´xido de boro vai-se
evaporar a uma pequena distaˆncia da zona fundida (cerca de 5mm).
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3.2.2 Mecanismo de evaporac¸a˜o-transporte-deposic¸a˜o
Vimos no cap´ıtulo anterior que os a´tomos de boro se difundem para o interior da amostra
entre os 1000 oC e os 1200 oC. Acima destas temperaturas ja´ todo o o´xido de boro se
evaporou, interrompendo o processo de difusa˜o. A evaporac¸a˜o de o´xido de boro ocorre na
vizinhanc¸a da zona fundida. Nesta regia˜o as correntes de convecc¸a˜o sa˜o muito elevadas e
tendem a transportar o o´xido de boro para cima. A deslocac¸a˜o de o´xido de boro de cima
para baixo e´ muito menos prova´vel, mas pode ocorrer em algumas zonas do forno.
Uma parte do o´xido de boro transportado pelas correntes de convecc¸a˜o volta a depositar-
-se na superf´ıcie da amostra podendo ser incorporado. A deposic¸a˜o do o´xido de boro
gasoso na amostra pode ocorrer numa zona so´lida, ou directamente na zona fundida.
A difusibilidade do boro no sil´ıcio l´ıquido[77] e´ de Dl = 1.2 × 10−4 cm2/s, isto e´ sete or-
dens de grandeza superior a` difusibilidade no sil´ıcio so´lido a` temperatura de fusa˜o; para
ale´m disto, existem no l´ıquido fortes correntes convectivas, que ampliam ainda mais este
efeito, pelo que a incorporac¸a˜o de boro no sil´ıcio l´ıquido e´ muito eficaz. Consideramos
portanto que o o´xido de boro que se deposita no sil´ıcio l´ıquido e´ totalmente incorporado na
amostra. Se a deposic¸a˜o de o´xido de boro ocorrer no sil´ıcio so´lido repete-se o mecanismo
de evaporac¸a˜o-difusa˜o descrito na secc¸a˜o 3.1, sendo uma parte do boro incorporada e a
outra evaporada na forma de o´xido de boro que e´ transportado de novo pelas correntes
de convecc¸a˜o.
Ao processo que consiste na evaporac¸a˜o do o´xido de boro, transporte de o´xido de boro
gasoso pelas correntes de convecc¸a˜o, e a` sua nova deposic¸a˜o na superf´ıcie da amostra, onde
sera´ parcialmente incorporado, denominamos de mecanismo de evaporac¸a˜o-transporte-
deposic¸a˜o (ETD). Este mecanismo e´ responsa´vel pela incorporac¸a˜o de uma parte im-
portante do boro na amostra e a sua eficieˆncia e´ fortemente dependente das condic¸o˜es
experimentais.
Embora as simulac¸o˜es nume´ricas tenham mostrado que variando o fluxo de a´rgon
entre 1 e 3 l/min na˜o se verificam variac¸o˜es significativas nas distribuic¸o˜es de tempe-
ratura e velocidade do ga´s no interior do forno, a eficieˆncia do mecanismo ETD diminui
quando aumentamos o fluxo de a´rgon. Este efeito pode ser compreendido considerando
que quando aumentamos o fluxo de a´rgon aumentamos tambe´m a taxa de renovac¸a˜o da
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atmosfera do forno, reduzindo deste modo o tempo de permaneˆncia do o´xido de boro na
atmosfera do forno e diminuindo a probabilidade do o´xido de boro se voltar a depositar
na amostra.
O sentido da recristalizac¸a˜o e´ um paraˆmetro cr´ıtico para a distribuic¸a˜o da incorporac¸a˜o
ao longo da amostra. Numa amostra recristalizada de baixo para cima (amostra a descer,
zona fundida a subir) o o´xido de boro gasoso tem tendeˆncia a depositar-se numa parte
da amostra onde ainda na˜o ocorreu fusa˜o, de modo que quando ocorre a fusa˜o uma parte
importante do boro, que se depositou na forma de o´xido de boro, e´ incorporada no sil´ıcio
l´ıquido. Numa amostra recristalizada de cima para baixo (amostra a subir, zona fundida a
descer) o o´xido de boro gasoso deposita-se preferencialmente numa parte da amostra onde
a zona fundida ja´ passou e que ja´ esta´ em arrefecimento; nesta situac¸a˜o o maior parte do
boro depositado atrave´s deste mecanismo, permanecera´ a` superf´ıcie sendo removido pela
limpeza em HF efectuada apo´s a recristalizac¸a˜o. Por outro lado, dado que a evaporac¸a˜o de
o´xido de boro da amostra ocorre alguns mil´ımetros antes da passagem da zona fundida, nas
amostras recristalizadas de cima para baixo a probabilidade de o o´xido de boro evaporado
se depositar na zona fundida e´ maior do que para amostras recristalizadas de baixo para
cima, visto que nas recristalizac¸o˜es de cima para baixo o o´xido de boro evapora-se da
amostra abaixo da zona fundida, enquanto que nas recristalizac¸o˜es de baixo para cima
o o´xido de boro se evapora da amostra acima da zona fundida, sendo que depois de se
evaporar o o´xido de boro se desloca preferencialmente para cima (Figura 3.8).
Dado que, como vimos no cap´ıtulo anterior, a fracc¸a˜o de boro incorporada em amostras
Silso recristalizadas de baixo para cima e´ maior do que para amostras recristalizadas de
cima para baixo, conclu´ımos que para as amostras Silso o mecanismo de ETD e´ mais
eficiente para recristalizac¸o˜es de baixo para cima do que para recristalizac¸o˜es de cima
para baixo.
A probabilidade de um a´tomo de boro depositado na amostra ser incorporado e´ tanto
maior quanto mais pro´ximo este se encontrar da zona fundida, e quanto menor for o tempo
decorrido entre a sua evaporac¸a˜o e o surgimento da zona fundida. Por isso a eficieˆncia do
mecanismo de evaporac¸a˜o-transporte-deposic¸a˜o depende fortemente da distaˆncia a` zona
fundida a que ocorre a evaporac¸a˜o de o´xido de boro. Quando foi analisado o processo
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de evaporac¸a˜o de o´xido de boro na subsecc¸a˜o 3.1.2, verificou-se que para velocidades de
recristalizac¸a˜o superiores, o o´xido de boro tende a evaporar-se mais pro´ximo da zona
fundida e que num dado ponto da amostra o tempo decorrido entre a evaporac¸a˜o de o´xido
de boro e o surgimento da zona fundida diminui quando se aumenta a velocidade (Tabela
3.2). Podemos por isso concluir que a eficieˆncia do mecanismo de ETD aumenta quando
se aumenta a velocidade de recristalizac¸a˜o, este assunto sera´ discutido em detalhe na
subsecc¸a˜o 3.2.4.
3.2.3 Efeito de arrefecimento da extremidade superior
Durante as recristalizac¸o˜es, as amostras sa˜o colocadas no forno de recristalizac¸a˜o o´ptica na
vertical e seguras num porta-amostras pela sua extremidade superior. O porta-amostras
e´ de ac¸o inoxida´vel e tem uma grande capacidade te´rmica. Por isso a extremidade su-
perior da amostra, que esta´ em contacto com o porta-amostras durante o aquecimento e´
arrefecida por este6. Este arrefecimento da extremidade superior determina a quantidade
de boro que se incorpora nesta zona amostra.
Este efeito e´ particularmente importante nas amostras recristalizadas de baixo para
cima; nestas recristalizac¸o˜es a amostra e´ colocada de modo que a zona em que as laˆmpadas
esta˜o focadas se encontra junto a` extremidade inferior da amostra. A` medida que se
aumenta a tensa˜o nas laˆmpadas esta zona e´ aquecida ate´ se atingir a temperatura de
fusa˜o do sil´ıcio, altura em que surge a zona fundida. Inicia-se enta˜o o deslocamento
da amostra para baixo, fazendo a zona fundida subir e recristalizando toda a amostra.
Nestas amostras, a recristalizac¸a˜o termina na proximidade do porta-amostras, que durante
a recristalizac¸a˜o esta´ mais frio do que o resto da amostra. Esta efeito de arrefecimento da
extremidade superior influeˆncia a quantidade de boro incorporada de duas formas. Por
um lado, o o´xido de boro evaporado da amostra e que permanece na atmosfera em seu
redor tera´ menor probabilidade de se depositar na extremidade final, do que no resto da
amostra, por esta se encontrar mais fria. Por outro lado, o arrefecimento da extremidade
6Durante o arrefecimento da amostra verifica-se o efeito inverso, o porta-amostras esta´ muito quente
e vai transferir calor para a extremidade superior da amostra, no entanto este efeito na˜o tem relevaˆncia
para a incorporac¸a˜o de boro nas amostras.
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superior origina, no final da recristalizac¸a˜o, um gradiente de temperatura em torno da
zona fundida mais elevado. A consequeˆncia principal deste gradiente e´ que, num ponto
qualquer da extremidade, o tempo de difusa˜o, (entendido como o tempo decorrido entre
o momento em que a difusa˜o comec¸a a ser significativa, e o momento em que todo o
o´xido de boro ja´ se evaporou), e´ inferior ao tempo de difusa˜o para um ponto no meio da
amostra e portanto a quantidade de boro incorporada por difusa˜o e´ inferior na parte final
da recristalizac¸a˜o. Os dois efeitos descritos contribuem para que a quantidade de boro
incorporada na final da recristalizac¸a˜o seja inferior a` quantidade incorporada no resto da
amostra.
Numa recristalizac¸a˜o de cima para baixo, a amostra e´ colocada de modo que a zona
em que as laˆmpadas esta˜o focadas se encontra na proximidade do porta-amostras.
E´ nesta zona que ocorre o pre´-aquecimento da amostra ate´ surgir a zona fundida. Por
se encontrar pro´ximo da zona em que e´ feito o pre´-aquecimento, o porta-amostras sofre
um aquecimento gradual durante o pre´-aquecimento da amostra, encontrando-se mais
quente do que na situac¸a˜o em que a recristalizac¸a˜o termina nesta zona. Por esta raza˜o
o efeito de arrefecimento da extremidade superior e´ menos significativo para as amostras
recristalizadas de cima para baixo.
3.2.4 Distribuic¸a˜o de incorporac¸a˜o de boro ao longo das amostras
Nesta secc¸a˜o sa˜o apresentados e discutidos os resultados obtidos relativamente a` dis-
tribuic¸a˜o de boro ao longo do comprimento das amostras. Sera˜o em primeiro lugar discu-
tidos os resultados obtidos para a distribuic¸a˜o de boro ao longo de amostras parcialmente
pulverizadas. Em seguida discutem-se as distribuic¸o˜es de boro ao longo das amostras Silso
e das amostras de elevada resistividade. A discussa˜o dos resultados obtidos sera´ baseada
nos mecanismos de incorporac¸a˜o anteriormente apresentados.
Perfis de incorporac¸a˜o em amostras parcialmente pulverizadas
Para testar o mecanismo ETD de o´xido boro foram efectuadas recristalizac¸o˜es de amostras
Silso parcialmente pulverizadas. Para efectuar estas pulverizac¸o˜es, antes da pulverizac¸a˜o
colocou-se sobre as amostras uma ma´scara deixando apenas descoberta uma zona com 30
79
a 35mm, de modo que so´ esta zona foi pulverizada por soluc¸a˜o de a´cido bo´rico.
Ao recristalizar estas amostras, o boro e´ incorporado por difusa˜o so´lida na zona que foi
pulverizada, sendo tambe´m incorporado a partir do ga´s em toda a a´rea recristalizada
atrave´s do mecanismo ETD7.
Figura 3.10: Perfil de incorporac¸a˜o de boro normalizado t´ıpico para duas amostras Silso par-
cialmente pulverizadas, a linha a tracejado marca o fim da zona pulverizada com
a´cido bo´rico, v= 3mm/min; (¥) recristalizac¸a˜o de baixo para cima, (¤) recrista-
lizac¸a˜o de cima para baixo.
Na figura 3.10 podemos observar o perfil de incorporac¸a˜o de boro em duas amostras
parcialmente pulverizadas com a´cido bo´rico, uma recristalizada de baixo para cima e
outra recristalizada de cima para baixo, ambas com uma velocidade de recristalizac¸a˜o de
3mm/min. A amostra recristalizada de baixo para cima foi pulverizada numa zona de
30mm junto a` sua extremidade inferior, na amostra recristalizada de cima para baixo a
a´rea pulverizada situava-se na parte superior da amostra.
Podemos observar que para ambas as amostras, a quantidade de boro incorporada de-
cai a` medida que nos afastamos da zona pulverizada da amostra, mas a quantidade de boro
incorporada continua a ser significativa va´rios mil´ımetros apo´s o final da zona pulverizada
7Existe tambe´m alguma incorporac¸a˜o devido a` segregac¸a˜o de boro no sil´ıcio l´ıquido, mas esta con-
tribuic¸a˜o e´ pouco significativa.
80
da amostra (marcada com uma linha a tracejado). A incorporac¸a˜o de quantidades signi-
ficativas de boro em zonas na˜o pulverizadas, tanto em amostras recristalizadas de cima
para baixo como em amostras recristalizadas de baixo para cima, demonstra a relevaˆncia
do mecanismo ETD na incorporac¸a˜o de boro em ambas as direcc¸o˜es de recristalizac¸a˜o.
O perfil de incorporac¸a˜o obtido para a amostra recristalizada de cima para baixo
mostra que a incorporac¸a˜o atrave´s do mecanismo ETD em regio˜es que se encontram
abaixo da zona onde ocorreu a evaporac¸a˜o de o´xido de boro e´ ainda muito relevante.
Podemos por isso concluir que, apesar de as correntes de convecc¸a˜o existentes em torno
da amostra transportarem preferencialmente o o´xido de boro para a parte superior do
forno (e da amostra), o deslocamento de o´xido de boro na atmosfera do forno de cima
para baixo e´ ainda significativo.
Para analisar a variac¸a˜o do efeito do mecanismo ETD com a velocidade de recrista-
lizac¸a˜o, efectuaram-se recristalizac¸o˜es de baixo para cima, de amostras parcialmente pul-
verizadas com velocidades de recristalizac¸a˜o de 2, 4, 6, 8 e 10mm/min.
Figura 3.11: Perfil de incorporac¸a˜o de duas amostras parcialmente pulverizadas, recrista-
lizadas de cima para baixo: (a) v=2mm/min, (b) v= 8mm/min.
Na figura 3.11 apresentam-se as distribuic¸o˜es de boro para duas amostras Silso par-
cialmente pulverizadas, recristalizadas a 2 e 8mm/min. Estas amostras teˆm uma con-
centrac¸a˜o base de boro da ordem de 1.0 × 1016cm−3, podemos observar que em ambas
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as amostras a incorporac¸a˜o de boro decai exponencialmente com a distaˆncia a` zona pul-
verizada (marcada a tracejado), verificando-se que este decaimento e´ mais ra´pido para a
amostra recristalizada a 2mm/min do que para a amostra recristalizada a 8mm/min.
Para todas as velocidades de recristalizac¸a˜o analisadas observou-se que a quantidade
de boro incorporada na zona na˜o pulverizada decai exponencialmente com a distaˆncia a`
zona pulverizada. Definindo o comprimento de propagac¸a˜o, ξ, como a distaˆncia ao fim
da qual a concentrac¸a˜o de boro incorporado se reduz para Nmax/e, temos que o nu´mero
de a´tomos de boro incorporados por cm3 na zona na˜o pulverizada, Nnp, e´ dado por
Nnp = Catm exp [−x/ξ] (3.25)
Catm depende das condic¸o˜es experimentais, e e´ uma constante para cada recristalizac¸a˜o.
Figura 3.12: Variac¸a˜o de comprimento caracter´ıstico de decaimento com a velocidade de re-
cristalizac¸a˜o.
Na figura 3.12 apresentam-se os valores de ξ para as velocidades analisadas. Podemos
observar que o comprimento de propagac¸a˜o8 aumenta com a velocidade de recristalizac¸a˜o,
8Os valores de resistividade medidos atrave´s do me´todo dos quatro pontos sa˜o o resultado de uma
me´dia numa a´rea. Medindo a resistividade na fronteira entre uma zona recristalizada e uma zona na˜o
recristalizada, determinou-se o comprimento caracter´ıstico da medida da medida de resistividade obtendo-
-se 2.4mm. Dado que os valores de ξ obtidos sa˜o superiores podemos concluir que a propagac¸a˜o da
incorporac¸a˜o de boro na zona na˜o pulverizada e´ efectiva, e na˜o e´ um artif´ıcio do processo de medida.
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como previsto anteriormente (subsecc¸a˜o 3.2.2), ate´ atingir um valor de saturac¸a˜o para uma
velocidade de 8mm/min.
Os resultados obtidos para as amostras parcialmente pulverizadas demonstram a im-
portaˆncia do mecanismo ETD para a incorporac¸a˜o de o´xido de boro, no entanto a caracte-
rizac¸a˜o das amostras efectuada, baseada na medic¸a˜o de resistividade atrave´s do me´todo
dos quatro pontos, na˜o tem resoluc¸a˜o suficiente para que se possa descrever este meca-
nismo com exactida˜o e quantificar-lo. Para o fazer seria necessa´rio efectuar uma carac-
terizac¸a˜o das amostras com maior resoluc¸a˜o espacial.
Perfis de incorporac¸a˜o em amostras dopadas
As amostras Silso sa˜o amostras de sil´ıcio cristalino de dimenso˜es 100 × 30 × 0.33mm3.
Como ja´ referido, estas amostras teˆm concentrac¸o˜es de boro da ordem de 1016 cm−3 por
isso efectuaram-se dopagens entre 1017 e 1018 cm−3. As amostras Silso foram pulverizadas
usando o sistema de pulverizac¸a˜o esta´tico. Apo´s a pulverizac¸a˜o e secagem, as amostras
foram recristalizadas no forno de recristalizac¸a˜o o´ptica.
Estas experieˆncias permitiram observar que o perfil de incorporac¸a˜o de boro nas
amostras Silso na˜o depende do sentido de recristalizac¸a˜o utilizado; para ambos os sentidos
de recristalizac¸a˜o a quantidade de boro incorporada aumenta da parte inferior da amostra
para a parte superior (Figura 3.13).
Este perfil de incorporac¸a˜o de boro crescente pode ser compreendido considerando
que o boro e´ introduzido nas amostras atrave´s de difusa˜o so´lida antes de se concluir a
evaporac¸a˜o de o´xido de boro, e atrave´s do mecanismo ETD.
As amostras Silso foram recristalizadas com um fluxo de 1.1 l/min. Para este valor
de fluxo a quantidade de o´xido de boro transportado pelas correntes de convecc¸a˜o para a
parte superior da amostra e´ muito importante, e o mecanismo ETD origina um gradiente
na quantidade de boro incorporada ao longo do comprimento da amostra. A variac¸a˜o da
quantidade de a´tomos incorporados, N, ao longo do comprimento das amostras Silso, foi
analisada determinando para cada amostra a raza˜o entre quantidade min´ıma, Nmin, e a
quantidade ma´xima, Nmax, incorporadas. Para obter uma medida da variac¸a˜o de N por
unidade de comprimento, foi definida uma grandeza normalizada que mede a variac¸a˜o
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Figura 3.13: Perfil de incorporac¸a˜o de boro t´ıpico ao longo da direcc¸a˜o de recristalizac¸a˜o para
amostras Silso, (a) recristalizadas de baixo para cima, (b) recristalizadas de cima
para baixo.
relativa de N por unidade de comprimento ∆N/(Nmed d), em que ∆N e´ variac¸a˜o ao longo
da amostra da quantidade de a´tomos incorporados, e Nmed e´ o valor me´dio de N.
Na figura 3.14 apresentam-se os valores de ∆N/(Nmed d) para os dois sentidos de
recristalizac¸a˜o. Podemos observar que a variac¸a˜o por unidade de comprimento da quan-
tidade de boro incorporada e´ ligeiramente superior para as amostras recristalizadas de
baixo para cima. Esta diferenc¸a pode ser atribu´ıda ao facto de o mecanismo ETD ser
mais eficiente para amostras recristalizadas de baixo para cima do que para as amostras
recristalizadas de cima para baixo. Esta assimetria na eficieˆncia do processo ETD tambe´m
e´, como se viu no cap´ıtulo anterior, responsa´vel por as amostras recristalizadas de baixo
para cima terem fracc¸o˜es de incorporac¸a˜o me´dias de boro mais elevadas do que as amostras
recristalizadas em sentido contra´rio.
As amostras de elevada resistividade sa˜o amostras de sil´ıcio multicristalino com uma re-
sistividade entre 100 e 1000Ω.cm e teˆm dimenso˜es: 156×35×0.27mm3. Todas as amostras
de sil´ıcio de elevada resistividade dopadas neste estudo foram pulverizadas utilizando o
sistema de pulverizac¸a˜o mo´vel. Numa primeira fase estas amostras foram recristalizadas
em condic¸o˜es semelhantes a`s utilizadas para as amostras Silso. Numa segunda fase do
trabalho, a configurac¸a˜o do forno foi alterada, tendo sido alargada a abertura superior do
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Figura 3.14: Variac¸a˜o da quantidade de boro incorporada por unidade de comprimento
∆N/(Nmed d).
corpo do forno, tendo-se tambe´m passado a utilizar um fluxo de a´rgon de 3l/min.
Na figura 3.15 apresenta-se o perfil de incorporac¸a˜o de boro t´ıpico de uma amostra
de sil´ıcio de elevada resistividade recristalizada de baixo para cima, com a configurac¸a˜o
do forno inicial e com um fluxo de a´rgon de 1.1 l/min. Podemos observar que o perfil de
incorporac¸a˜o e´ semelhante aos das amostras Silso (figura 3.12), isto e´, a concentrac¸a˜o de
boro aumenta ao longo do comprimento da amostra, de baixo para cima. Dado que as
condic¸o˜es de recristalizac¸a˜o sa˜o semelhantes pensamos que o perfil de incorporac¸a˜o destas
amostras e´ igualmente determinado pelo mecanismo ETD.
Observando o perfil apresentado na figura 3.15, podemos verificar que a concentrac¸a˜o
de portadores diminui abruptamente no final da zona recristalizada entre o penu´ltimo e
o u´ltimo ponto em que foi medida a resistividade.
Esta diminuic¸a˜o, que na˜o foi observada nas amostras Silso recristalizadas em condic¸o˜es
semelhantes, pode ser explicada tendo em conta que a espessura das amostras de elevada
resistividade e´ cerca de 20% inferior a` das amostras Silso pelo que o seu arrefecimento e´
mais ra´pido, e como tal o efeito do arrefecimento da extremidade superior e´ mais acen-
tuado. Esta diminuic¸a˜o no final da recristalizac¸a˜o sugere que nesta zona da amostra (a
5mm do final da zona recristalizada), ao contra´rio do que sucedia para as amostras Silso,
o efeito do arrefecimento da extremidade final que origina uma menor incorporac¸a˜o de
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Figura 3.15: Perfil t´ıpico de incorporac¸a˜o de boro de uma amostra de sil´ıcio de elevada resis-
tividade recristalizada de baixo para cima, fluxo de a´rgon 1.1l/min.
boro nesta parte da amostra e´ mais importante do que o efeito do mecanismo ETD de
o´xido de boro.
As amostras recristalizadas de cima para baixo com a nova configurac¸a˜o do forno,
e utilizando um fluxo de a´rgon de 3l/min, teˆm perfis de incorporac¸a˜o semelhantes aos
obtidos para as amostras Silso. Nestas amostras verifica-se que a concentrac¸a˜o de boro
aumenta da parte inferior da amostra para a parte superior, ate´ um atingir um valor de
saturac¸a˜o cerca dos 25mm a partir do qual a concentrac¸a˜o se mante´m aproximadamente
constante (Figura 3.16). Este tipo de perfil sugere que a concentrac¸a˜o de boro aumenta
na parte inferior da amostra devido ao efeito do mecanismo ETD, e que nestas condic¸o˜es
de recristalizac¸a˜o este mecanismo de incorporac¸a˜o ao fim de 25mm atinge um estado de
equil´ıbrio no qual a quantidade de boro incorporada atrave´s de ETD se mante´m constante.
Na figura 3.21 apresenta-se o perfil t´ıpico das amostras de elevada resistividade re-
cristalizadas de cima para baixo, pode observar-se que a concentrac¸a˜o de boro incorporado
e´ menor na parte inferior da amostra.
Para as recristalizac¸o˜es de baixo para cima efectuadas nestas condic¸o˜es, obtiveram-se
distribuic¸o˜es de boro bastante varia´veis na˜o se podendo indicar um perfil de incorporac¸a˜o
t´ıpico. Na figura 3.17 sa˜o apresentados dois exemplos de perfis de incorporac¸a˜o de boro
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Figura 3.16: Exemplo de perfil de incorporac¸a˜o de boro de amostras de elevada resistividade,
recristalizadas de cima para baixo com um fluxo de a´rgon 3l/min.
obtidos para estas amostras.
Figura 3.17: Perfis de incorporac¸a˜o de boro de duas amostras de elevada resistividade, re-
cristalizadas baixo para cima com um fluxo de a´rgon 3l/min.
Podemos verificar que estes perfis de incorporac¸a˜o sa˜o bastante diferentes dos per-
fis obtidos para as amostras Silso (figura 3.13), podendo nomeadamente destacar-se o
forte decre´scimo da quantidade de boro incorporada no topo da amostra. Os dois perfis
apresentados na figura 3.17 diferem tambe´m bastante entre si; esta diferenc¸a reflecte a
variabilidade de perfis ao obtidos nas amostras recristalizadas nestas condic¸o˜es.
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Esta variabilidade resulta do facto de, por um lado, para estas amostras os mecanismos
ETD de o´xido de boro, e de arrefecimento da extremidade serem muito relevantes e, por
outro lado, a taxa de renovac¸a˜o da atmosfera junto a` zona fundida ser muito elevada,
na˜o so´ porque o fluxo de a´rgon e´ treˆs vezes superior ao das experieˆncias anteriores, mas
tambe´m porque a abertura superior do corpo do forno e´ maior, o que facilita a circulac¸a˜o
de a´rgon entre a zona mais quente do forno e a chamine´ superior. A distribuic¸a˜o de boro
nas amostras recristalizadas de baixo para cima nas novas condic¸o˜es e´ determinada, nas
zonas inicial e interme´dia, pela competic¸a˜o entre o transporte de o´xido de boro para a
parte de cima da amostra atrave´s do mecanismo ETD, e a remoc¸a˜o de o´xido de boro
da atmosfera em torno da amostra pela circulac¸a˜o de a´rgon. Esta competic¸a˜o entre
mecanismos e´ bastante complexa e e´ fortemente dependente das condic¸o˜es particulares
de cada recristalizac¸a˜o, tais como a quantidade de a´cido bo´rico depositada, a posic¸a˜o da
amostra no in´ıcio da recristalizac¸a˜o, a focagem das laˆmpadas ou pequenas variac¸o˜es do
fluxo de a´rgon. Pensamos que a grande variabilidade de perfis obtidos, para as amostras de
elevada resistividade recristalizadas de baixo para cima resulta de pequenas variac¸o˜es das
condic¸o˜es de recristalizac¸a˜o mencionadas. Por terem uma espessura inferior a` da amostras
Silso e ter sido utilizado um fluxo de a´rgon de 3 l/min, o efeito do arrefecimento da
extremidade superior e´ mais importante para estas amostras, sendo este o efeito dominante
nos u´ltimos 20mm de recristalizac¸a˜o.
A fracc¸a˜o de incorporac¸a˜o que se obteve para as amostras de elevada resistividade,
recristalizadas de baixo para cima com a configurac¸a˜o do forno inicial e com um fluxo de
a´rgon de 1.1 l/min i foi de 5%, o que esta´ de acordo com os resultados obtidos para as
amostras Silso recristalizadas em condic¸o˜es semelhantes. As fracc¸o˜es de boro incorporadas
que se obtiveram para as amostras de elevada resistividade recristalizadas com a nova
configurac¸a˜o do forno e com um fluxo de a´rgon de 3 l/min foram bastante mais baixas,
obtendo-se taxas de incorporac¸a˜o de 4 a 5% nas amostras recristalizadas de baixo para
cima e de 2 a 3% nas amostras recristalizadas de cima para baixo. Estes resultados
sugerem que o aumento da taxa de renovac¸a˜o de ga´s na atmosfera do forno, e a consequente
diminuic¸a˜o do tempo de permaneˆncia do o´xido de boro evaporado na atmosfera do forno,
reduz de forma significativa a eficieˆncia do mecanismo ETD e diminuindo a quantidade
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total de boro incorporado na amostra.
3.3 Concluso˜es
Depois de no cap´ıtulo anterior se ter efectuado a caracterizac¸a˜o preliminar do me´todo
de dopagem, neste cap´ıtulo efectuou-se o estudo da distribuic¸a˜o de boro ao longo do
comprimento da amostra. Ao longo deste estudo foram identificados dois feno´menos que
originam uma anisotropia da distribuic¸a˜o de boro, o mecanismo ETD e o arrefecimento
da da parte superior da amostra devido ao contacto com o porta-amostras.
A eficieˆncia do mecanismo ETD depende fortemente das condic¸o˜es de recristalizac¸a˜o,
sendo bastante relevante quando o fluxo de a´rgon e´ de 1 l/min e menos importante nas
amostras recristalizadas com um fluxo de a´rgon de 3 l/min.
Os perfis de incorporac¸a˜o das amostras em que se efectuaram pulverizac¸o˜es demons-
traram a importaˆncia do mecanismo ETD para a incorporac¸a˜o de boro nas amostras, e
permitiram tambe´m verificar a dependeˆncia da efica´cia deste mecanismo na velocidade
recristalizac¸a˜o. No entanto, para ter um entendimento mais completo do mecanismo
ETD e poder quantificar a quantidade de boro incorporada atrave´s deste mecanismo, e´
necessa´rio efectuar uma caracterizac¸a˜o da amostra com maior resoluc¸a˜o espacial do que
a utilizada, que se baseou no me´todo dos quatro pontos.
Apesar de os resultados das simulac¸o˜es nume´ricas evidenciarem que, junto a` amostra,
as correntes de convecc¸a˜o na atmosfera do forno transportam o o´xido de boro preferen-
cialmente de baixo para cima, o perfil de incorporac¸a˜o obtido em amostras parcialmente
pulverizadas, e recristalizadas de cima para baixo, mostra que o transporte de o´xido de
boro na atmosfera do forno de cima para baixo e´ tambe´m muito significativo.
O arrefecimento da parte da amostra que esta´ em contacto com o porta-amostras
verifica-se para todas as recristalizac¸o˜es, no entanto a diminuic¸a˜o da incorporac¸a˜o de
boro nesta zona da amostra e´ sobretudo importante nas amostras de elevada resistivi-
dade recristalizadas de baixo para cima visto que, por um lado as amostras de elevada
resistividade teˆm uma espessura cerca de 20% inferior a`s amostras Silso, e por outro o ar-
refecimento da extremidade superior e´ mais importante quando a recristalizac¸a˜o termina
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nesta zona da amostra. A importaˆncia deste efeito e´ ainda ampliada pelo aumento do
fluxo de a´rgon e pelo alargamento da tampa de cima do corpo do forno, que aceleram a
renovac¸a˜o de a´rgon no corpo do forno e tornam o arrefecimento da amostra mais eficiente.
Nas amostras de elevada resistividade recristalizadas com um fluxo de a´rgon de 3 l/min
e a nova configurac¸a˜o do forno, o efeito de arrefecimento da extremidade em que termina a
recristalizac¸a˜o determina uma menor incorporac¸a˜o de boro nesta zona da amostra, sendo
a principal fonte de anisotropia na distribuic¸a˜o de boro nas amostras.
Em algumas amostras observaram-se variac¸o˜es bastante bruscas nos perfis de incor-
porac¸a˜o de boro em determinados pontos. Pensamos que estes resultados na˜o representam
variac¸o˜es efectivas da concentrac¸a˜o de boro nesses pontos, antes resultam do facto de estes
pontos se encontrarem na proximidade de fronteiras de gra˜o. Ao efectuar medidas de resis-
tividade nesses pontos com o me´todo dos quatro pontos, as linhas de corrente atravessam
fronteiras de gra˜o onde a concentrac¸a˜o de impurezas e´ muito superior, obtendo-se re-
sultados que diferem bastante das medidas mais pro´ximas. Este efeito verificou-se com
muito maior frequeˆncia nas amostras de elevada resistividade do que nas amostras Silso.
Pensamos que a maior ocorreˆncia deste feno´meno nas amostras de elevada resistividade
esta´ relacionada com a presenc¸a de uma elevada concentrac¸a˜o de ferro nestas amostras.
As fracc¸a˜o de boro incorporada nas amostras de elevada resistividade recristalizadas
de baixo para cima, com um fluxo de a´rgon de 1 l/min e com a configurac¸a˜o do forno ini-
cial, foi de cerca de 15% um valor que esta´ de acordo com o obtido para as amostras Silso
recristalizadas em condic¸o˜es semelhantes. As amostras de elevada resistividade recristal-
izadas de baixo para cima, com um fluxo de a´rgon de 3 l/min e com a nova configurac¸a˜o
do forno verificaram fracc¸o˜es de incorporac¸a˜o de 3 a 5%. Tendo-se obtido uma fracc¸a˜o de
incorporac¸a˜o de cerca de 3% para as amostras de elevada resistividade recristalizadas de
cima para baixo, com as novas condic¸o˜es de recristalizac¸a˜o.
Para que se possa aplicar industrialmente o me´todo de dopagem SBA e´ necessa´rio
obter distribuic¸o˜es de boro homoge´neas ao longo do comprimento das amostras. Como
tal e´ fundamental remover as anisotropias de distribuic¸a˜o provocadas, pelo mecanismo
ETD e pelo efeito do arrefecimento da extremidade final.
Ja´ vimos que a eficieˆncia do mecanismo ETD pode ser atenuada fazendo recrista-
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lizac¸o˜es de cima para baixo com um fluxo de a´rgon elevado. Nestas amostras o u´nico
efeito observa´vel do mecanismo ETD, e´ uma diminuic¸a˜o da concentrac¸a˜o de boro junto a`
extremidade inferior da amostra.
As anisotropias da distribuic¸a˜o de boro, causadas pelo arrefecimento da parte supe-
rior da amostras e pelo mecanismo ETD, podera˜o ser resolvidas com uma pulverizac¸a˜o
anisotro´pica[45].
Outra forma de evitar a anisotropia causada pelo mecanismo ETD poderia ser uti-
lizac¸a˜o de um forno, em que a recristalizac¸a˜o fosse efectuada na direcc¸a˜o horizontal, os
problemas associados a esta configurac¸a˜o sera˜o analisados no final desta tese quando for
discutido o trabalho futuro.
Uma forma de encarar o problema da menor incorporac¸a˜o de boro na extremidade
da amostra em que termina a recristalizac¸a˜o e´ fazer recristalizac¸o˜es suficientemente com-
pridas para que esta zona seja despreza´vel e possa ser cortada no final. Qualquer destas
soluc¸o˜es permite obter fitas de sil´ıcio com distribuic¸o˜es de boro homoge´neas. Pelo que





Ce´lulas solares em substratos SBA
A presenc¸a de oxige´nio em ce´lulas solares feitas em sil´ıcio dopado com boro provoca uma
diminuic¸a˜o do desempenho da ce´lulas solares[78] quando expostas a` luz. Para averiguar
a poss´ıvel existeˆncia de oxige´nio intersticial nas amostras SBA, efectuou-se a medic¸a˜o do
espectro de absorc¸a˜o infravermelha numa amostra dopada com o me´todo SBA.
De modo a poder comparar a qualidade das amostras obtidas com o me´todo SBA
com a qualidade das amostras Silso, efectuaram-se ce´lulas solares em amostras de elevada
resistividade dopadas com a´cido bo´rico e em amostras Silso. Para analisar a influeˆncia do
passo de recristalizac¸a˜o na qualidade do material efectuaram-se ce´lulas em amostras Silso
recristalizadas e na˜o recristalizadas.
O processo de dopagem por pulverizac¸a˜o de a´cido bo´rico (SBA) e´ um processo de
dopagem em volume que permite obter sil´ıcio tipo p de baixo custo que pode servir de
substrato para ce´lulas solares. Assim sendo, o teste definitivo a` relevaˆncia deste me´todo
na˜o poderia deixar de ser a produc¸a˜o de ce´lulas solares em substratos SBA. Neste cap´ıtulo
sa˜o apresentados os resultados obtidos para ce´lulas solares feitas em amostras dopadas
com o me´todo SBA. Pretendeu-se com este estudo verificar a qualidade do sil´ıcio tipo p
obtido por pulverizac¸a˜o de a´cido bo´rico.
Apo´s testar me´todo de dopagem SBA em bolachas de sil´ıcio cortadas de um lingote,
produzidas pela Deutsche Solar, este me´todo foi aplicado a amostras produzidas atrave´s




A presenc¸a de oxige´nio em sil´ıcio dopado com boro e´ detrimental para o desempenho das
ce´lulas solares devido a` degradac¸a˜o do tempo de vida dos portadores apo´s exposic¸a˜o a`
luz. No processo de dopagem SBA e´ inevita´vel a presenc¸a de oxige´nio nas amostras, pelo
que foi investigada a presenc¸a de oxige´nio numa amostra de sil´ıcio dopado com o me´todo
SBA.
4.1.1 Compostos de boro oxige´nio
O oxige´nio e´ um dos mais importantes contaminantes do sil´ıcio tipo p, dopado com boro.
Sabe-se que a presenc¸a de oxige´nio intersticial em amostras de sil´ıcio dopado com boro
e´ prejudicial para a qualidade do material[78]. Quando estas amostras sa˜o expostas a`
luz formam-se centros de recombinac¸a˜o muito pro´ximos do centro do hiato de energia
do sil´ıcio. Estes centros de recombinac¸a˜o profundos sa˜o muito eficazes na captura de
portadores de carga e sa˜o responsa´veis por uma diminuic¸a˜o do tempo de vida dos porta-
dores minorita´rios[79, 78]. Em 1973 Fisher e Pschunder[79] observaram que a eficieˆncia
de ce´lulas solares feitas em bolachas de sil´ıcio Cz dopado com boro se degrada durante
as primeiras horas de iluminac¸a˜o ate´ atingir um n´ıvel constante. Fisher e Pschunder
tambe´m mostraram que a eficieˆncia da ce´lula pode ser totalmente recuperada fazendo um
cozimento a 200oC. Fazendo medic¸o˜es de fotocondutaˆncia foi demonstrado que o efeito
observado se deve a` variac¸a˜o do tempo de vida dos portadores minorita´rios na zona p
entre dois valores, correspondentes a dois estados diferentes.
Para explicar este comportamento Schmidt[78] propoˆs um modelo baseado na forma-
c¸a˜o de pares entre os a´tomos de boro intersticial e de oxige´nio intersticial (Bi-Oi). Neste
modelo, os a´tomos Bi inicialmente associados a a´tomos de carbono substitucional (Cs),
separam-se destes por acc¸a˜o da luz, e associam-se a a´tomos de Oi. Como os pares BiOi
sa˜o centros de recombinac¸a˜o muito mais efectivos do que os pares de BiCs, esta trans-
formac¸a˜o origina uma diminuic¸a˜o do tempo de vida dos portadores minorita´rios.
Apo´s um cozimento a 200oC estes pares BsOi dissociam-se completamente. Quando se da´
o arrefecimento da amostra, a re-formac¸a˜o dos pares BiOi e´ evitada pela reacc¸a˜o compet-
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itiva de associac¸a˜o dos formac¸a˜o de pares BiCs, obtendo-se um estado em que o tempo
de vida dos portadores minorita´rios e´ mais elevado. Posteriormente Schmidt e Cuevas[80]
investigaram a natureza dos centros de recombinac¸a˜o criados durante a iluminac¸a˜o do
sil´ıcio dopado com boro concluindo que o maior responsa´vel pela degradac¸a˜o do tempo
de vida e´ um centro de recombinac¸a˜o que tem um n´ıvel de energia pro´ximo do meio do
hiato de banda, encontrando-se no intervalo de energia entre Ev +0.35 eV e Ec− 0.45 eV.
Schmidt e Cuevas mostraram tambe´m que o composto responsa´vel pelo centro de re-
combinac¸a˜o que degrada o tempo de vida resultava da combinac¸a˜o entre a´tomos de boro
substitucional (Bs) e de oxige´nio intersticial. Analisando a dependeˆncia do tempo de
captura de electro˜es com a concentrac¸a˜o de boro, conclu´ıram tambe´m que o composto
responsa´vel pela degradac¸a˜o do tempo de vida so´ tinha um a´tomo de boro, e que muito
provavelmente envolveria mais do que um a´tomo de Oi
1.
A natureza do mecanismo responsa´vel pela degradac¸a˜o de tempo de vida dos porta-
dores e a composic¸a˜o dos agregados BOi e´ uma a´rea de investigac¸a˜o com grande activi-
dade. Em 2002 Schmidt et al[81] notando que os d´ımeros O2i teˆm uma difusividade no
sil´ıcio nove ordens de grandeza superior a` do a´tomo Oi[82] propuseram um modelo de
formac¸a˜o dos agregados de boro oxige´nio em que os d´ımeros O2i, em ra´pida migrac¸a˜o,
sa˜o captados pelos a´tomos de Bs imo´veis, formando-se complexos de BsO2i que limitam
o tempo de vida dos portadores. Recentemente Bothe e Schmidt[83] propuseram que
ao agregado BsO2i estavam associados dois centros de recombinac¸a˜o de naturezas muito
diferentes. Um destes centros e´ activado apo´s alguns segundos ou minutos de exposic¸a˜o a`
luz e o outro centro de recombinac¸a˜o so´ e´ activado ao fim algumas horas de exposic¸a˜o. A
formac¸a˜o destes agregados de BsO2i na zona p e a consequente degradac¸a˜o da qualidade
do material, so´ ocorrera´ na presenc¸a simultaˆnea de boro e de oxige´nio[78].
4.1.2 Incorporac¸a˜o de oxige´nio no sil´ıcio
Ja´ vimos que os a´tomos de boro sa˜o incorporados na rede de sil´ıcio obedecendo a` reacc¸a˜o[43]
2B2O3(g) + 3Si(s)→ 3SiO2(s) + 4B(s) (4.1)
1Os dados experimentais apontavam para um composto BO5.
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sendo incorporado algum oxige´nio nas amostras, sob a forma de SiO2. Na presenc¸a de
oxige´nio pode ainda ocorrer ainda a reacc¸a˜o de oxidac¸a˜o
Si(s) +O2(g)→ SiO2(s) (4.2)
No entanto sabe-se que, em atmosfera de a´rgon, quando a temperatura e´ igual a`
temperatura de fusa˜o de sil´ıcio todo o SiO2 se transforma em SiO segundo a reacc¸a˜o[61, 84]
SiO2 + Si→ 2SiO (4.3)
e que para esta temperatura todo o SiO se evapora[84]. Podemos enta˜o dizer que em
termos globais a incorporac¸a˜o de boro no sil´ıcio e´ descrita pela reacc¸a˜o
B2O3(g) + 3Si(s)→ 3SiO(g) + 2B(s) (4.4)
Na˜o e´ por isso de esperar que haja incorporac¸a˜o de oxige´nio nas amostra durante o
processo de dopagem. Para verificar se o processo de dopagem SBA introduz algum
oxige´nio intersticial nas amostras, mediu-se o espectro de absorc¸a˜o no infravermelho de
uma amostra dopada.
4.1.3 Descric¸a˜o do me´todo
A espectroscopia no infravermelho permite a detecc¸a˜o de oxige´nio intersticial pela ob-
servac¸a˜o das bandas de absorc¸a˜o de 515 cm−1 (19µm) e 1106 cm−1 (9µm)[85].
Dado que neste estudo se procurou apenas fazer uma ana´lise qualitativa para determinar
a existeˆncia ou na˜o de oxige´nio intersticial, na˜o foi necessa´rio fazer qualquer calibrac¸a˜o
do espectro de absorc¸a˜o por forma a determinar a quantidade de oxige´nio presente.
Com este estudo procura´mos saber se a concentrac¸a˜o de a´tomos de oxige´nio intersticiais
numa amostra dopada e´ superior ou inferior ao limite de detecc¸a˜o deste me´todo que e´ de
5× 1015 a´tomos/cm3.
O sistema de medic¸a˜o baseia-se na utilizac¸a˜o de um espectrofoto´metro Philips Pye-
Unicam SP3-200[86] ligado a um volt´ımetro e a um computador que ira´ adquirir os dados.
O espectrofoto´metro e´ operado em modo de duplo feixe com uma resoluc¸a˜o de 3 cm−1
na regia˜o em estudo, entre 1300 e 900 cm−1. O volt´ımetro (placa GPIB modelo 195A)
mede os valores do espectro e transfere-os para o computador.
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Como este me´todo so´ permite detectar a presenc¸a de oxige´nio intersticial, antes de
se efectuar a medic¸a˜o de espectro de absorc¸a˜o infravermelha efectuou-se um cozimento
da amostra a caracterizar a temperatura de 200oC, durante 30 minutos em atmosfera
de azoto. Procurou-se deste modo promover a dissociac¸a˜o[78] de eventuais agregados de
boro oxige´nio que pudessem existir na amostra e garantir que todo o oxige´nio presente se
encontrava na forma de oxige´nio intersticial.
Antes de serem colocadas no espectrofoto´metro, as amostras foram mergulhadas numa
soluc¸a˜o de HF para remoc¸a˜o do SiO2. Para averiguar a existeˆncia de oxige´nio intersticial
utilizou-se o espectrofoto´metro em modo de duplo feixe, colocando a amostra na posic¸a˜o
do primeiro feixe, e colocando uma amostra de refereˆncia, com igual espessura e sem
oxige´nio, na posic¸a˜o do segundo feixe. O espectrofoto´metro determina a raza˜o entre os
sinais que atravessam as duas amostras, conseguindo-se assim separar a contribuic¸a˜o da
absorc¸a˜o do oxige´nio dos efeitos de absorc¸a˜o da rede cristalina e dos electro˜es livres.
Em seguida repetiu-se o procedimento colocando na posic¸a˜o do primeiro feixe uma
amostra recristalizada em atmosfera oxidante por J. M. Serra, que se sabe ter uma ele-
vada concentrac¸a˜o de oxige´nio[61], mantendo na posic¸a˜o do segundo feixe a amostra de
refereˆncia. Na figura 4.1 podemos observar os espectros de absorc¸a˜o obtidos para estas
amostras. No espectro da amostra recristalizada em atmosfera oxidante podemos observar
uma banda de absorc¸a˜o em 1100 cm−1, caracter´ıstica do oxige´nio intersticial. No espectro
correspondente a` amostra dopada com H3BO3 na˜o se observa qualquer banda de absorc¸a˜o
na vizinhanc¸a de 1100 cm−1 pelo que podemos concluir que a concentrac¸a˜o de oxige´nio in-
tersticial nas amostras dopadas e´ inferior ao limite de detecc¸a˜o do me´todo. Este resultado
confirma portanto a hipo´tese de que o oxige´nio introduzido na amostra durante o processo
de dopagem e´ expulso do sil´ıcio durante a sua fusa˜o pelo que na˜o havera´ degradac¸a˜o do
tempo de vida dos portadores devido a` presenc¸a de agregados de boro-oxige´nio.
4.2 Tempos de vida dos portadores
O tempo de vida de recombinac¸a˜o dos portadores de carga, usualmente denominado
apenas tempo de vida, τ , e´ uma das propriedades que melhor caracterizam a qualidade de
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Figura 4.1: Espectro de absorc¸a˜o infravermelha comparado entre uma amostra dopada com
H3BO3 (SBA) e uma amostra de controlo com oxige´nio.
um material semicondutor. O tempo de vida dos portadores caracteriza os semicondutores
em termos de processos de recombinac¸a˜o: conhecendo a distribuic¸a˜o de tempos de vida
ao longo de uma amostra, podemos prever a distribuic¸a˜o de impurezas, e de defeitos do
material[87].
O tempo de vida dos portadores foi determinado experimentalmente usando a te´cnica
de medic¸a˜o de decaimento de fotoconduc¸a˜o por reflexa˜o de micro-onda (µPCD). Nas
medic¸o˜es de µPCD foi utilizado um equipamento Semilab WT-1000. Durante as medic¸o˜es,
a amostra a caracterizar e´ colocada sobre uma antena micro-ondas e e´ iluminada por pulsos
de laser de GaAs (comprimento de onda 904 nm). Os portadores de carga criados pelos
pulsos de luz geram um excesso de portadores de carga, ∆n, que altera a condutividade
da amostra de ∆σ[88]:
∆σ = q(µe + µh)∆n (4.5)
em que q como usualmente representa a carga do electra˜o e µe e µh sa˜o, respectivamente,
as mobilidades dos electro˜es e dos buracos. Ao mesmo tempo que a amostra recebe os
pulsos de laser, um sinal de 10GHz criado por uma fonte de micro-ondas e´ conduzido
para a amostra e reflectido a partir desta. Para valores de ∆n na˜o muito elevados,
a variac¸a˜o da reflectividade da amostra e´ proporcional a` variac¸a˜o da concentrac¸a˜o de
98
portadores. O sinal reflectido e´ enta˜o guiado ate´ um detector onde e´ poss´ıvel observar um
decaimento exponencial dos portadores de carga. Determinando a constante de tempo
deste decaimento obte´m-se o tempo de vida efectivo dos portadores, τeff. O tempo de vida


















em que τb e´ a tempo de vida de recombinac¸a˜o em volume, que e´ caracter´ıstico do material,
τS e´ o tempo caracter´ıstico da recombinac¸a˜o de superf´ıcie que depende da espessura da
amostra, t, e da velocidade de recombinac¸a˜o de superf´ıcie, S. τdif, o tempo necessa´rio para
os portadores de carga se difundirem do meio da amostra ate´ a` superf´ıcie, e´ determinado
pela espessura da amostra e pela difusividade dos portadores de carga, D.
Para amostras com elevados valores de tempo de vida a determinac¸a˜o de τb e´ dificul-
tada pela existeˆncia de recombinac¸a˜o de portadores nas superf´ıcies e pela difusa˜o de por-
tadores para a superf´ıcie. Nestes casos e´ necessa´rio efectuar a passivac¸a˜o das superf´ıcies,
reduzindo o valor da velocidade de recombinac¸a˜o de superf´ıcie S.
No estudo efectuado foram analisadas treˆs amostras, uma Silso na˜o recristalizada, uma
Silso recristalizada, e uma Silso dopada com me´todo SBA. Para estas amostras os tempo







pelo que na˜o foi necessa´rio efectuar qualquer passivac¸a˜o para obter o valor do tempo de
vida dos portadores2.
Na figura 4.2 apresentamos a variac¸a˜o do tempo de vida efectivo, τeff, com o n´ıvel de
injecc¸a˜o para as treˆs amostras analisadas.
Podemos observar que para a amostra Silso na˜o recristalizada o tempo de vida dos
portadores e´ significativamente mais elevado do que para a amostra Silso recristalizada e
2Foram efectuados testes preliminares, em que efectuou a passivac¸a˜o das superf´ıcies mergulhando a
amostra numa soluc¸a˜o de iodo dilu´ıdo em etanol[90] na˜o se verificando variac¸o˜es no valor de τeff medido.
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Figura 4.2: Tempo de vida efectivo em func¸a˜o do n´ıvel de injecc¸a˜o para amostras: SBA, Silso
recristalizada (Silso R) e Silso na˜o recristalizada (Silso NR).
para a amostra SBA, que tambe´m foi recristalizada. Este diferenc¸a no tempo de vida dos
portadores pode ser atribu´ıda ao facto de a densidade de deslocac¸o˜es da rede aumentar
de forma significativa[61, 91, 92] numa amostra recristalizada por zona fundida. Como
as deslocac¸o˜es da rede funcionam como centros de recombinac¸a˜o de portadores[93], a este
aumento da densidade de deslocac¸o˜es da rede esta´ associada a diminuic¸a˜o do tempo de
vida dos portadores[94, 95]. As amostras Silso recristalizadas e amostras SBA foram re-
cristalizadas por zona fundida em atmosfera de a´rgon. As amostras recristalizadas nestas
condic¸o˜es na˜o podem ser recristalizadas ate´ a`s suas extremidades laterais, pois correm o
risco de colapsar. Por esta raza˜o verifica-se um arredondamento da zona fundida junto
aos bordos da amostra, a que corresponde uma perda da uniformidade da temperatura na
direcc¸a˜o perpendicular a` direcc¸a˜o de recristalizac¸a˜o. Esta perda de uniformidade provoca
a acumulac¸a˜o de tenso˜es mecaˆnicas residuais durante o arrefecimento[61] que aumenta a
densidade de deslocac¸o˜es e contribui tambe´m para a diminuic¸a˜o do tempo de vida dos
portadores. Outro factor que pode contribuir para a diminuic¸a˜o do tempo de vida das
amostras recristalizadas e´ o facto de durante a recristalizac¸a˜o se poder verificar uma redis-
tribuic¸a˜o das impurezas presentes no seu interior. Isto e´, durante o passo de recristalizac¸a˜o
por zona fundida, as impurezas que, por exemplo, se encontrem concentradas em fron-
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teiras de gra˜o ou em agregados podem difundir-se pela amostra, degradando a qualidade
do material e contribuindo para a diminuic¸a˜o do tempo de vida dos portadores.
Na figura 4.2 tambe´m podemos observar que a amostra dopada com a´cido bo´rico
analisada tem um tempo de vida inferior (τeff = 1.0µs) a` amostra Silso recristalizada
(τeff = 1.5µs). Pensamos que este resultado na˜o e´ atribu´ıvel ao me´todo de dopagem por
pulverizac¸a˜o de a´cido bo´rico mas a`s caracter´ısticas do material original. Atrave´s de um
processo de espectrometria de massa por descarga incandescente (Glow Discharge Mass
Spectrometry - GDMS) foi analisado o conteu´do de impurezas de:
• uma amostra Silso na˜o recristalizada
• uma amostra Silso recristalizada
• uma amostra de elevada resistividade
• uma amostra de elevada resistividade dopada com o me´todo SBA.
Estas medic¸o˜es detectaram concentrac¸o˜es de ferro da ordem de 1016cm−3 nas amostras
de sil´ıcio de elevada resistividade antes e depois de dopadas[74]. A amostra SBA em estudo
tem a mesma origem pelo que devera´ tambe´m ter uma concentrac¸a˜o de ferro significativa,
ora sabe-se que a presenc¸a de ferro no sil´ıcio tipo p reduz fortemente o tempo de vida
dos portadores de carga[96] e portanto a obtenc¸a˜o de um valor de tempo de vida dos
portadores inferior para a amostra SBA justifica-se pela significativa contaminac¸a˜o de
ferro destas amostras.
Na tabela 4.1 apresentam-se os valores de τeff obtidos para as quatro amostras ana-
lisadas, amostra Silso na˜o recristalizada (Silso NR), amostra Silso recristalizada (Silso R) e
amostras dopadas com a´cido bo´rico (SBA1 e SBA2). Apresenta-se tambe´m a concentrac¸a˜o
de boro em cada uma das amostras.
E´ interessante verificar que o tempo de vida para uma segunda amostra dopada com
o me´todo SBA (τeff = 1.3µs) e´ mais elevado do que para a primeira amostra, e bastante
pro´ximo do valor obtido para a amostra Silso recristalizada. Dado que o processamento
para as duas amostras SBA foi ideˆntico e os valores de concentrac¸a˜o de boro para estas
amostras e´ semelhante, atribu´ımos a diferenc¸a nos valores de tempo de vida a diferentes
concentrac¸o˜es de impurezas das amostras originais. Como as amostras utilizadas teˆm
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concentrac¸o˜es de ferro importantes, conclu´ımos que a concentrac¸a˜o de ferro da segunda
amostra SBA caracterizada e´ inferior a` da primeira.
amostra N (cm−3) τeff (µs)
Silso NR 1.0× 1016 3.1± 0.1
Silso R 1.0× 1016 1.5± 0.1
SBA1 2.2× 1016 1.0± 0.1
SBA2 2.5× 1016 1.3± 0.1
Tabela 4.1: Tempo de vida obtidos para as quatro amostras analisadas.
4.3 Ce´lulas em substratos SBA
Para fazer uma ce´lula fotovoltaica e´ necessa´rio juntar um semicondutor dopado com bu-
racos (semicondutor tipo p) a um semicondutor dopado com electro˜es (semicondutor tipo
n). Ao associar um semicondutor do tipo p a um semicondutor do tipo n forma-se uma
junc¸a˜o pn. A luz do sol ao incidir sobre a junc¸a˜o pn forma pares electra˜o-buraco em
ambos os semicondutores. O campo que se forma na zona de contacto entre os dois semi-
condutores, a zona de deplec¸a˜o, inverte a polaridade da junc¸a˜o e conduz os electro˜es da
zona p para a zona n, e os buracos da zona n para a zona p. Para completar a ce´lula
fotovoltaica e´ necessa´rio colocar um contacto frontal e um contacto traseiro de modo a
recolher os portadores de carga (buracos e electro˜es) que formam a fotocorrente produzida
pela ce´lula IL.
Neste trabalho foram feitas quatro ce´lulas feitas em amostras SILSO na˜o recrista-
lizadas que se denominaram de ce´lulas tipo A, quatro ce´lulas feitas em amostras SILSO
recristalizadas denominadas ce´lulas tipo B e oito ce´lulas feitas em amostras de sil´ıcio
dopado por pulverizac¸a˜o com a´cido bo´rico, denominadas ce´lulas SBA. A produc¸a˜o de
ce´lulas a partir dos diferentes tipos de amostras foi feita em paralelo e seguindo o mesmo
procedimento de modo a comparar o desempenho das ce´lulas solares obtidas a partir
das diferentes amostras. Como o objectivo deste estudo era demonstrar a aplicabilidade
do processo SBA para produc¸a˜o de substratos para ce´lulas solares, o processamento de
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formac¸a˜o de ce´lulas solares efectuado foi ba´sico na˜o se tendo efectuado qualquer textur-
izac¸a˜o, passivac¸a˜o da superf´ıcie inferior da ce´lula, optimizac¸a˜o da grelha dos contactos ou
outros processos de optimizac¸a˜o do desempenho das ce´lulas.
4.3.1 Processamento das ce´lulas
O processo de dopagem por pulverizac¸a˜o de a´cido bo´rico conclui-se com a limpeza das
amostras numa soluc¸a˜o de HF. As amostras foram enta˜o cortadas com uma serra de
laˆmina de diamante procurando-se obter amostras com um comprimento 20 × 20 cm2.
As amostras recristalizadas no forno o´ptico em atmosfera de a´rgon acumulam tenso˜es
residuais te´rmicas nos bordos, devido ao arredondamento da zona fundida nestas regio˜es
da amostra[61]. Estas tenso˜es dificultam bastante o processo de corte pois podem origi-
nar fracturas na zonas de maior tensa˜o, na˜o permitindo cortar as amostras com o as
dimenso˜es desejadas. O risco de fractura e´ mais acentuado nas amostras SBA por estas
amostras terem espessuras 20% inferiores a`s amostras SILSO. Devido a este facto as
amostras tipo B e as amostras SBA, produzidas neste trabalho, na˜o teˆm dimenso˜es ou
formatos padronizados. Apo´s o corte as amostras foram limpas com acetona, para remover
impurezas orgaˆnicas, e de novo mergulhadas numa soluc¸a˜o de HF para remover algum
SiO2 residual.
Para formar a zona p procedeu-se a uma difusa˜o de fo´sforo a partir de uma fonte
planar so´lida num forno de difusa˜o. Pretendeu-se obter um emissor com uma resisteˆncia
superficial de 40Ω/¤, o que corresponde a ter uma concentrac¸a˜o de fo´sforo da ordem de
1019 cm−3 numa espessura de 0.4µm[97]. Para obter a concentrac¸a˜o de fo´sforo pretendida e´
necessa´rio escolher correctamente a temperatura de difusa˜o e o tempo de difusa˜o indicados.
Com base na teoria da difusa˜o de Fick[68] conclui-se que utilizando uma temperatura de
difusa˜o de 900 oC durante 45 minutos obte´m-se a concentrac¸a˜o de fo´sforo pretendida.
Apo´s a difusa˜o de fo´sforo e´ feita a definic¸a˜o da mesa, utilizando um verniz foto-sens´ıvel e
efectuando um banho qu´ımico com soluc¸a˜o de POLISH (75% HNO3, 15% soluc¸a˜o de HF
(1:2) e 10% CH3COOH).
Para efectuar a difusa˜o de boro foi usado um forno de tubo de quartzo horizontal
aquecido por uma resisteˆncia ele´ctrica. Antes de se iniciar o processo de difusa˜o efectuou-
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se uma lavagem da atmosfera do forno com um fluxo de azoto de 0.2 l/min durante 30
minutos; este fluxo foi mantido durante a difusa˜o. A difusa˜o de fo´sforo foi feita a partir
de duas fontes ceraˆmicas planares em que o elemento activo e´ o pirofosfato de sil´ıcio
(SiP2O7). Estas fontes ao serem aquecidas a` temperatura de fusa˜o libertam pento´xido de
fo´sforo (P2O5) num processo denominado de activac¸a˜o das fontes. Por sua vez o P2O5 em
contacto com o sil´ıcio sofre a reacc¸a˜o
P2O5 + 5Si→ 4P + 5SiO2 (4.8)
formando-se na superf´ıcie da amostra uma camada de vidro de P2O5 e de SiO2, que
funciona como um reservato´rio infinito de fo´sforo que se vai difundir para dentro da
amostra. Apo´s a difusa˜o[61] e´ necessa´rio remover o SiO2 de modo a expor a camada n.
O processo de difusa˜o inicia-se com a colocac¸a˜o das fontes de fo´sforo no forno onde
sa˜o aquecidas durante duas horas a` temperatura de difusa˜o (900oC), de modo a serem
activadas. Para colocar as fontes de fo´sforo no forno foi usada uma barquinha de difusa˜o.
A barquinha utilizada permite fazer difuso˜es fo´sforo em quatro amostras em simultaˆneo,
utilizando duas fontes de fo´sforo. Apo´s a activac¸a˜o a barquinha e´ retirada do forno, e as
amostras sa˜o colocadas de modo que cada amostra fica com uma face3 virada para uma
fonte de fo´sforo; e´ nesta face que sera´ formada a zona p.
A barquinha foi enta˜o lentamente colocada no centro do forno, que se encontra a`
temperatura de 900oC, iniciando-se a difusa˜o. Durante a difusa˜o o forno e´ mantido com
uma ligeira sobrepressa˜o de azoto para evitar a contaminac¸a˜o da atmosfera com oxige´nio.
Decorridos os 45 minutos de difusa˜o estipulados a barquinha e´ removida do forno e as
amostras retiradas.
Como ja´ foi referido, neste estudo fizeram-se dezasseis ce´lulas, oito feitas em amostras
dopadas com a´cido bo´rico (SBA), quatro em amostras SILSO recristalizado (tipo B), e
quatro em amostras SILSO na˜o-recristalizado (tipo A). Em cada uma das difuso˜es efectua-
das colocaram-se duas amostras SBA, uma amostra tipo B, e uma amostra tipo A.
Depois de serem retiradas do forno de difusa˜o, as amostras sa˜o mergulhadas numa
soluc¸a˜o de HF para remoc¸a˜o da camada de SiO2 formada durante a difusa˜o de fo´sforo.
3Para distinguir a zona n da zona p, antes de colocar as amostras no forno de difusa˜o marcou-se a
face das amostras em que na˜o ocorrera´ difusa˜o (zona p).
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Em seguida efectuou-se a medida da resistividade superficial da zona n. Como ja´ foi
referido o valor de resisteˆncia da mesa Rm pretendido era de 40Ω/¤. Para a generalidade
das amostras processadas obtiveram-se valores de resisteˆncia superficial da zona n bastante
pro´ximos deste valor, mostrando que o processo de difusa˜o de fo´sforo foi efectuado com
sucesso, pelo que se iniciou a definic¸a˜o da mesa.
A mesa foi desenhada pintando com um verniz foto-sens´ıvel a face em que foi difundido
o fo´sforo. Apo´s a secagem do verniz, as ce´lulas foram mergulhadas numa soluc¸a˜o de
POLISH durante alguns segundos, ate´ se observar uma mudanc¸a de cor do verniz. Este
banho qu´ımico remove cerca de 30µm em toda a superf´ıcie da amostra que na˜o foi coberta
de verniz, definindo deste modo a mesa e separando completamente a zona p da zona n
(Figura 4.3). Em seguida o verniz e´ removido com um banho de acetona, e e´ feita uma
limpeza final com um soluc¸a˜o de HF (25%).
Figura 4.3: Processo de definic¸a˜o da mesa.
A formac¸a˜o dos contactos e´ efectuada por deposic¸a˜o dos contactos meta´licos a partir
do vapor utilizando uma evaporadora Balzers, seguida do seu cozimento. A evaporadora
e´ constitu´ıda por uma campaˆnula de va´cuo, um sistema de va´cuo, um canha˜o de electro˜es
com controlo de feixe, cadinhos com os materiais a evaporar, porta-amostras, e um sistema
de controlo e monitorizac¸a˜o.
O processo de evaporac¸a˜o dos contactos inicia-se com a colocac¸a˜o das amostras no
porta-amostras com a face traseira (zona p) virada para baixo (exposta) e a face frontal
coberta com folha de alumı´nio. Depois de fechar a campaˆnula e de ser estabelecido o
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va´cuo procede-se a` evaporac¸a˜o do alumı´nio que se deposita na parte inferior da amostra,
constituindo o contacto traseiro com uma espessura de 1µm.
Conclu´ıda a evaporac¸a˜o dos contactos traseiros a campaˆnula e´ aberta e as amostras
sa˜o retiradas. Em seguida sa˜o colocadas no porta-amostras as ma´scaras que ira˜o dese nhar
o contacto frontal (Figura 4.4), colocando-se sobre estas as amostras com a face frontal
virada para baixo, cobrindo a face traseira com folha de alumı´nio. A campaˆnula e´ de novo
fechada e o va´cuo estabelecido.
Figura 4.4: Desenho da ma´scara para a formac¸a˜o do contacto frontal.
Para formar os contactos frontais procedeu-se a` evaporac¸a˜o de Titaˆnio, Pala´dio e
Prata. Estes treˆs elementos desempenham pape´is distintos na formac¸a˜o do contacto
frontal[98]. A prata com uma condutividade ele´ctrica muito elevada, conduz os por-
tadores de carga gerados na ce´lula ate´ ao ponto onde estes sa˜o recolhidos; como a prata
na˜o adere bem ao sil´ıcio tipo n e´ necessa´rio depositar sobre o sil´ıcio uma camada fina
de titaˆnio, que promove um bom contacto o´hmico com o sil´ıcio; por u´ltimo tem-se que
quando o titaˆnio esta´ em contacto com a prata, tem tendeˆncia para se corroer formando
o´xidos que aumentam a resisteˆncia se´rie do contacto meta´lico[98]. Para evitar a ocorreˆncia
destas reacc¸o˜es e´ introduzida uma camada fina de pala´dio entre o titaˆnio e a prata, que
tem o papel de passivar electroquimicamente o titaˆnio. Na tabela 4.2 apresentam-se os
valores das espessuras de metais depositadas na formac¸a˜o do contacto frontal
As ma´scaras utilizadas na deposic¸a˜o dos contactos frontais foram desenhadas para
serem utilizadas em amostras 25 × 25mm2. Como ja´ foi referido as amostras que foram
recristalizadas (tipo B e SBA) na˜o teˆm formatos padronizados. Por na˜o se ter efectuado
a optimizac¸a˜o das ma´scaras, de modo que estas se adequassem ao formato das amostras
tipo B e SBA, a deposic¸a˜o do contacto frontal nestas amostras foi mais dif´ıcil, tendo






Tabela 4.2: Espessuras de metais depositadas no contacto frontal.
Apo´s a deposic¸a˜o dos contactos as amostras foram colocadas num forno a 500oC du-
rante 15 minutos para efectuar o cozimento (annealing) dos contactos meta´licos e pro-
mover a sua ligac¸a˜o o´hmica.
4.3.2 Caracterizac¸a˜o das ce´lulas
Apo´s o cozimento dos contactos concluiu-se o processo de fabrico das ce´lulas solares,
iniciando-se em seguida a sua caracterizac¸a˜o. Para caracterizar as ce´lulas solares foram
medidas as suas caracter´ısticas I-V no escuro e com luz de 1 sol, a sua resposta espectral,
determinando-se o rendimento quaˆntico externo e o comprimento de difusa˜o dos porta-
dores minorita´rios. Mediu-se tambe´m a reflectaˆncia das ce´lulas. Utilizando os valores
de reflectaˆncia e a resposta espectral determinou-se o rendimento quaˆntico interno das
ce´lulas solares.
Resposta espectral
A resposta de uma ce´lula solar a` radiac¸a˜o na˜o e´ linear; a quantidade de portadores de
carga criados pela ce´lula depende do comprimento de onda da luz incidente. Medindo a
fotocorrente gerada por uma ce´lula solar para os diferentes comprimentos de onda de luz
obtemos a sua resposta espectral SR(λ). A resposta espectral de uma ce´lula solar para
um dado comprimento de onda e´ a raza˜o entre fotocorrente gerada pela ce´lula Ip, e a





Para medir a resposta espectral das ce´lulas solares foi utilizado um sistema constitu´ıdo
por uma laˆmpada de haloge´neo, em que a radiac¸a˜o e´ seleccionada por um monocromador
107
e e´ cortada em intervalos regulares por um talhador (chopper) conferindo a` radiac¸a˜o
incidente uma frequeˆncia conhecida (Figura 4.5). O feixe de radiac¸a˜o e´ enta˜o captado por
uma fibra o´ptica sendo no seu interior dividido em dois feixes iguais, que sa˜o conduzidos
por duas fibras o´pticas. Um dos sinais incide na amostra e o outro na ce´lula de refereˆncia.
Figura 4.5: Sistema de medida da resposta espectral.
As fotocorrentes medidas na amostra e na ce´lula de refereˆncia sa˜o introduzidas em
dois amplificadores lock-in que sincronizam as medic¸o˜es e as transmitem ao computador.
Ao longo da experieˆncia a intensidade da radiac¸a˜o e´ mantida constante, e em cada medida
utilizou-se o monocromador para seleccionar os diferentes comprimentos de onda.
Para obter as curvas de resposta espectral foram efectuadas medic¸o˜es de fotocorrente
para comprimentos de onda entre 400 e 1200 nm. Para comprimentos de onda iguais ou
superiores 800 nm as medic¸o˜es de fotocorrente foram feitas utilizando um filtro que elimina
a radiac¸a˜o que corresponde a`s harmo´nicas de luz de comprimentos de onda inferiores.
O sistema automa´tico de aquisic¸a˜o de dados desenvolvido no laborato´rio recebe os sinais
adquiridos pelos amplificadores lock-in e determina a resposta espectral em func¸a˜o do





onde a(λ) e´ a amplitude do sinal na ce´lula a caracterizar, aref e´ a amplitude medida na
ce´lula de refereˆncia e SRref(λ) e´ a resposta espectral da ce´lula de refereˆncia.
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Rendimento quaˆntico externo
O rendimento quaˆntico externo de uma ce´lula RQE e´ o nu´mero de pares electra˜o-buraco







onde q e´ a carga do electra˜o e ν = c/λ. Tendo em conta que a resposta espectral SR(λ)








em que a unidade de λ e´ µm.
O rendimento quaˆntico de uma ce´lula ideal e´ RQE=1, e portanto neste caso a resposta
espectral aumenta linearmente com o comprimento de onda. O mesmo na˜o acontece
para as ce´lulas reais; para estas ce´lulas a resposta espectral atinge um ma´ximo para
um determinado comprimento de onda (tipicamente da ordem de 800 nm), comec¸ando a
decair apo´s esse ma´ximo4. A constante que descreve este decaimento para cada ce´lula
permite-nos determinar o comprimento de difusa˜o dos portadores de carga minorita´rios,
Le.
Na figura 4.6 apresentam-se rendimentos quaˆnticos externos para ce´lulas feitas amostras
SILSO na˜o recristalizadas (controlo A), SILSO recristalizadas (controlo B), e em amostras
SBA. Podemos observar que as respostas espectrais das amostras SILSO recristalizadas
e das amostras SBA sa˜o muito semelhantes, enquanto que para as amostras SILSO na˜o
recristalizadas o decaimento de SR(λ) ocorre para valores de comprimento de onda mais
elevados. Este decaimento mais lento da resposta espectral e´ uma evideˆncia de que o
comprimento de difusa˜o dos portadores e´ mais elevado para as amostras SILSO na˜o re-
cristalizadas do que os restantes conjuntos de amostras. Para determinar o valor de Le
para uma ce´lula solar precisamos de conhecer o rendimento quaˆntico interno dessa ce´lula.
4A resposta t´ıpica para baixos comprimentos de onda tambe´m na˜o e´ linear, devido a efeitos de su-
perf´ıcie que sa˜o pouco relevantes para a caracterizac¸a˜o da qualidade do material.
109














Figura 4.6: Respostas espectrais para os treˆs conjuntos de ce´lulas processados.
O rendimento quaˆntico interno das ce´lulas analisadas sera´ calculado mais a` frente; antes
precisamos de determinar a reflectaˆncia das ce´lulas.
Reflectaˆncia
A reflectaˆncia das amostras foi medida utilizando o dispositivo experimental usado nas
medic¸o˜es de resposta espectral, associando-lhe agora uma esfera integradora.





em que Rmed e´ a reflectaˆncia medida na amostra a caracterizar, Rmedref e´ a reflectaˆncia
medida na amostra de refereˆncia, e Rref e´ o valor conhecido da reflectaˆncia da amostra de
refereˆncia.
Nas medic¸o˜es de reflectaˆncia efectuadas foi utilizado como amostra de refereˆncia um
espelho de alumı´nio. Dado que so´ possu´ımos valores tabelados de reflectaˆncia do alumı´nio
entre 700 e 1100 nm, neste estudo so´ se efectuaram medic¸o˜es de reflectaˆncia para com-
primentos de onda neste intervalo. A determinac¸a˜o da reflectaˆncia neste intervalo de
comprimentos de onda e´ suficiente para caracterizar as ce´lulas solares, visto que a de-
terminac¸a˜o do comprimento de difusa˜o dos portadores Le, como veremos mais adiante, e´
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efectuada para comprimentos de onda entre 800 e 1000 nm.
Na figura 4.7 apresenta-se o exemplo de uma curva de reflectaˆncia de uma amostra
dopada com o me´todo SBA.
Figura 4.7: Reflectaˆncia de uma amostra de sil´ıcio dopada pelo me´todo SBA.
Pode observar-se que a reflectaˆncia tem um valor aproximadamente constante para
valores de λ inferiores a 1000 nm, subindo acentuadamente a partir desse comprimento de
onda. Para todas as amostras caracterizadas verificou-se um comportamento semelhante
para a reflectaˆncia. Em particular verificou-se que no intervalo de comprimentos do
onda em que e´ determinado o comprimento de difusa˜o dos portadores (800 a 1000 nm) a
reflectaˆncia das amostras mante´m-se praticamente constante.
ce´lulas R
controlo A 0.12± 0.02
controlo B 0.15± 0.03
SBA 0.18± 0.07
Tabela 4.3: Reflectaˆncia me´dia no intervalo 800≤ λ ≤ 1000 nm controlo A (Silso na˜o recrista-
lizadas), controlo B (Silso recristalizadas), SBA (amostras SBA).
Na tabela 4.3 apresentam-se os valores me´dios para a reflectaˆncia5 dos diferentes tipos
de amostras, obtidos no intervalo de comprimentos de onda entre 800 e 1000 nm. Podemos
5Os valores apresentados representam me´dias dos valores me´dios obtidos para cada amostra.
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verificar que os valores de reflectaˆncia obtidos, para as amostras Silso na˜o recristalizadas,
sa˜o significativamente inferiores aos obtidos para os restantes conjuntos de amostras.
Este resultado pode ser explicado tendo em conta que estas amostras foram obtidas por
corte de lingotes multicristalinos, pelo que teˆm superf´ıcies na˜o-polidas, ao contra´rio das
restantes amostras que foram recristalizadas.
Rendimento quaˆntico interno
O rendimento quaˆntico interno de uma ce´lula solar pode obter-se atrave´s da expressa˜o[61]
RQI =
RQE
1− R− T (4.14)
em que R e´ a reflectaˆncia e T e´ a transmitaˆncia da ce´lula. A espessura das ce´lulas em





Usando os valores previamente obtidos para o rendimento quaˆntico interno e para a
reflectaˆncia foi poss´ıvel obter o rendimento quaˆntico interno das ce´lulas.
Na figura 4.8 apresentam-se as curvas de rendimento quaˆntico interno t´ıpicas para
uma ce´lula de controlo A, controlo B e SBA.
Utilizando agora os valores do rendimento quaˆntico interno podemos agora determinar
o comprimento de difusa˜o dos portadores minorita´rios para as ce´lulas em estudo.
Comprimento de difusa˜o dos portadores minorita´rios
O comprimento me´dio de difusa˜o dos portadores minorita´rios Le, mede a distaˆncia me´dia
percorrida por um fotoelectra˜o ate´ este se recombinar com um buraco. Valores elevados de
Le correspondem a ce´lulas feitas em material de boa qualidade, valores de comprimento de
difusa˜o baixos correspondem a ce´lulas feitas em material de pior qualidade. Os paraˆmetros
fundamentais de uma ce´lula solar dependem fortemente do valor do comprimento de
difusa˜o dos portadores[99, 87], pelo que o desempenho de uma ce´lula solar e´ fortemente
influenciado pelo valor de Le.
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Figura 4.8: Rendimento quaˆntico interno para ce´lulas: controlo A, controlo B e SBA.
Conhecendo o coeficiente de absorc¸a˜o de radiac¸a˜o, α, podemos determinar o compri-
mento de difusa˜o dos portadores minorita´rios a partir do rendimento quaˆntico interno da
ce´lula. Swimm e Dumas[100] obtiveram uma expressa˜o emp´ırica que permite determinar






A expressa˜o (4.16) e´ va´lida para comprimentos de onda entre 800 e 1000 nm.
O comprimento de difusa˜o dos portadores minorita´rios Le pode ser determinado atrave´s
do gra´fico de RQI−1 em func¸a˜o do inverso do coeficiente de absorc¸a˜o α. Este gra´fico tem
uma regia˜o linear quando α−1 e´ muito inferior a` espessura da amostra t.
Nesta regia˜o verifica-se a relac¸a˜o[61, 101]




















em que S e´ a velocidade de recombinac¸a˜o de superf´ıcie dos electro˜es e D e´ a difusividade
dos electro˜es. Para ce´lulas em que Le ¿ t tem-se Leff ≈Le e obtemos uma expressa˜o que
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nos permite determinar Le




Figura 4.9: Gra´fico de RQI−1 em func¸a˜o de 1/α.
Ou seja determinando para cada ce´lula solar o gra´fico de RQI−1 em func¸a˜o de α−1,
para comprimentos de onda entre 800 e 1000 nm, e fazendo uma regressa˜o linear (Figura
4.9) Le e´ o inverso de declive da recta obtida.
Na tabela 4.4 apresentam-se os resultados obtidos para os treˆs conjuntos de amostras.
ce´lulas Le (µm)
controlo A 131± 58
controlo B 54± 22
SBA 52± 17
Tabela 4.4: Comprimento de difusa˜o me´dio das ce´lulas de controlo A (Silso na˜o recrista-
lizadas), controlo B (Silso recristalizadas), SBA (amostras dopadas com H3BO3).
Observou-se que as amostras SILSO na˜o recristalizadas teˆm comprimentos de difusa˜o
significativamente superiores aos das amostras SILSO recristalizadas e ao das amostras
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dopadas atrave´s do me´todo SBA. No entanto o valor de Le para as amostras SILSO
recristalizadas e´ muito semelhante ao valor obtido para as amostras dopadas por SBA. As
amostras dopadas com o me´todo SBA tambe´m sofreram um passo de recristalizac¸a˜o pelo
que se conclui que o comprimento de difusa˜o das amostras recristalizadas e´ degradado
pelo processo de recristalizac¸a˜o e na˜o pelo processo de dopagem.
E´ interessante verificar que o comprimento de difusa˜o para as amostras SBA e´ muito
semelhante ao comprimento de difusa˜o para as amostras Silso recristalizadas. Este resul-
tado esta´ em aparente contradic¸a˜o com os resultados obtidos para os tempo de vida dos
portadores. Na secc¸a˜o 2.2 vimos que as amostras SBA teˆm tempos de vida de portadores
inferiores aos das amostras Silso recristalizadas, por isso considerando a relac¸a˜o entre o




em que D e´ a difusividade dos portadores, seria de esperar que os comprimentos de
difusa˜o das amostras SBA fossem inferiores aos das amostras Silso recristalizadas. Como
ja´ foi referido as amostras de elevada resistividade usadas no processo de dopagem SBA
teˆm elevadas concentrac¸o˜es de ferro[74], pensamos que e´ a presenc¸a desta impureza que
origina o menor valor de tempo de vida dos portadores nestas amostras. Dado que as
ce´lulas SBA foram feitas com amostras do mesmo material, seria de esperar que se ve-
rificassem tambe´m elevadas concentrac¸o˜es de ferro na base destas ce´lulas, a menos que o
processamento efectuado alterasse a distribuic¸a˜o de impurezas.
Como foi referido, para formar o emissor das ce´lulas solares procedeu-se a uma difusa˜o
de fo´sforo durante 45 minutos a 900 oC. Ha´ fortes evideˆncias experimentais[82, 102] de
que a difusa˜o de elevadas concentrac¸o˜es de fo´sforo para o sil´ıcio provoca um aumento
dos defeitos auto-intersticiais de va´rias ordens de grandeza relativamente ao seu valor de
equil´ıbrio. A alterac¸a˜o da concentrac¸a˜o de sil´ıcio auto-intersticial influencia a concen-
trac¸a˜o de metais presentes na amostra atrave´s do mecanismo de kick out descrito pela
equac¸a˜o
Ms + I↔ Mi (4.21)
Atrave´s deste mecanismo revers´ıvel um a´tomo de sil´ıcio intersticial ocupa o lugar de um
a´tomo de metal substitucional ficando um a´tomo de metal intersticial. Os a´tomos de
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metal intersticiais teˆm maior mobilidade do que os a´tomos substitucionais e migram em
direcc¸a˜o a` superf´ıcie[103]. Ao efectuar a difusa˜o de fo´sforo nas amostras SBA verifica-se
a expulsa˜o (gettering) dos a´tomos de ferro presentes na base da ce´lula em direcc¸a˜o ao
emissor, atrave´s do mecanismo atra´s descrito. Este migrac¸a˜o dos a´tomos de Fe melhora a
qualidade do material na base por dois motivos; por um lado a migrac¸a˜o de a´tomos de ferro
da base para o emissor reduz a concentrac¸a˜o de ferro na base, por outro a mobilidade dos
a´tomos de ferro promove a formac¸a˜o de agregados de ferro, reduzindo o impacto negativo
causado pelos a´tomos de ferro na qualidade do material[96]. Pensamos ser esta a raza˜o de
na˜o se observar a degradac¸a˜o dos comprimentos de difusa˜o dos portadores minorita´rios
nas amostras SBA, devido a` acc¸a˜o do ferro. A migrac¸a˜o de ferro da base para o emissor
tende a piorar a qualidade do emissor[104] como veremos mais a` frente.
E´ de referir que para todas as amostras analisadas o comprimento de difusa˜o dos
portadores e´ muito inferior a` espessura da amostra. Este resultado para ale´m de validar
a aproximac¸a˜o que nos permitiu obter a expressa˜o (4.19), tem consequeˆncias importantes
na forma como os paraˆmetros fundamentais da ce´lula variam com Le, como veremos mais
a` frente.
Curva IV no escuro
Figura 4.10: Curva IV no escuro para uma amostra dopada com o me´todo SBA.
A corrente que percorre uma ce´lula fotovoltaica pode ser descrita de uma forma sim-
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plificada pela equac¸a˜o[99]
I = I0 (exp [qV/kT]− 1)− IL (4.22)
em que IL a fotocorrente gerada na ce´lula, I0 e´ a corrente de saturac¸a˜o da ce´lula e V e´ a
tensa˜o aplicada. A corrente de saturac¸a˜o de uma ce´lula representa a corrente que atravessa
a ce´lula em direcc¸a˜o contra´ria a` fotocorrente. O valor de I0 pode ser determinado usando
a curva IV no escuro (Figura 4.10). Considerando que na auseˆncia de uma fonte de luz
tem-se IL = 0, vem
I = I0 (exp [qV/kT]− 1) (4.23)
Figura 4.11: Gra´fico logar´ıtmico da curva IV no escuro para uma amostra dopada com o
me´todo SBA.
Para determinar a corrente de saturac¸a˜o representa-se o gra´fico de ln(I) em func¸a˜o
da tensa˜o aplicada V (Figura 4.11). Tendo em conta que na vizinhanc¸a V= 0 tem-se
ln(I) ≈ ln(I0), fazendo uma regressa˜o linear nesta regia˜o do gra´fico obte´m-se uma recta
em que a ordenada na origem nos da´ o valor de ln(I0).
Na tabela 4.5 apresentam-se os valores de corrente de saturac¸a˜o obtidos para os treˆs
conjuntos de ce´lulas analisadas. Apesar de os valores de desvio padra˜o serem bastante ele-
vados, podemos verificar que a corrente de saturac¸a˜o me´dia para ce´lulas feitas em amostras
SILSO na˜o recristalizadas (controlo A) e´ inferior ao valores me´dios para as ce´lulas de con-




controlo A 2.5± 4.2
controlo B 3.8± 4.2
SBA 7.6± 5.6
Tabela 4.5: Correntes de saturac¸a˜o das ce´lulas de controlo A e B e das ce´lulas dopadas com
a´cido bo´rico.
bo´rico. Este resultado pode explicar-se considerando que a corrente de saturac¸a˜o da base





em que q e´ a carga do electra˜o, ni a concentrac¸a˜o de portadores intr´ınsecos, De a di-
fusividade dos portadores minorita´rios, NA a concentrac¸a˜o de a´tomos doadores, Le o
comprimento de difusa˜o dos portadores e FG um factor geome´trico que e´ igual a 1 sempre
que o comprimento de difusa˜o e´ inferior a metade da espessura da ce´lula. Para todas as
ce´lulas analisadas Le e´ sempre inferior a metade da espessura da amostra pelo que temos
sempre FG = 1. No conjunto das amostras analisadas os valores de De e NA variam muito





Ora na secc¸a˜o anterior vimos que os valores do comprimento de difusa˜o dos portadores
minorita´rios para as ce´lulas de controlo A sa˜o significativamente superiores aos valores de
Le dos restantes tipos de ce´lulas o que origina uma menor corrente de saturac¸a˜o da base
para estas ce´lulas, contribuindo assim para que a corrente de saturac¸a˜o destas ce´lulas seja
inferior.
A corrente de saturac¸a˜o para as amostras dopadas com o me´todo SBA e´ bastante
superior ao valor desta corrente para as ce´lulas SILSO recristalizadas. Esta diferenc¸a na˜o
pode ser atribu´ıda ao valor da corrente de saturac¸a˜o na base. As ce´lulas SBA teˆm valores
de concentrac¸a˜o de a´tomos doadores NA e de comprimentos de difusa˜o dos portadores Le
muito pro´ximos das ce´lulas de controlo B, e portanto o valor da corrente de saturac¸a˜o
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de base (obtido usando (4.24)) para estes dois conjuntos de ce´lulas e´ muito semelhante.
Pensamos que o elevado valor da corrente de saturac¸a˜o das amostras SBA se deve a uma
elevada corrente de saturac¸a˜o do emissor. O valor da corrente de saturac¸a˜o no emissor
sera´ discutido quando abordarmos o modelo dos dois d´ıodos para uma ce´lula solar.
Curva IV iluminada
A curva IV iluminada permite determinar os paraˆmetros fundamentais que caracterizam
o desempenho de uma ce´lula fotovoltaica, como sejam a densidade de corrente de curto-
circuito, Jsc, a tensa˜o em circuito aberto, Voc e o factor de preenchimento, FF. Utilizando
os valores de Jsc, Voc e FF podemos ainda determinar a eficieˆncia de conversa˜o energe´tica





em que Pinc e´ a poteˆncia da radiac¸a˜o que incide na ce´lula.
Na figura 4.12 apresentam-se as curva IV para uma amostra controlo A, uma amostra
de controlo B e amostra SBA. As curvas foram normalizadas ao valor de da corrente de
curto-circuito para cada ce´lula.
Figura 4.12: Curva de IV de uma amostra dopada com o me´todo SBA.
Nas figuras 4.13 e 4.14 apresentam-se os resultados obtidos para os paraˆmetros fun-
damentais dos treˆs conjuntos de ce´lulas analisados. Para facilitar a comparac¸a˜o do de-
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sempenho dos diferentes tipos de ce´lulas, tomou-se como refereˆncia o valor obtido para
as ce´lulas de controlo B, sendo os restantes valores normalizados relativamente a este.
Figura 4.13: Valores normalizados de Jsc e de Voc para os treˆs conjuntos de amostras analisa-
dos.
Figura 4.14: Valores normalizados de FF e de η para os treˆs conjuntos de amostras analisados.
As amostras de controlo A teˆm comprimentos de difusa˜o Le superiores aos dos restantes
conjuntos de ce´lulas (tabela 4.3). Dado que para todas as amostras analisadas o compri-
mento de difusa˜o e´ inferior a` espessura da amostra, um maior valor de Le implica uma
corrente de curto-circuito Isc mais elevada[99].























Como a corrente de saturac¸a˜o de base Ib0 e´ inversamente proporcional a Le, a corrente de
saturac¸a˜o I0 diminui com o aumento de Le. Para as ce´lulas analisadas a tensa˜o de circuito
aberto aumenta com Le quer devido a` diminuic¸a˜o da corrente de saturac¸a˜o I0 quer devido
ao aumento6 de Isc. Por isso ce´lulas com comprimentos de difusa˜o mais elevados teˆm Voc
mais elevados.
Os resultados obtidos para Jsc e Voc confirmam estas previso˜es visto que os valores
obtidos para as ce´lulas de controlo A sa˜o superiores aos obtidos para as ce´lulas de controlo
B e ce´lulas SBA. As ce´lulas Silso recristalizadas e as ce´lulas dopadas com o me´todo SBA
teˆm comprimentos de difusa˜o muito semelhantes. Por este facto os valores de Jsc e Voc
para estes dois conjuntos de ce´lulas sa˜o muito pro´ximos.
O factor de preenchimento FF depende fortemente da corrente de saturac¸a˜o I0, quando
I0 aumenta diminui o valor de FF. Como I0 diminui com o aumento de Le, o factor de
preenchimento aumenta com Le.
Por terem comprimentos de difusa˜o de portadores mais elevados seria de esperar que
as amostras de controlo A tivessem maiores valores de FF do que os restantes conjuntos
de ce´lulas, o que na˜o se verifica. Este resultado pode justificado por estas ce´lulas terem
perdas resistivas superiores aos restantes grupos de ce´lulas, como veremos adiante.
Apesar de as ce´lulas de controlo B e as amostras SBA terem comprimentos de difusa˜o
muito semelhantes, a corrente de saturac¸a˜o para as ce´lulas SBA e´ significativamente su-
perior a` das amostras de controlo B (Tabela 4.4). Por isso as ce´lulas de controlo B teˆm
factores de preenchimento mais elevados do que as ce´lulas SBA.
6Em ce´lulas solares de elevada qualidade o comprimento de difusa˜o dos portadores Le e´ superior a`
espessura da base da ce´lula, pelo que para estas ce´lulas Isc deixa de aumentar com o comprimento de
difusa˜o e Voc so´ depende de Le atrave´s de I0.
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As ce´lulas feitas em amostras SILSO na˜o recristalizado teˆm uma eficieˆncia me´dia
maior que os restantes conjuntos de ce´lulas. Este valor de η mais elevado e´ consequeˆncia
de estas amostras terem valores de Isc e Voc mais elevados, ou seja, resulta do facto de
estas amostras terem comprimentos de difusa˜o de portadores mais elevados.
As ce´lulas feitas em amostras SILSO recristalizadas teˆm um valor de eficieˆncia me´dia
superior ao das amostras dopadas por pulverizac¸a˜o com a´cido bo´rico. A menor eficieˆncia
das ce´lulas dopadas com o me´todo SBA e´ uma consequeˆncia de estas ce´lulas terem um
factor de preenchimento inferior.
Para melhor entender os resultados obtidos para os treˆs conjuntos de ce´lulas vamos
analisar o desempenho das ce´lulas tendo em conta o modelo dos dois d´ıodos.
Modelo dos dois d´ıodos
Figura 4.15: Modelo de dois d´ıodos para uma ce´lula solar.
A corrente de uma ce´lula fotovoltaica real raramente obedece a` equac¸a˜o de um d´ıodo
(4.22). Para descrever os feno´menos f´ısicos que ocorrem na ce´lula solar e´ necessa´rio utilizar
uma expressa˜o mais complexa para descrever a sua corrente. O modelo dos dois d´ıodos
e´ frequentemente utilizado para descrever uma ce´lula solar. Este modelo consiste em
considerar que o circuito equivalente de uma ce´lula solar e´ formado por uma fonte de
corrente com dois d´ıodos em paralelo, uma resisteˆncia em se´rie Rs e uma resisteˆncia em
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paralelo Rp (Figura 4.15). A corrente de uma ce´lula solar e´ enta˜o agora dada por[99]













O segundo termo desta expressa˜o representa a recombinac¸a˜o na zona de deplec¸a˜o da
ce´lula, sendo I02 a corrente de saturac¸a˜o originada na zona de deplec¸a˜o. I01 e´ a corrente de
saturac¸a˜o da base e do emissor da ce´lula. Teoricamente os factores n1 e n2 deveriam tomar
respectivamente os valores 1 e 2 mas na pra´tica verificam-se grandes desvios relativamente
a estes valores. Utilizando um programa de simulac¸a˜o nume´rica baseado no modelo dos
dois d´ıodos[105] ajustaram-se curvas IV aos dados experimentais obtendo-se os valores de
Rs, Rp, I01, n1, I02 e n2. Na tabela 4.6 apresentam-se os valores destes paraˆmetros para
os treˆs conjuntos de ce´lulas analisados
ce´lulas Rs Rp n1 I01 n2 I02
(Ω.cm2) (Ω.cm2) (µA/cm2) (µA/cm2)
controlo A 10± 7 155± 147 0.92± 0.02 (1.7± 2.9)× 10−7 2.02± 0.10 0.4± 0.2
controlo B 3± 2 140± 124 0.96± 0.05 (4.0± 6.5)× 10−7 2.12± 0.15 3.4± 5.2
SBA 5± 3 226± 224 0.92± 0.02 (5.1± 3.0)× 10−6 2.20± 0.18 1.5± 1.0
Tabela 4.6: Paraˆmetros obtidos para os diferentes conjuntos de ce´lulas analisados.
E´ importante referir que os valores de n1 e n2 obtidos para os treˆs conjuntos de ce´lulas
esta˜o bastante pro´ximos dos valores expecta´veis para estes coeficientes (i.e. n1 = 1.0 e
n2 = 2.0) o que sugere que o modelo dos dois d´ıodos descreve adequadamente as ce´lulas
processadas neste trabalho. Verificou-se que para os treˆs conjuntos de ce´lulas processadas,
os valores da resisteˆncia se´rie Rs sa˜o relativamente elevados e os valores de resisteˆncia
paralela Rp sa˜o demasiado baixos para que se possam obter ce´lulas de qualidade. Valores
de Rp inferiores a 600Ω.cm
2 limitam bastante o valor de FF[99] pelo que podemos dizer
que para a generalidade das ce´lulas analisadas a resisteˆncia paralela limita o valor obtido
para o factor de preenchimento. Para algumas ce´lulas obtiveram-se mesmo valores de Rp
inferiores a 100Ω.cm2, para valores de Rp desta ordem de grandeza para ale´m da atenuac¸a˜o
do valor de FF verificam-se tambe´m perdas no valor da corrente de curto-circuito.
123
Valores elevados de resisteˆncia se´rie reduzem fortemente a eficieˆncia de uma ce´lula
solar. Para obter ce´lulas solares com um elevado rendimento e´ essencial que se tenham
resisteˆncias se´rie inferiores a 1Ω.cm2. Para todas as ce´lulas analisadas o valor de Rs e´
superior 1Ω.cm2 provocando uma reduc¸a˜o do valor de FF e da eficieˆncia da ce´lula. Para
algumas ce´lulas o valor da resisteˆncia se´rie e´ ta˜o elevado (Rs = 15Ω.cm
2) que para ale´m
das perdas no factor de preenchimento se verifica uma diminuic¸a˜o do valor da corrente
de curto-circuito. E´ interessante verificar que as ce´lulas de controlo A teˆm um valor de
resisteˆncia se´rie Rs mais elevado do que os restantes conjuntos de amostras. Este resultado
embora dif´ıcil de explicar do ponto de vista experimental, visto que foi aplicado o mesmo
processamento a todas as amostras, permite explicar o facto de o conjunto das amostras
de controlo A ter um valor de factor de preenchimento inferior ao da amostras de controlo
B e amostras SBA.
Pensamos que valores elevados obtidos para Rs e os baixos valores de Rp resultam de
uma deficiente formac¸a˜o dos contactos frontal e traseiro. Em algumas ce´lulas foi vis´ıvel
uma ma´ adesa˜o dos contactos meta´licos a`s amostras. Para ale´m da na˜o optimizac¸a˜o da
grelha de contactos frontais, uma adesa˜o insuficiente do contacto a` amostra origina um
mau contacto o´hmico entre os contactos e os dois lados da junc¸a˜o pn e podera´ explicar
os elevados valores de Rs obtidos. Os baixos de valores de Rp podera˜o tambe´m resultar
de uma deposic¸a˜o deficiente dos contactos que pode ter provocado curto-circuitos entre
a base e o emissor. Existe tambe´m a possibilidade de se ter danificado a zona n quando
se efectuou o banho de POLISH, durante a definic¸a˜o da mesa; tambe´m neste caso seriam
criados curto-circuitos entre a base e o emissor diminuindo o valor de Rp para a ce´lula.
Dado que o principal objectivo deste trabalho na˜o e´ optimizar o processamento de ce´lulas
mas fazer uma ana´lise comparativa das ce´lulas obtidas com diferentes materiais de base e
avaliar a qualidade das ce´lulas que e´ poss´ıvel obter com amostras de sil´ıcio dopado com o
me´todo SBA na˜o se efectuou uma ana´lise mais profunda de forma a identificar a origem
dos valores de Rs e Rp que se obtiveram. No entanto, tendo em vista a obtenc¸a˜o de
ce´lulas solares com um melhor desempenho e´ essencial conseguir reduzir os valores de Rs
e aumentar os valores de Rp. Como tal pensamos que o processamento das ce´lulas deve
ser revisto e melhorado, em particular o passo da deposic¸a˜o dos contactos meta´licos e da
definic¸a˜o da mesa.
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O valor de I01, que corresponde a` corrente de saturac¸a˜o da base e do emissor, e´ mais
baixo para as ce´lulas de controlo A do que para as ce´lulas de controlo B e ce´lulas SBA.
Este menor valor de I01 para as ce´lulas de controlo A pode ser explicado pelo facto de
estas terem correntes saturac¸a˜o de base inferiores a`s dos restantes conjuntos de ce´lulas.
Ja´ vimos que a corrente de saturac¸a˜o da base Ib0 e´ dada por (4.16) e que, para as ce´lulas
analisadas, a corrente de saturac¸a˜o na base e´ inversamente proporcional ao comprimento
de difusa˜o dos portadores Le. Por isso Ib0 para as ce´lulas de controlo A e´ bastante inferior
ao valor de Ib0 para as ce´lulas de controlo B e ce´lulas SBA.
A corrente de saturac¸a˜o I01 para as ce´lulas SBA e´ cerca de uma ordem de grandeza
superior ao valor de I01 para as ce´lulas de controlo B. Dado que as ce´lulas de controlo
B e as ce´lulas SBA teˆm valores de Le muito pro´ximos (Tabela 4.4), o valor de Ib0 para
estes dois conjuntos de ce´lulas na˜o pode diferir muito. A diferenc¸a nos valores de I01 para
os dois conjuntos de ce´lulas tem que ser causada pela corrente de saturac¸a˜o do emissor
Ie0. Considerando que a formac¸a˜o do emissor foi feita em condic¸o˜es muito semelhantes
para os treˆs conjuntos de ce´lulas, as caracter´ısticas dos emissores de dois conjuntos de
amostras so´ podem diferir se as concentrac¸o˜es de impurezas forem diferentes. Na secc¸a˜o
4.2 vimos que as amostras dopadas com o me´todo SBA teˆm uma elevada concentrac¸a˜o
de ferro[74] que origina nas amostras SBA tempos vida dos portadores inferiores aos dos
restantes conjuntos de amostras. Quando foram determinados os comprimentos de difusa˜o
das ce´lulas, vimos que embora as amostras SBA tenham tempos de vida de portadores
inferiores a`s amostras Silso recristalizadas, as ce´lulas SBA e as ce´lulas de controlo B (Silso
recristalizado) teˆm comprimentos de difusa˜o semelhantes. Este resultado foi explicado
tendo em conta que no processamento das ce´lulas foi efectuada uma difusa˜o de fo´sforo,
durante a qual o ferro tende a ser expulso da base da ce´lula concentrando-se no emissor.
Esta migrac¸a˜o dos a´tomos de ferro por um lado melhora a qualidade do material da base,
mas por outro piora a qualidade do emissor[104]. Nas amostras dopadas com o me´todo
SBA, apo´s a difusa˜o de fo´sforo o ferro existente no material de base tende a acumular-se
no emissor gerando nestas ce´lulas uma elevada corrente de saturac¸a˜o do emissor Ie0.
A corrente de saturac¸a˜o I02 para as ce´lulas de controlo A e´ muito inferior ao valor de
I02 para as ce´lulas de controlo B e ce´lulas SBA. O valor da corrente de saturac¸a˜o da zona
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em que ni e´ a concentrac¸a˜o de portadores intr´ınsecos, q e´ a carga do electra˜o, τ0 e´ o
tempo de vida dos portadores na zona de deplec¸a˜o e Emax e´ o campo ele´ctrico na zona de
deplec¸a˜o. O valor I02 fornece-nos informac¸a˜o sobre a qualidade da junc¸a˜o. Os resultados
obtidos para as correntes de saturac¸a˜o da zona de deplec¸a˜o permitem-nos afirmar que a
qualidade da junc¸a˜o nas ce´lulas de controlo A e´ superior a` dos restantes conjuntos de
ce´lulas. Esta ideia e´ confirmada pelo valores da resisteˆncia da mesa Rm obtidos para os
treˆs conjuntos de ce´lulas (Tabela 4.7).
ce´lulas Rm (Ω/¤) δRm(Ω/¤)
controlo A 42.9 3.4
controlo B 42.9 6.9
SBA 47.2 8.3
Tabela 4.7: Resisteˆncia da mesa e desvio me´dio relativamente ao valor ideal para os treˆs con-
juntos de ce´lulas.
Os valores de Rm apresentados foram obtidos calculando a me´dia de Rm em cada
conjunto de ce´lulas. δRm representa o desvio me´dio de Rm relativamente ao valor ideal
de 40Ω/¤. Apesar de para os treˆs conjuntos de amostras os valores me´dios da resisteˆncia
da mesa Rm serem muito semelhantes (no caso das amostras de controlo A e controlo
B sa˜o mesmo iguais) o afastamento me´dio relativamente a valor ideal de 40Ω/¤ para as
amostras de controlo B e para amostras SBA e´ muito superior ao das amostras de controlo
A. Este resultado evidencia que as amostras de controlo B e as amostras SBA teˆm junc¸o˜es
pn de pior qualidade do que as amostras de controlo A e explica os valores de I02 obtidos
para os treˆs conjuntos de ce´lulas.
Uma poss´ıvel raza˜o para se obterem estes valores para Rm e´ a difusa˜o de fo´sforo na˜o ter
corrido ta˜o bem para as amostras de controlo B e amostras SBA, como para as amostras de
controlo A. Como foi referido na descric¸a˜o do processamento das ce´lulas, foi muito dif´ıcil
efectuar o corte das amostras de controlo B e amostras SBA, tendo-se obtido amostras
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com formatos na˜o padronizados. So´ as amostras de controlo A teˆm dimenso˜es homoge´neas
de 25× 25mm2. Como a barquinha de difusa˜o utilizada foi desenhada para fazer difuso˜es
em amostras destas dimenso˜es, o formato das amostras de controlo B e amostras SBA
dificultou a sua acomodac¸a˜o nesta barquinha. Em alguns casos na˜o foi poss´ıvel fazer
um encaixe perfeito das amostras na barquinha na˜o sendo por isso de excluir que estas
amostras durante a colocac¸a˜o da barquinha no interior do forno se tivessem deslocado
ligeiramente, alterando as suas condic¸o˜es de difusa˜o.
Em resumo podemos afirmar que o processamento da ce´lulas efectuado revelou ser
deficiente. Os valores de Rs e de Rp evidenciam que a formac¸a˜o dos contactos na˜o foi
boa, sugerindo tambe´m que o passo de definic¸a˜o da mesa podera´ em algumas ce´lulas ter
danificado a zona n. As ce´lulas Silso na˜o recristalizadas (controlo A) teˆm comprimentos
de difusa˜o dos portadores, Le, mais elevados do que os restantes conjuntos de ce´lulas. Por
terem valores de Le mais elevados, as amostras de controlo A teˆm tambe´m um melhor
desempenho do que as ce´lulas Silso recristalizadas e ce´lulas SBA. As ce´lulas de controlo B
e as ce´lulas SBA teˆm valores de Le muito pro´ximos e o desempenho destes dois conjuntos
de ce´lulas e´ muito semelhante. Podemos por isso afirmar que e´ o processo de recrista-
lizac¸a˜o que degrada a qualidade do material utilizado para fazer ce´lulas solares, e limita o
desempenho das ce´lulas e na˜o o processo de dopagem por pulverizac¸a˜o com a´cido bo´rico.
A caracterizac¸a˜o das ce´lulas SBA evidenciou que o emissor deste tipo de ce´lulas na˜o
era de boa qualidade. A ma´ qualidade do emissor e´ justificada pela presenc¸a de ferro
nestas amostras, identificada atrave´s de medic¸o˜es de espectrometria de massa por descarga
incandescente (GDMS)[74]. Este metal ja´ estava presente nas amostras antes de se iniciar
o seu processamento, na˜o sendo introduzido pelo processo de dopagem.
Por u´ltimo podemos concluir que o processo de dopagem por pulverizac¸a˜o de a´cido
bo´rico na˜o prejudica a qualidade das ce´lulas obtidas, sendo por isso um me´todo adequado
para dopar amostras que necessitem de um passo de recristalizac¸a˜o o´ptica.
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4.4 Produc¸a˜o de ce´lulas em amostras SDS
Vamos agora analisar um exemplo de aplicac¸a˜o do me´todo SBA em amostras produzidas
no laborato´rio atrave´s de um me´todo de deposic¸a˜o a partir do vapor. Este me´todo de-
nominado Silicon on Dust Substrate (SDS) consiste na deposic¸a˜o de sil´ıcio num substrato
de po´ de sil´ıcio usando o silano (SiH4) como fonte de sil´ıcio. O me´todo de dopagem SBA
e´ aplicado a`s pre´-fitas obtidas por deposic¸a˜o a partir do ga´s. Estas amostras sa˜o pulve-
rizadas com uma soluc¸a˜o de a´cido bo´rico e introduzidas no forno de recristalizac¸a˜o o´ptica
obtendo-se fitas de sil´ıcio com concentrac¸o˜es de boro da ordem de 1016cm−3.
Posteriormente estas fitas foram utilizadas para fazer ce´lulas solares usando o me´todo
descrito anteriormente.
Na figura 4.16 apresenta-se o diagrama que descreve o processo incluindo o passo de
dopagem com o me´todo SBA. Nesta secc¸a˜o e´ descrito o me´todo SDS e sa˜o apresentados
os resultados preliminares.
Figura 4.16: Esquema do processo SDS com o me´todo de dopagem SBA integrado.
4.4.1 Descric¸a˜o do me´todo SDS
A abordagem do processo SDS[29, 30] consiste em utilizar como substrato uma cama de
po´ de sil´ıcio sobre o qual se efectua a deposic¸a˜o qu´ımica a partir de silano. O substrato
utilizado neste processo por um lado tem a vantagem de ser de baixo custo e facilmente
descarta´vel e por outro tem a vantagem de ser do mesmo material que a fita a produzir,
eliminando assim fontes de contaminac¸a˜o com outros materiais.
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Para crescer as pre´-fitas foi utilizado um reactor CVD aquecido por duas laˆmpadas
de haloge´neo. A radiac¸a˜o das laˆmpadas de haloge´neo aquece a camada de po´ de sil´ıcio
colocado no topo de uma placa de quartzo. O po´ de sil´ıcio aquecido em contacto com o
ga´s silano origina a sua decomposic¸a˜o segundo a equac¸a˜o[106]
SiH4 → Si + 2H2, (4.31)
actuando como semente para o crescimento da pre´-fita de sil´ıcio. A deposic¸a˜o e´ efectuada
a` pressa˜o atmosfe´rica, a uma temperatura de 840oC-850oC, sendo a taxa de crescimento de
sil´ıcio da ordem de 2 a 4µm/min[107]. Com estas condic¸o˜es de deposic¸a˜o obteˆm-se pre´-fitas
que devido a` sua elevada porosidade, a` pequena dimensa˜o do gra˜o e tambe´m devido ao seu
conteu´do de impurezas7 na˜o teˆm qualidade para poderem ser utilizadas para fazer ce´lulas
fotovoltaicas. Para se obter uma fita de sil´ıcio apropriada para a realizac¸a˜o de ce´lulas
solares as amostras obtidas por CVD sa˜o recristalizadas no forno de recristalizac¸a˜o o´ptica
atrave´s do me´todo da zona fundida. A recristalizac¸a˜o das amostras por zona fundida para
ale´m de permitir remover impurezas[14] promove o crescimento dos seus gra˜os cristalinos.
Para efectuar a dopagem das pre´-fitas de sil´ıcio SDS pulverizam-se as amostras com
uma soluc¸a˜o de a´cido bo´rico utilizando o sistema de pulverizac¸a˜o esta´tico8. Ao dopar
as amostras SDS com o me´todo SBA procura´mos obter concentrac¸o˜es de portadores de
1× 1016cm−3 a 2× 1016cm−3. Antes de se efectuar a pulverizac¸a˜o e´ necessa´rio determinar
a quantidade de a´cido bo´rico a depositar de modo a obter amostras com a concentrac¸a˜o
de boro desejada. A determinac¸a˜o deste valor para as amostras SDS, que teˆm porosidades
varia´veis, e´ mais imprevis´ıvel do que para as amostras discutidas anteriormente. A quan-
tidade de a´tomos de boro a depositar foi determinada pesando as amostras e admitindo-se
que estas tinham densidades constantes.
Devido a` sua elevada porosidade, o processo de secagem da amostras SDS e´ mais lento.
Apo´s a secagem as amostras sa˜o introduzidas no forno de recristalizac¸a˜o o´ptica onde sa˜o
recristalizadas, em atmosfera de a´rgon, utilizando o me´todo da zona fundida. Para as
amostras preliminares em que se realizaram estes ensaios a porosidade e a espessura
7As impurezas presentes na fita proveˆem da contaminac¸a˜o do po´ original.
8As dimenso˜es das amostras SDS dopadas neste estudo de demonstrac¸a˜o permitem a obtenc¸a˜o de
pulverizac¸o˜es homoge´neas com o sistema de pulverizac¸a˜o esta´tico.
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variam ao longo da largura da amostra o que dificulta a sua recristalizac¸a˜o. Durante
a recristalizac¸a˜o das amostras SDS e´ necessa´rio variar paraˆmetros como a poteˆncia das
laˆmpadas e/ou a velocidade de recristalizac¸a˜o de modo a ajustar as condic¸o˜es de recrista-
lizac¸a˜o a`s caracter´ısticas locais da amostra. Com a recristalizac¸a˜o da amostra consegue-se
por um lado converter a pre´-fita porosa e com estrutura nanocristalina numa fita de sil´ıcio
cristalino, e por outro introduzir o boro na amostra. Apo´s a recristalizac¸a˜o obte´m-se uma
fita de sil´ıcio cristalino com dopagem p que pode ser utilizada como substrato para fabricar
ce´lulas solares.
4.4.2 Ce´lulas solares SDS
A aplicac¸a˜o do me´todo de dopagem SBA a`s amostras SDS ainda na˜o atingiu o grau de
fiabilidade atingido por este me´todo de dopagem com as amostras Silso e com a amostras
de elevada resistividade. Nem sempre se conseguiu introduzir nas amostras SDS a concen-
trac¸a˜o de boro desejada. Ao pulverizar de uma forma homoge´nea amostras com uma den-
sidade na˜o homoge´nea, obteˆm-se concentrac¸o˜es de boro varia´veis ao longo das amostras,
e por vezes muito diferentes da concentrac¸a˜o pretendida.
Outro aspecto em que a aplicac¸a˜o do me´todo SBA a`s amostras SDS e´ diferente da suas
aplicac¸o˜es anteriores e´ o facto de o a´cido bo´rico pulverizado sobre as amostras SDS na˜o
se depositar apenas na superf´ıcie da amostras. A porosidade das amostras SDS permite
que a soluc¸a˜o de a´cido bo´rico contamine o interior destas amostras. A secc¸a˜o eficaz de
contacto entre a soluc¸a˜o de a´cido bo´rico e a fita e´ por isso muito diferente da obtida para
as amostras na˜o porosas. Por esta raza˜o a evaporac¸a˜o de o´xido de boro, e a a difusa˜o
de boro para interior das amostras SDS e´ diferente da obtida para amostras estudadas
anteriormente e na˜o e´ bem descrita pelos modelos discutidos anteriormente.
Apo´s a obtenc¸a˜o de fitas SDS com a dopagem de boro adequada, estas fitas foram
utilizadas para fazer ce´lulas solares. O processo de fabrico de ce´lulas solares utilizado e´
semelhante ao anteriormente descrito para as ce´lulas feitas em amostras Silso e amostras
de sil´ıcio de elevada resistividade. O formac¸a˜o da zona n foi efectuada colocando as
amostras num forno de difusa˜o e fazendo uma difusa˜o de fo´sforo a partir de uma fonte
so´lida.
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A definic¸a˜o da mesa foi feita cobrindo a zona n com um verniz foto-sens´ıvel e mergulhando
as amostras em HF durante alguns segundos. Finalmente utilizou-se a evaporadora para
depositar os contactos traseiro de alumı´nio, e frontal de titaˆnio, pala´dio e prata utilizando
o procedimento descrito na secc¸a˜o 4.1.
Para caracterizar as ce´lulas SDS mediu-se a curva IV e a resposta espectral para estas
ce´lulas. Na figura 4.17 apresentamos o rendimento quaˆntico externo e a curva IV para
a melhor ce´lula obtida com este me´todo. Na tabela 4.8 apresenta-se o comprimento de
Figura 4.17: Caracterizac¸a˜o da ce´lula SDS: (a) Resposta espectral; (b) Curva IV.
difusa˜o e os principais paraˆmetros da ce´lula SDS







Tabela 4.8: Resultados da caracterizac¸a˜o da ce´lula SDS.
A ce´lula SDS apresenta um valor de comprimento de difusa˜o semelhante ao obtido
para as ce´lulas feitas em amostras Silso recristalizadas e em ce´lulas feitas em amostras
de sil´ıcio de elevada resistividade dopadas com o me´todo SBA. Os valores de Isc e de Voc
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para a ce´lula SDS sa˜o tambe´m pro´ximos dos valores obtidos para estas ce´lulas. Os valores
do factor de preenchimento e de eficieˆncia esta˜o ao n´ıvel dos melhores ce´lulas produzidas
neste estudo, sugerindo que o material e´ de elevada pureza e qualidade. Os resultados
obtidos para esta ce´lula SDS demonstram a viabilidade da produc¸a˜o fitas de sil´ıcio tipo p
de qualidade atrave´s do processo SDS em conjunc¸a˜o com o me´todo de dopagem de boro
por pulverizac¸a˜o de a´cido bo´rico (SBA).
4.5 Concluso˜es
O espectro de absorc¸a˜o de infravermelho de uma amostra dopada com o me´todo SBA na˜o
detectou a presenc¸a de oxige´nio intersticial, mostrando que o me´todo de dopagem SBA
na˜o introduz oxige´nio nas amostras.
As amostras Silso na˜o recristalizadas teˆm tempos de vida de portadores bastante supe-
riores aos das amostras Silso recristalizadas e amostras SBA. Nas amostras que sofreram
um passo de recristalizac¸a˜o (amostras de controlo B e amostras SBA) os portadores de
carga tem tempos de vida bastante inferiores ao das amostras na˜o recristalizadas. Esta
diferenc¸a resulta sobretudo do facto de, durante a recristalizac¸a˜o por zona fundida, a den-
sidade de deslocac¸o˜es da rede aumentar. Estas deslocac¸o˜es funcionam como centros de
recombinac¸a˜o de portadores provocando a diminuic¸a˜o do seu tempo de vida. O processo
de recristalizac¸a˜o por zona fundida tambe´m pode promover uma redistribuic¸a˜o das im-
purezas contidas na amostra. Durante a recristalizac¸a˜o impurezas que se encontrem, por
exemplo, em fronteiras de gra˜o ou agregados podem difundir-se pela amostra contribuindo
para a degradac¸a˜o da qualidade do material. As amostras de controlo A (Silso na˜o re-
cristalizado) teˆm comprimentos de difusa˜o significativamente superiores aos das amostras
de controlo B (Silso recristalizado) e amostras SBA, confirmando o resultado de que o
processo de recristalizac¸a˜o piora qualidade do material.
As amostras dopadas com me´todo SBA teˆm tempos de vida de portadores inferiores
aos das amostras Silso recristalizado. Verificou-se que as amostras utilizadas no processo
de dopagem por pulverizac¸a˜o de a´cido bo´rico teˆm concentrac¸o˜es de ferro significativas.
Pensamos que o menor valor de tempo de vida dos portadores obtido para as amostras SBA
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na˜o resulta da aplicac¸a˜o do me´todo SBA mas da presenc¸a de quantidades importantes de
a´tomos de ferro nestas amostras.
Com o objectivo de determinar a relevaˆncia do me´todo SBA para a produc¸a˜o de
ce´lulas fotovoltaicas foram realizadas ce´lulas em amostras dopadas por SBA assim como
em amostras de controlo, de Silso na˜o recristalizado e de Silso recristalizado.
Os valores dos comprimentos de difusa˜o obtidos para as ce´lulas SBA e controlo B
sa˜o muito semelhantes. Para explicar este resultado, que esta´ em aparente contradic¸a˜o
com o resultado obtido para o tempo de vida das amostras SBA e Silso recristalizado,
tivemos em conta que durante o processamento das ce´lulas se efectuou uma difusa˜o de
fo´sforo a 900oC durante 45 minutos. Durante a difusa˜o de fo´sforo nas amostras SBA, o
ferro presente na amostra tende a ser expulso (gettered) para o emissor, a mobilidade dos
a´tomos do ferro gerada pela difusa˜o de fo´sforo promove tambe´m a formac¸a˜o de agregados
de ferro. A migrac¸a˜o dos a´tomos de ferro e a formac¸a˜o de agregados, promove a melhoria
da qualidade do material da base, o que explica o facto de o valor do comprimento de
difusa˜o dos portadores das ce´lulas SBA ser semelhante ao das ce´lulas de controlo B.
No entanto, a migrac¸a˜o de ferro para o emissor da ce´lula pode provocar uma degradac¸a˜o
da qualidade deste.
O objectivo fundamental da produc¸a˜o de ce´lulas solares era determinar a relevaˆncia
do me´todo SBA para a produc¸a˜o de ce´lulas fotovoltaicas. Uma vez que se pretendia
apenas testar o impacto do processo de dopagem no desempenho das ce´lulas, e na˜o desen-
volver ce´lulas de elevada eficieˆncia, e porque eram esses os recursos facilmente dispon´ıveis
no laborato´rio, as ce´lulas realizadas consistem no processo mais ba´sico de formac¸a˜o de
junc¸a˜o pn e contactos frontais e traseiros, na˜o se incluindo processos como texturizac¸a˜o da
superf´ıcie superior, passivac¸a˜o da superf´ıcie inferior, optimizac¸a˜o da definic¸a˜o da mesa e
da grelha de contactos frontais, etc. Assim sendo, a gama de eficieˆncias obtida e´ natural-
mente modesta. A natureza de todos estes processos de aumento da eficieˆncia permite-nos
pensar que a sua inclusa˜o no processamento das ce´lulas solares permitiria obter aumentos
de eficieˆncia nas ce´lulas SBA semelhantes aos normalmente obtidos com outras amostras.
Os valores da tensa˜o de circuito aberto e da corrente de corrente de curto-circuito
das ce´lulas de controlo A sa˜o mais elevados do que para as ce´lulas de controlo B e as
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ce´lulas SBA; estas ce´lulas teˆm tambe´m em me´dia eficieˆncias mais elevadas. O melhor
desempenho das ce´lulas de controlo A resulta sobretudo do facto de estas amostras terem
comprimentos de difusa˜o mais elevados do que as amostras de controlo B e SBA.
Os valores da corrente de curto-circuito e da tensa˜o de circuito aberto para as ce´lulas
SBA sa˜o muito semelhantes aos das amostras de controlo B. As ce´lulas SBA teˆm um
factor de preenchimento FF inferior ao das amostras de controlo B. Este menor valor de
FF para as amostras SBA pode ser atribu´ıdo ao facto de estas amostras terem correntes
de saturac¸a˜o significativamente superiores a`s das amostras de controlo B. Pensamos que
o maior valor da corrente de saturac¸a˜o obtido para as amostras SBA resulta do facto de
estas amostras terem um forte contaminac¸a˜o de a´tomos de ferro. Esta impureza, que ja´
esta´ presente na amostra inicial, e´ expulsa da base da ce´lula durante a difusa˜o de fo´sforo,
melhorando a qualidade desta e permitindo a obtenc¸a˜o de comprimentos de difusa˜o de
portadores na base relativamente elevados (semelhantes aos das amostras de controlo B)
e originando baixas correntes de saturac¸a˜o da base I0b. Pensamos que os a´tomos de ferro
expulsos da base se va˜o concentrar no emissor, comprometendo a sua qualidade e dando
origem a correntes de saturac¸a˜o do emissor I0e relativamente elevadas.
E´ importante sublinhar que a presenc¸a de ferro nas amostras SBA na˜o resulta da
aplicac¸a˜o do me´todo de dopagem; foi tambe´m detectada a presenc¸a de uma concentrac¸a˜o
significativa de a´tomos de Fe numa amostra de elevada resistividade na˜o dopada.
Os resultados obtidos para as ce´lulas feitas em amostras dopadas com o me´todo SBA
demonstram que a qualidade da ce´lula na˜o e´ afectada pela utilizac¸a˜o deste me´todo de
dopagem. Dado que este me´todo foi desenvolvido para ser usado na dopagem de fitas de
sil´ıcio que requerem um passo de recristalizac¸a˜o por zona fundida podemos concluir que
o me´todo de dopagem por pulverizac¸a˜o de a´cido bo´rico se adequa a` dopagem de sil´ıcio
para aplicac¸o˜es fotovoltaicas.
O me´todo de dopagem SBA foi desenvolvido para ser aplicado a`s fitas SDS produzidas
no laborato´rio. Ate´ ao momento este me´todo de dopagem so´ foi aplicado a um pequeno
nu´mero de amostras SDS. A aplicac¸a˜o do me´todo SBA a estas amostras preliminares
pretendeu apenas demonstrar a aplicabilidade do me´todo SDS+SBA para a obtenc¸a˜o
de sil´ıcio tipo p para utilizac¸a˜o fotovoltaica. As principais dificuldades experimentais
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encontradas esta˜o relacionadas com a variabilidade da espessura e porosidade das amostras
SDS antes de serem recristalizadas. Os resultados obtidos para a melhor ce´lula SDS
demonstram que as fitas de sil´ıcio produzidas atrave´s do processo SDS e dopadas com boro




Ao longo deste trabalho foi desenvolvido um novo me´todo de dopagem, de fitas de sil´ıcio
para aplicac¸a˜o fotovoltaica, por pulverizac¸a˜o de a´cido bo´rico (SBA). O me´todo foi carac-
terizado em todos os seus aspectos experimentais, tendo-se tambe´m procurado modelar a
incorporac¸a˜o de boro nas amostras.
O me´todo de dopagem desenvolvido consiste na pulverizac¸a˜o da amostra de sil´ıcio
com um soluc¸a˜o de a´cido bo´rico, seguida da recristalizac¸a˜o da amostra num forno de
recristalizac¸a˜o o´ptica, atrave´s do me´todo da zona fundida. Durante o aquecimento da
amostra, toda a a´gua inicialmente depositada na sua superf´ıcie vai evaporar-se e o a´cido
bo´rico vai-se progressivamente transformar em o´xido de boro e a´gua, permanecendo na
amostra apenas o o´xido de boro. A 450 oC ja´ so´ se encontra na superf´ıcie da amostra
o´xido de boro que se encontra no estado l´ıquido. Para temperaturas superiores a 927 oC a
evaporac¸a˜o de o´xido de boro comec¸a a ser significativa, comec¸ando tambe´m a ser relevante
a difusa˜o de boro para o interior da amostra. A partir desta temperatura verifica-se uma
competic¸a˜o entre estes dois feno´menos. A uma temperatura de cerca 1200 oC ja´ todo o
o´xido de boro se evaporou da superf´ıcie da amostra, interrompendo o processo de difusa˜o
de boro. A partir desta temperatura a incorporac¸a˜o de boro na amostra ocorre a partir
da atmosfera.
Na caracterizac¸a˜o preliminar deste me´todo determinou-se que num processo de dopagem
t´ıpico, a fracc¸a˜o da superf´ıcie da amostra coberta por o´xido de boro a 450 oC e´ 1.3%.
Foi demonstrada a dependeˆncia da quantidade de boro incorporada na quantidade de
a´cido bo´rico depositada. Verificou-se tambe´m que o boro incorporado se distribui de uma
forma uniforme ao longo da espessura.
Observou-se tambe´m que a fracc¸a˜o de boro que e´ incorporada depende das condic¸o˜es
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experimentais utilizadas, tais como a direcc¸a˜o de recristalizac¸a˜o ou o fluxo de a´rgon uti-
lizado.
A distribuic¸a˜o de boro ao longo das amostras na˜o e´ uniforme. Nas dopagens efectuadas
verificou-se que a concentrac¸a˜o de boro varia ao longo do seu comprimento. Para explicar
esta variac¸a˜o foram identificados dois efeitos que influenciam a distribuic¸a˜o de boro na
amostra: o mecanismo de evaporac¸a˜o transporte e deposic¸a˜o de o´xido de boro (ETD), e
o efeito do arrefecimento da extremidade superior.
O mecanismo ETD consiste na evaporac¸a˜o de o´xido de boro da superf´ıcie da amostra,
transporte do o´xido de boro pelas correntes de convecc¸a˜o e pela redeposic¸a˜o de parte
do o´xido de boro evaporado na superf´ıcie da amostra. A eficieˆncia deste mecanismo de-
pende das condic¸o˜es de recristalizac¸a˜o, diminuindo quando se aumenta o fluxo de a´rgon.
Este mecanismo e´ mais importante para recristalizac¸o˜es de baixo para cima do que em
recristalizac¸o˜es de cima para baixo. O mecanismo ETD permite explicar o aumento da
incorporac¸a˜o de boro ao longo do comprimento das amostras e o facto de as amostras re-
cristalizadas de baixo para cima terem fracc¸o˜es de incorporac¸a˜o superiores a`s das amostras
recristalizadas de cima para baixo. Os resultados obtidos para as amostras parcialmente
pulverizadas, em que se observou a incorporac¸a˜o de quantidades significativas de boro em
zonas na˜o pulverizadas, demonstram a relevaˆncia deste mecanismo de incorporac¸a˜o de
boro.
O efeito do arrefecimento da parte da amostra que esta´ em contacto com o porta-
amostras verifica-se para todas as recristalizac¸o˜es, no entanto a diminuic¸a˜o da incor-
porac¸a˜o de boro nesta zona da amostra verifica-se sobretudo nas amostras de elevada
resistividade recristalizadas de baixo para cima. Por um lado as amostras de elevada
resistividade teˆm uma espessura cerca de 20% inferior a`s amostras Silso, e por outro lado
o arrefecimento da extremidade superior e´ mais importante quando a recristalizac¸a˜o ter-
mina nesta zona da amostra. Este efeito e´ particularmente importante nas recristalizac¸o˜es
em que se utilizou um fluxo de a´rgon elevado (3 l/min) e o forno na sua nova configurac¸a˜o
com a tampa de cima do corpo do forno alargada, visto que nesta situac¸a˜o a taxa de
renovac¸a˜o de a´rgon do corpo do forno e´ muito elevada o que torna o arrefecimento da
amostra particularmente eficiente.
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As simulac¸o˜es de computac¸a˜o dinaˆmica de fluidos (CFD) permitiram conhecer a dis-
tribuic¸a˜o de temperaturas do fluido junto a` amostra, ajudando a` compreensa˜o dos meca-
nismos que determinam as variac¸o˜es da concentrac¸a˜o de boro nas amostras, em particular
do mecanismo ETD.
Para que o me´todo de dopagem SBA possa ser aplicado industrialmente e´ necessa´rio
remover as anisotropias de distribuic¸a˜o provocadas pelo mecanismo ETD e pelo efeito
do arrefecimento da extremidade superior de modo que este me´todo permita obter dis-
tribuic¸o˜es de boro homoge´neas ao longo do comprimento das amostras.
A eficieˆncia do mecanismo ETD pode ser bastante reduzida efectuando recristalizac¸o˜es
de cima para baixo com um fluxo de a´rgon elevado. Outra forma de eliminar a anisotropia
causada por este efeito seria efectuar recristalizac¸o˜es na direcc¸a˜o horizontal.
O problema da distribuic¸a˜o anisotro´pica de boro causada pelo mecanismo ETD e pelo
efeito do arrefecimento da extremidade superior da amostra pode ser resolvido efectuando
uma pulverizac¸a˜o anisotro´pica. Dado que estas anisotropias se verificam sobretudo nas
partes iniciais e finais das recristalizac¸o˜es, outro modo de encarar este problema e´ efectuar
recristalizac¸o˜es suficientemente compridas para que a zona (ou zonas) em que se verifica
uma diminuic¸a˜o da incorporac¸a˜o seja despreza´vel e possa ser descarta´vel. Utilizando uma
das soluc¸o˜es descritas podemos obter fitas de sil´ıcio com distribuic¸o˜es de boro homoge´neas
ao longo do seu comprimento.
O me´todo de dopagem SBA na˜o introduz quantidades relevantes de impurezas nas
amostras dopadas. O espectro de absorc¸a˜o de infravermelho de uma amostra dopada com
o me´todo SBA demonstrou que o me´todo de dopagem SBA na˜o introduz oxige´nio nas
amostras. Embora as medic¸o˜es de espectroscopia de massa por descarga incandescente
(GDMS) numa amostra de elevada resistividade dopada com o me´todo SBA tenham de-
tectado quantidades importantes de a´tomos de ferro, a contaminac¸a˜o da amostra com esta
impureza na˜o e´ atribu´ıvel ao me´todo SBA visto que tambe´m foram encontradas quanti-
dades importantes desta impureza numa amostra de elevada resistividade na˜o dopada.
As amostras dopadas com o me´todo SBA teˆm tempos de vida inferiores aos das
amostras Silso na˜o recristalizadas e Silso recristalizadas. No entanto as ce´lulas solares
feitas em amostras SBA teˆm comprimentos de difusa˜o semelhantes aos amostras Silso na˜o
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recristalizadas. Estes resultados podem ser compreendidos notando que durante o proces-
samento das ce´lulas solares, ao efectuar a difusa˜o de fo´sforo os a´tomos de ferro presentes
na amostra SBA sa˜o expulsos da base da ce´lula concentrando-se no emissor.
O comprimento de difusa˜o dos portadores de carga, nas amostras dopadas com o me´todo
SBA e nas amostras Silso recristalizadas e´ significativamente inferior aos das amostras
Silso na˜o recristalizadas. Podemos por isso concluir que e´ a recristalizac¸a˜o das amostras
por zona fundida que degrada a qualidade do material e que o processo de dopagem SBA
na˜o afecta a qualidade do material obtido.
Os resultados obtidos para os treˆs conjuntos de ce´lulas reforc¸am esta ideia, o desem-
penho das ce´lulas SBA e´ semelhante ao das ce´lulas efectuadas em substratos de Silso
recristalizado, sendo um pouco inferior ao das ce´lulas feitas em amostras de Silso re-
cristalizado. O melhor desempenho das ce´lulas feitas em Silso na˜o recristalizado deve-se
ao facto de estas ce´lulas terem comprimentos de difusa˜o mais elevados do que as ce´lulas
SBA e Silso recristalizado.
Os valores dos paraˆmetros fundamentais dos treˆs conjuntos de ce´lulas produzidas na˜o
sa˜o muito elevados. Estes resultados pode ser atribu´ıdos ao facto de o processamento de
ce´lulas efectuado ser muito elementar, na˜o incluindo quaisquer processos de optimizac¸a˜o
das grelhas dos contactos frontais, texturizac¸a˜o ou passivac¸a˜o das superfiıcies etc.
As ce´lulas feitas em amostras dopadas com o me´todo SBA demonstram que a qualidade
do substrato na˜o e´ afectada pela utilizac¸a˜o deste me´todo de dopagem, confirmando-se
que a degradac¸a˜o do material ocorre apenas durante o passo de recristalizac¸a˜o por zona
fundida. Podemos por isso concluir que o me´todo de dopagem por pulverizac¸a˜o de a´cido
bo´rico e´ adequado para dopar amostras de sil´ıcio que requerem um passo de recristalizac¸a˜o
por zona fundida.
A aplicac¸a˜o do me´todo de dopagem SBA ao processo de crescimento de fitas por
SDS, foi ensaiada e os resultados preliminares demonstraram a viabilidade do me´todo
SDS+SBA para obter fitas de sil´ıcio tipo p para aplicac¸o˜es fotovoltaicas.
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Trabalho futuro
O trabalho descrito nesta tese refere-se ao desenvolvimento, modelac¸a˜o e caracterizac¸a˜o
experimental de um novo me´todo de dopagem de fitas de sil´ıcio para aplicac¸a˜o fotovoltaica.
Como e´ natural em trabalhos desta natureza, este estudo abre novas portas e levanta novas
perguntas que interessa procurar responder.
Para efectuar uma descric¸a˜o mais completa do processo SBA e´ essencial conhecer a
importaˆncia relativa dos diferentes mecanismos de incorporac¸a˜o de boro. Para esse efeito
e´ necessa´rio determinar com rigor a quantidade de boro que e´ incorporada por difusa˜o.
Uma forma de determinar a quantidade de boro difundida para o interior das amostras
seria efectuar um conjunto de experieˆncias em que a amostra depois de pulverizada com
a´cido bo´rico e´ colocada no forno de recristalizac¸a˜o, onde e´ aquecida a uma temperatura
de 1200oC. Em seguida a amostra e´ retirada do forno e limpa em HF, de modo a remover
o o´xido de boro depositado na superf´ıcie da amostra, sendo de novo introduzida no forno
e recristalizada. Deste modo garantimos que todo o boro e´ incorporado na amostra por
difusa˜o e podemos conhecer com precisa˜o a fracc¸a˜o de boro incorporada atrave´s deste
mecanismo.
Ao longo deste trabalho a incorporac¸a˜o de boro nas amostras foi controlada medindo
a resistividade atrave´s do me´todo dos quatro pontos. Este me´todo permite caracterizar
de uma forma simples a distribuic¸a˜o de boro nas amostras, no entanto tem uma resoluc¸a˜o
espacial limitada. Para melhor compreender e quantificar a importaˆncia do mecanismo
ETD e´ necessa´rio utilizar me´todos de caracterizac¸a˜o com maior resoluc¸a˜o espacial, do que
o me´todo dos quatro pontos. So´ determinando com precisa˜o a concentrac¸a˜o de boro em
cada ponto da amostra, poderemos descrever com rigor e quantificar a importaˆncia do
mecanismo ETD.
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Uma das formas de aumentar a compreensa˜o dos processos de incorporac¸a˜o de boro
nas amostras e´ o aprofundamento dos trabalhos de simulac¸a˜o de CFD do forno de re-
cristalizac¸a˜o. Em particular seria interessante efectuar um estudo estat´ıstico do percurso
de uma mole´cula de o´xido de boro depois de se evaporar da superf´ıcie da amostra. Seria
tambe´m interessante efectuar a modelac¸a˜o de um forno de recristalizac¸a˜o horizontal de
modo a prever as principais consequeˆncias da mudanc¸a de uma configurac¸a˜o vertical para
uma configurac¸a˜o horizontal.
Para poder aplicar o me´todo SBA num processo industrial e´ necessa´rio que este me´todo
permita obter fitas de sil´ıcio com concentrac¸o˜es de boro uniformes. Para obter amostras
com concentrac¸o˜es de boro uniformes, os principais problemas que e´ necessa´rio resolver
sa˜o o transporte de o´xido de boro, por via gasosa, da parte inferior da amostra para a
parte superior, e o efeito do arrefecimento da extremidade superior da amostra.
Uma forma de evitar o transporte de o´xido de boro pelas correntes de convecc¸a˜o e´
efectuar a recristalizac¸a˜o num forno em que a amostra e´ deslocada na horizontal, deste
modo o transporte de o´xido de boro na atmosfera do forno ja´ na˜o introduz qualquer
anisotropia na distribuic¸a˜o de boro nas amostras. Embora ainda na˜o tenha sido testada,
preveˆ-se que a utilizac¸a˜o de um forno de recristalizac¸a˜o o´ptica com configurac¸a˜o horizontal
envolva dificuldades acrescidas na estabilizac¸a˜o da zona fundida, dado que o efeito da
gravidade tende a deslocar o sil´ıcio l´ıquido para fora da amostra, dificultando a obtenc¸a˜o
de fitas com densidades e espessuras uniformes.
Para eliminar a anisotropia provocada pelo ra´pido arrefecimento da extremidade supe-
rior da amostra, que nas amostras recristalizadas de baixo para cima origina uma menor
incorporac¸a˜o de boro na zona em que termina a recristalizac¸a˜o, podemos efectuar uma
pulverizac¸a˜o com a´cido bo´rico anisotro´pica, de modo a depositar uma maior quantidade
de a´cido bo´rico na parte superior da amostra, compensando deste modo o efeito do ar-
refecimento. Outra forma de resolver este problema seria fazer recristalizac¸o˜es de fitas
com um tamanho suficientemente elevado para que a zona com menor incorporac¸a˜o de
boro fosse despreza´vel relativamente ao tamanho total da fita, podendo ser desperdic¸ada
sem comprometer a viabilidade econo´mica do processo.
Ao longo deste trabalho o processamento efectuado para obter ce´lulas solares foi bas-
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tante simples, tendo-se obtido ce´lulas solares com um desempenho modesto. Pensamos
que no futuro o processamento de ce´lulas solares devia ser melhorado, nomeadamente no
que diz respeito a` definic¸a˜o da mesa e a` formac¸a˜o dos contactos. Para obter ce´lulas com
eficieˆncias de conversa˜o mais elevadas podera˜o tambe´m ser inclu´ıdos no processamento
de ce´lulas passos como a texturizac¸a˜o da superf´ıcie superior, e a passivac¸a˜o da superf´ıcie
anterior.
A aplicac¸a˜o de me´todo de dopagem SBA a fitas SDS neste trabalho foi limitada a
um pequeno nu´mero de amostras. Pensamos que a aplicac¸a˜o do me´todo SBA a este
tipo de amostras precisa ainda de ser aprofundada, sobretudo considerando que devido
a` variabilidade de espessura e porosidade da amostras SDS, a obtenc¸a˜o de dopagens
homoge´neas nestas amostras podera´ ser mais dif´ıcil.
Tendo em vista a aplicac¸a˜o comercial destes processos, sera´ desenvolvido no futuro
um dispositivo que incorpore estes dois processos num so´ processo cont´ınuo. Neste novo
dispositivo, o processo de deposic¸a˜o da pre´-fita sera´ associado ao processo de pulverizac¸a˜o
com a´cido bo´rico, e ao passo de recristalizac¸a˜o por zona fundida. O processo deste modo
obtido permite a produc¸a˜o de fitas de sil´ıcio tipo p de baixo custo, e podera´ facilmente




Dopagem a partir de uma fonte
so´lida de boro
Um dos processos de dopagem analisados ao longo deste trabalho foi a dopagem a partir
de uma fonte so´lida de boro. Este processo e´ particularmente relevante para a dopagem
de graˆnulos de sil´ıcio que podem ser utilizados como mate´ria prima em processo de cresci-
mento de fita como por exemplo o EZ Ribon[108]. Para analisar a viabilidade deste
processo de dopagem efectuou-se um estudo da variac¸a˜o da taxa de evaporac¸a˜o de o´xido





em que A e´ a´rea da superf´ıcie da fonte de boro utilizada, e µ e´ a taxa de evaporac¸a˜o de






em que pv(T ) e´ a pressa˜o de vapor para o boro a` temperatura T que se obte´m usando a
equac¸a˜o de van’t Hoff[67]:






+ ln (p0) (A.3)
em que p0 e´ a pressa˜o do sistema, R e´ a constante dos gases perfeitos e ∆Hvap e ∆Svap
sa˜o, respectivamente, as variac¸o˜es de entalpia e de entropia na transic¸a˜o de fase do estado
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em que ∆ Hvap(25
oC) e ∆ Svap(25
oC) sa˜o respectivamente a entalpia e a entropia de
vaporizac¸a˜o a 25oC e ∆Cvap e´ a variac¸a˜o do calor espec´ıfico a pressa˜o constante durante
a transic¸a˜o de fase. Os valores de entalpia e entropia de vaporizac¸a˜o a 25oC para o boro
sa˜o[42]
∆Hvap(25
oC) = 560 kJ/mol; Svap(25
oC) = 147.6 kJ/mol
O valor de ∆Cvap pode ser obtido para cada valor de temperatura atrave´s da expressa˜o[70]
∆Cvap(T )) = A + Bτ + Cτ




em que para temperaturas entre 25 e 1800 oC as constantes A, B, C, D e E tomam os






Utilizando as equac¸o˜es (A.2) e (A.4) e os valores conhecidos de ∆Hvap(25
oC) e ∆Svap(25
oC),
determinou-se a variac¸a˜o da pressa˜o de vapor do boro so´lido, B(s), entre 800 oC e 1500 oC
(Figura A.1).
Os resultados mostram que a pressa˜o de vapor do boro varia fortemente com a tem-
peratura. Podendo verificar-se que a evaporac¸a˜o boro comec¸a a ser significativa para
temperaturas da ordem dos 1000 oC.
A implementac¸a˜o experimental do me´todo de dopagem a partir de fonte so´lida foi
testada pela aluna de Mestrado Ana Isabel Ferreiro[109]. Depois de uma se´rie de ensaios de
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Figura A.1: Variac¸a˜o com a temperatura da pressa˜o de vapor do boro.
diferentes alternativas, o sistema de dopagem desenvolvido consistiu em introduzir fibras
de boro ceraˆmico numa ampola de quartzo, efectuando-se um rasgo estreito na superf´ıcie
superior da ampola. Em seguida a ampola foi colocada num forno tubular de quartzo
aquecido por um susceptor de grafite onde e´ induzida uma corrente por radiofrequeˆncia.
O forno e a grafite foram mantidos em atmosfera de a´rgon. No interior do forno foi
tambe´m colocado um tubo cil´ındrico, por onde se deslocam os graˆnulos de sil´ıcio a dopar,
foram tambe´m efectuados diversos rasgos neste tubo de forma a permitir a contaminac¸a˜o
do sil´ıcio com boro.
O sistema de dopagem desenvolvido baseia-se no princ´ıpio da ce´lula de Knusen[110].
Mantendo a ampola a uma temperatura constante a pressa˜o de vapor no seu interior e´
igual a` pressa˜o de vapor de boro a essa temperatura e os a´tomos de boro saem da ampola








em que A e´ a a´rea do orif´ıcio efectuado na ampola e NA e´ o nu´mero de Avogadro.
Considerando que o tubo onde se encontram os graˆnulos de sil´ıcio esta´ a` mesma tem-
peratura que a ampola de boro, o boro vai difundir-se para o interior do sil´ıcio obedecendo
a` equac¸a˜o de Fick[68].
Os paraˆmetros que determinam o n´ıvel final da dopagem sa˜o naturalmente as tem-
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peraturas da ampola e dos graˆnulos de sil´ıcio, e o tempo de exposic¸a˜o dos graˆnulos a`
atmosfera contaminada com boro.
No estudo preliminar efectuado, apo´s a dopagem dos graˆnulos de sil´ıcio, os graˆnulos
foram fundidos, utilizando um sistema o´ptico composto por uma laˆmpada de arco e um
espelho de focagem parabo´lico. Nos ensaios de dopagem efectuados, observou-se que
efectuando uma evaporac¸a˜o e difusa˜o de boro durante 11m30 s a uma temperatura de
960 oC obte´m-se um n´ıvel de dopagem de 5× 1014 cm−3. Para obter um n´ıvel de dopagem
da ordem de 2 × 1016 cm−3 (dopagem ideal) seria necessa´rio efectuar o procedimento a
uma temperatura superior, ou em alternativa aumentar o tempo de evaporac¸a˜o e difusa˜o.
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